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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru elementów budownictwa drogowego z zastosowaniem 
geosiatek komórkowych. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) jest materiałem pomocniczym do 
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
drogach i ulicach. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem podbudów nawierzchni, gruntowych nawierzchni 
drogowych, utwardzonych poboczy, umocnienia skarp dróg i ścian oporowych przy 
zastosowaniu geosiatki komórkowej, wypełnionej materiałem zasypowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Geosiatka komórkowa - elastyczna struktura trójwymiarowa, złoŜona z zespołu taśm 
polietylenowych, łączonych zgrzeinami punktowymi, którą w konstrukcjach rozciąga się do 
kształtu „plastra miodu". 

1.4.2. Komórkowy system ograniczający - system złoŜony z geosiatek komórkowych, 
wypełnionych  materiałem  zasypowym,   który  będąc   zamknięty  w  geosyntetycznych 
komórkach, jest chroniony przed ścinaniem i bocznymi przesunięciami, umoŜliwiaj ąc 
rozkładanie działającego obciąŜenia na większym obszarze. 

1.4.3. Materiał zasypowy - materiał wypełniający komórki geosiatki, dostosowany do 
funkcji   konstrukcji,   obejmujący   m.in.   kruszywo   łamane,   Ŝwir,   pospółkę,   piasek, 
rozkruszony stary beton, pokruszony ŜuŜel hutniczy, beton, grunt miejscowy, ziemię 
roślinną itp. 

1.4.4. Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych 
włókien syntetycznych, jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. 
duŜą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością.  Geosyntetyki obejmują:  geosiatki, 
geokraty, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany. 

1.4.5. Geowłóknina - materiał płaski, wytworzony metodami włókienniczymi z włókien 
syntetycznych, których spójność jest zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia 
(np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który maszynowo zostaje uformowany w 
postaci maty. 

1.4.6. Geotkanina   -   materiał   tkany,   ze   splecionymi   ze   sobą   ciągłymi   włóknami 
polipropylenowymi we wzajemnie prostopadłych kierunkach (wątek i osnowa). Struktura 
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geotkaniny sprawia, Ŝe materiał ten przyjmuje własności tworzących go włókien. Mimo, Ŝe 
włókna ułoŜone są prostopadle do siebie, dzięki ich spleceniu i wzajemnemu tarciu, 
materiał posiada znaczną wytrzymałość na rozciąganie w kierunku ukośnym. 

1.4.7. Geosiatka płaska - geosyntetyczna płaska struktura w postaci siatki z otworami 
znacznie większymi niŜ elementy składowe, z oczkami połączonymi węzłami. 

1.4.8. Rama montaŜowa - lekka przenośna rama, słuŜąca do montaŜu dostarczonych na 
budowę geosiatek z wzajemnie przylegającymi do siebie taśmami i zapewniająca dokładne 
rozciągnięcie geosiatki i nadanie jej komórkom nominalnych wymiarów. 

1.4.9. Nawierzchnia gruntowa - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju 
pojazdów oraz ruchu pieszych, na którym rozłoŜono geosiatkę komórkową i wypełniono jej 
komórki materiałem zasypowym. 
 

1.4.10. Podbudowa   nawierzchni   drogowej   -   dolna   część   nawierzchni   słuŜąca   do 
przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. 

1.4.11. Umocnienie skarp - trwałe umocnienie powierzchniowe pochyłych elementów pasa 
drogowego w celu ochrony przed erozją, za pomocą geosiatki komórkowej ułoŜonej na 
skarpach z wypełnieniem komórek geosiatki gruntem miejscowym lub ziemią roślinną. 

1.4.12. Ściana oporowa - budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu 
gruntów rodzimych lub nasypowych. 

1.4.13. Utwardzone pobocze - część pobocza drogowego, posiadająca w ciągu całego roku 
nośność wystarczającą do przejęcia obciąŜenia od kół samochodów dopuszczonych do 
ruchu. 

1.4.14. Gruntowe pobocze - część pobocza drogowego, stanowiąca obrzeŜe utwardzonego 
pobocza, przeznaczona do ustawiania znaków i urządzeń zabezpieczenia ruchu. 

1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi, 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
[1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące  materiałów,  ich pozyskiwania i  składowania, 
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 2. 
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2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

Materiał do wykonania robót powinien być zgodny z ustaleniami dokumentacji 
projektowej lub ST oraz z aprobatą techniczną IBDiM. 

2.2.2. Materiały do wykonania obiektów i elementów drogowych z zastosowaniem 
geosiatki komórkowej 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji budownictwa 
drogowego przy uŜyciu geosiatek komórkowych są: 
- geosiatka komórkowa, 
- geosyntetyki, 
- materiały wypełniające geosiatkę (materiały zasypowe), 
- materiały do mocowania geosiatki. 

2.2.3. Geosiatka komórkowa 

Geosiatka komórkowa powinna być wykonana z zespołu taśm z polietylenu duŜej 
gęstości (HDPE), zabezpieczonego przed działaniem promieniowania UV. Taśma jest 
dwustronnie teksturowana, połączona seriami głębokich, ultradźwiękowych zgrzein 
punktowych rozmieszczonych pasmowo, prostopadle do wzdłuŜnych osi taśm. Cechy 
fizyczne, mechaniczne i geometryczne powinny być określone w aprobacie technicznej 
IBDiM. 

Wszystkie taśmy powinny mieć obie powierzchnie teksturowane romboidalnymi 
wgłębieniami, przy czym teksturowanie powinno stanowić od 22 wgłębień do 31 wgłębień 
o amplitudzie 0,5 mm na powierzchni 1 cm2 taśmy. Grubość taśmy przed teksturowaniem 
wynosi 1,27 mm z tolerancją -5%, +10%, a po teksturowaniu grubość taśmy wynosi 1,52 
± 0,15 mm. 

Geosiatka komórkowa jest produkowana w odcinkach, zwanych sekcjami, 
składających się z siedemdziesięciu sześciu taśm. W pozycji złoŜonej (transportowej i 
magazynowej) sekcja stanowi zespół wzajemnie do siebie przylegających taśm. W pozycji 
rozłoŜonej (rozciągniętej) sekcja stanowi układ faliście wygiętych taśm, złączonych 
grzbietami, wyznaczających trójwymiarowe struktury komórkowe. 

Geosiatki komórkowe produkuje się w róŜnych typach i rodzajach, których 
wyboru dokonuje się w dokumentacji projektowej. Np. wysokość geosiatki, równa 
szerokości taśm moŜe wynosić: 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm i 200 mm. W zakresie 
wielkości komórek moŜna stosować geosiatki z (rys. 1): 
- sekcją standardową (GWS), o normalnych wielkościach komórek, 
- sekcją wielkokomórkową (GWL), z komórkami duŜych wymiarów. 

W zakresie wypełnienia materiałem powierzchni taśmy geosiatki, moŜna uŜyć: 
- taśmę nieperforowaną, 
- taśmę perforowaną (rys. 3). 

Materiał taśm moŜe być wytwarzany w kolorach: a) czarnym z uŜyciem wagowym 
1,5% + 2% sadzy, będącej absorberem nadfioletu, zapobiegającego degradacji polimeru, 
b) brązowym, zielonym lub innym, przy zastosowaniu pigmentów do kolorowania taśm bez 
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zawartości metali cięŜkich oraz aminowego stabilizatora opóźniającego działanie światła w 
ilości wagowej 1% nośnika. 

W siatkach typu GWS pasma zgrzein są odległe od siebie o 330 mm ±2,5 mm, a 
w siatce typu GWL o 660 ±2,5 mm. 

Taśmy perforowane powinny mieć rozmieszczone otwory o średnicy 10 mm w 
sposób przedstawiony na rysunku 3, z tolerancją średnicy i rozmieszczenia otworów 
± 0,5 mm (lub ± 2%). 

Geosiatki komórkowe mogą być teŜ produkowane na zamówienie w róŜnych 
wymiarach sekcji. 

Oznaczenie typów geosiatek i odpowiadające im cięŜary, wymiary oraz 
powierzchni komórek podano w załączniku 1, tab. 1, wymagania dotyczące materiału, z 
którego wykonane są taśmy podano w zał. 1, tab. 2, a wymagania dotyczące taśmy podano 
w zał. 1, tab. 3 i 4. 

Wymiary sekcji powinny być zgodne z podanymi na rysunku 1 i 2; tolerancja 
wynosi 2%. Sekcje wykonywane na zamówienie o innych wymiarach powinny odpowiadać 
wymaganiom i tolerancjom jak sekcje standardowe. 

Sekcja geosiatki komórkowej rozłoŜona na płaskiej, poziomej powierzchni 
powinna mieć kształt prostopadłościanu. Górna powierzchnia siatki powinna być płaska 
bez widocznych sfalowań. 

Szerokość taśmy, mierzona przymiarem z dokładnością 1 mm, moŜe róŜnić się o 
3%, ale nie więcej jak 3 mm. 

Przechowywanie geosiatki komórkowej powinno się odbywać w stanie złoŜonym 
(rys. 2). KaŜda sekcja powinna mieć etykietę zawierającą jej oznaczenie. Przechowywanie 
geosiatki w warunkach bezpośredniego działania światła nie powinno trwać dłuŜej niŜ dwa 
miesiące. W przeciwnym razie naleŜy przeprowadzić ponowne badania geosiatki w 
zakresie wymagań dotyczących właściwości taśmy (tab. 2, 3 i 4 w zał. 1). 

2.2.4. Geosyntetyki 

Do konstrukcji wykonywanych z uŜyciem geosiatki komórkowej naleŜy stosować 
geosyntetyki określone w dokumentacji projektowej, np.: 
- geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przędzy, włókien, 

filamentów, taśm) i geowłókniny (warstwa runa lub włókien połączonych siłami tarcia 
lub kohezji albo adhezji), 

- geosiatkę  płaską,  w postaci  regularnej   otwartej   siatki wewnętrznie  połączonych 
elementów. 

KaŜdy zastosowany geosyntetyk powinien odpowiadać właściwej normie lub mieć 
aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, np. IBDiM. 

Geosyntetyk powinien mieć charakterystykę zgodną z aprobatą techniczną oraz 
wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. Zaleca się, aby geosyntetyki były odporne 
na działanie wilgoci, promieniowanie słoneczne, starzenie się. Geosyntetyki powinny być 
dostarczone bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości, z odpowiednią wytrzymałością na 
rozciąganie i rozerwanie oraz z odpornością na działanie mikroorganizmów występujących 
w ziemi. 
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Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, mogą być składowane 
bez specjalnego zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane naleŜy chronić przed 
zamoczeniem wodą, zapyleniem i przed działaniem słońca. Przy składowaniu 
geosyntetyków naleŜy przestrzegać zaleceń producentów. 

Rolki geosyntetyków mogą być wyładowane ręcznie lub za pomocą Ŝurawi lub 
ładowarek. 

2.2.5. Materiał wypełniający geosiatkę 

Rodzaj materiału zasypowego tj. wypełniającego geosiatkę komórkową musi być 
dostosowany do funkcji konstrukcji, zgodnie z ustaleniem dokumentacji projektowej: 
a) w konstrukcjach wzmacniających powierzchnię skarp i stoŜków i pełniących funkcję 

przeciwerozyjną oraz w ścianach oporowych stosuje się zwykle grunt miejscowy lub 
ziemię roślinną, z tym Ŝe w ścianach oporowych dopuszcza się równieŜ wypełnienie 
betonem, 

b) w konstrukcjach nawierzchni drogowych wymagane jest wypełnienie niespoistymi 
materiałami naturalnymi jak kruszywo łamane, Ŝwir, pospółka, piasek, rozkruszony 
stary beton, pokruszony ŜuŜel hutniczy, destrukt asfaltowy, itp., 

c) w obrzeŜach geosiatki, w celu ograniczenia poziomej podatności konstrukcji moŜna 
zastosować wypełnienie betonem. 

Materiał niespoisty stosowany w konstrukcjach nawierzchni (np. dróg 
tymczasowych, parkingów, dróg o nawierzchni gruntowej, podbudów) zaleca się, aby miał 
uziarnienie do 25 mm, z zawartością frakcji ilastej nie przekraczającej 7% i części 
organicznych do 2%. 

Kruszywo stosowane do konstrukcji wykonywanych z uŜyciem geosiatki 
komórkowej powinno odpowiadać wymaganiom norm: 
1) PN-B-11111:1996 [8] dla Ŝwiru i mieszanki kruszywa naturalnego, 
2) PN-B-11112:1996 [9] dla kruszywa łamanego, 
3) PN-B-11113:1996 [10] dla piasku. 

Składowanie kruszyw powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

Beton do wypełniania komórek na obrzeŜach geosiatek moŜe być chudym 
betonem, odpowiadającym wymaganiom BN-70/8933-03 [11] o wytrzymałości na 
ściskanie Rm > 7,5 MPa lub betonem B10. 

Beton do wypełnienia komórek w geosiatkach uŜytych do wykonania ścian 
oporowych moŜe być betonem zwykłym wg PN-B-06250:1988 [7]. 

Grunt miejscowy do wypełniania geosiatek powinien być zaaprobowanym przez 
InŜyniera materiałem uzyskanym na miejscu budowy lub w jego sąsiedztwie. Ziemia 
roślinna (grunt urodzajny) powinna mieć zawartość od 3 do 20% składników 
organicznych i powinna być pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 
zanieczyszczeń obcych. 

Wybór gatunku roślin powinien być dostosowany do warunków miejscowych, tj. 
do rodzaju gleby i jej stopnia nawilgocenia. Przy wyborze traw naleŜy brać pod uwagę 
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specjalne mieszanki traw wieloletnich, mających gęste i drobne korzonki. Do obsiania 
gruntu urodzajnego moŜna uŜyć uniwersalnej mieszanki traw. 

2.2.6. Materiały do mocowania geosiatki 

2.2.6.1. Kotwy firmowe 

Kotwy firmowe słuŜące do przymocowania geosiatek komórkowych lub linek 
napinających do podłoŜa składają się z pręta zbrojeniowego oraz nałoŜonego na niego 
zacisku z tworzywa sztucznego, zwykle z polimeru zbrojonego włóknem szklanym (rys. 5a 
i 5b). Zacisk ma dwa ramiona umoŜliwiaj ące jednoczesne przymocowanie do podłoŜa 
dwóch ścian geosiatek, chociaŜ w większości przypadków wystarczy zastosowanie jednego 
ramienia (rys. 5c, 5d, 7b). 

Średnica pręta zbrojeniowego zwykle wynosi 12 -^ 13 mm. 

2.2.6.2. Pręty i kołki do mocowania 

Do przymocowania materiałów stosowanych przy budowie urządzeń z 
zastosowaniem geosiatek mogą słuŜyć równieŜ: 
- pręty ze stali zbrojeniowej w kształcie litery J (rys. 1 1b) o róŜnych średnicach, np. 8, 10, 

12, 16 i 20 mm, 
- pręty proste ze stali zbrojeniowej, średnicy 8 -^ 20 mm, 
- kołki drewniane, dowolnych przekrojów poprzecznych. 

Długość prętów i kołków powinna być ustalona w dokumentacji projektowej. 
Pręty i kołki proste mogą być stosowane do umocowania elementów konstrukcji 

nie wymagających kotwienia miejscowego, tj. najkorzystniej jest uŜywać je np. przy 
rozciąganiu geosiatek komórkowych, mocowaniu geotekstyliów, geotkanin, geowłóknin 
itp. 

2.2.6.3. Linki napinające 

Linki polimerowe słuŜą do dodatkowego przymocowania geosiatki komórkowej 
do podłoŜa i nadania większej stabilności przy działających siłach grawitacyjnych i 
hydrodynamicznych, zwłaszcza na skarpach i ciekach wodnych. Stosowanie linek jest teŜ 
korzystne, gdy naturalne twarde (np. skalne) podłoŜe uniemoŜliwia częste przymocowanie 
do niego geosiatek, np. za pomocą wbijanych kotew. 

Linki wprowadza się do geosiatki przy uŜyciu fabrycznie wykonanych otworów 
(rys. 6), prowadząc je w linii prostej przez sekcję lub kilka sekcji geosiatek. Linki 
przymocowuje się do podłoŜa zwykle za pomocą wbijanych stalowych kotew, ograniczając 
ich liczbę w przypadku podłoŜa twardego (rys. 5c). 

Standardowe linki są wykonane z wysokowytrzymałej poliestrowej, dzianej 
przędzy wielowłókienkowej, dostępne z róŜnymi wytrzymałościami na rozciąganie. MoŜna 
równieŜ uzyskać linki poliestrowe z powłoką polietylenową, które korzystne są przy 
specjalnych rozwiązaniach wymagających bardzo mocnego przymocowania geosiatek. 

Średnica linek powinna być ustalona w dokumentacji projektowej. Najczęściej 
stosuje się następujące linki poliestrowe: 
średnica, mm 13 19 
min. wytrzymałość na zerwanie, kN 3,11       6,7 i 9,3 



 

D-10.10. 01l Geosiatka komórkowa w konstrukcjach podbudów,
 9 

nawierzchni i poboczy drogowych oraz skarp i ścian 
oporowych 

2.2.6.4. Inne materiały mocujące geosiatkę 

Do innych materiałów stosowanych przy mocowaniu geosiatek naleŜą: 
- metalowe galwanizowane zszywki, np. 12 mm, do łączenia boków sąsiednich sekcji 

geosiatek, 
- ew. taśmy (opaski) samozaciskowe polimerowe lub poliestrowe, 
- przenośne   ramy   montaŜowe   z   tworzywa   sztucznego,   zapewniające   dokładne 

rozciągnięcie sekcji geokomórki i nadające komórkom nominalne wymiary. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać 
się moŜliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

sprzęt do wykonania koryta pod nawierzchnią, np. koparki, równiarki, spycharki itp., 
układarki do układania geowłókniny o prostej konstrukcji, umoŜliwiające rozwijanie 
materiału ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, 
ładowarki itp., 
ładowarki, równiarki lub układarki do rozkładania kruszywa, 
walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne, 
zagęszczarki płytowe, ubijaki ręczne i mechaniczne, małe walce wibracyjne, 
przenośne ramy montaŜowe do rozciągania geosiatki na budowie i nadania jej 
komórkom nominalnych wymiarów, 
betoniarki do wykonania betonu, 
inny  drobny  sprzęt pomocniczy,   np.   pneumatyczne  zszywarki,  noŜe  do  cięcia 
geosiatek. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji 
projektowej, ST, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być 
zaakceptowany przez InŜyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne" [1] pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 

Materiały sypkie (kruszywa) moŜna przewozić w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

Transport geosiatek komórkowych powinien odbywać się w stanie złoŜonym w 
opakowaniu fabrycznym. 

Geotkaniny w czasie transportu muszą zachować oryginalne opakowanie bel 
(rolek). W czasie przewozu naleŜy zabezpieczyć opakowane bele przed przemieszczaniem 
się oraz chronić przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem. 

Drobne przedmioty naleŜy przewozić w opakowaniach fabrycznych, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

Wszystkie materiały moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. 
W przypadku braku wystarczających danych moŜna korzystać z ustaleń podanych w 
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. roboty odwodnieniowe, 
3. ułoŜenie geosiatki komórkowej z robotami pomocniczymi i zasypką, 
4. wykonanie innych elementów robót, 
5. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej, 
ST lub wskazań InŜyniera: 
- ustalić lokalizację robót, 
- przeprowadzić   obliczenia   i   pomiary   geodezyjne   niezbędne   do   szczegółowego 

wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
- usunąć przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzewa, krzaki, obiekty, elementy 

dróg, ogrodzeń itd., 
- dokonać prac potrzebnych do udostępnienia terenu robót, 
- sprawdzić czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadają warunkom zawartym 

w dokumentacji projektowej, 
- zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia budowy. 
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Zaleca się korzystanie z ustaleń OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do 
wykonania robót przygotowawczych oraz z ustaleń OST D-02.00.00 [3] przy 
występowaniu robót ziemnych. 

5.4. Roboty odwodnieniowe 

W przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej lub na wniosek 
Wykonawcy zaakceptowany przez InŜyniera, naleŜy wykonać niezbędne roboty 
odwodnieniowe, np.: 

wykonanie sączków, drenów lub innych elementów odwodnienia wgłębnego, 
obniŜenie zbyt wysokiego poziomu wody gruntowej, 
ew.   wykonanie  warstwy filtracyjno-separacyjnej   z  geotkaniny lub  geowłókniny 
zainstalowanej wg zaleceń producenta. 

Przy instalacji systemu odwodnieniowego naleŜy: 
upewnić się czy zachowana jest droŜność rur oraz szczelność wszystkich połączeń, 
zabezpieczyć    wyloty    rur    odwodnieniowych    przez    owinięcie    ich    końca 
geosyntetykiem, 
sprawdzić czy woda wypływająca z rury nie powoduje lokalnej erozji. 

5.5. RozłoŜenie geosiatki komórkowej i wypełnienie jej komórek 

Sposób rozłoŜenia sekcji geosiatki komórkowej obejmuje: 
1. wytyczenie obszaru, na którym będą rozkładane sekcje geosiatki komórkowej, 
2. rozłoŜenie (rozciągnięcie) pierwszej  sekcji geosiatki komórkowej do wymaganych 

rozmiarów i kształtu plastra miodu, stosując kotwy, pręty, kołki, ramy montaŜowe, 
wypełnienie skrajnych komórek sekcji materiałem zasypowym.  Skrajne krawędzie 
sekcji naleŜy zakotwić przez wbicie pionowych elementów mocujących geosiatkę lub 
zapełniając skrajne komórki kruszywem lub materiałem ziemnym. Przy stosowaniu 
ramy montaŜowej, naciąga się na nią całą sekcję geosiatki, a następnie całość odwraca 
się i ustawia w wymaganej pozycji, 

3. rozłoŜenie sąsiedniej (kolejnej) sekcji geosiatki komórkowej z dopasowaniem krawędzi 
przyległych sekcji, 

4. wykonanie połączenia  sąsiadujących  sekcji  za pomocą pneumatycznej  zszywarki 
wbijającej metalowe zszywki lub inną metodą (np. za pomocą kotew, prętów w 
kształcie litery J, opasek itp.), 

5. rozpoczęcie wypełniania komórek materiałem zasypowym po wykonaniu połączenia 
wszystkich sąsiadujących sekcji geosiatek lub ich części,  przy czym zaleca się 
rozmieszczenie materiału zasypowego wokół wypełnianych sekcji geosiatki, 

6. wypełnianie komórek geosiatki, przy: 
 

- zastosowaniu najlepiej sprzętu mechanicznego jak: ładowarki (rys. 8), spycharki, 
równiarki itp., 

- zakazie zrzucania materiału zasypowego na rozłoŜoną sekcję geosiatki z wysokości 
większej niŜ 1 m, 

- zapełnianiu komórek geosiatki metodą „od czoła", z tym Ŝe niedopuszczalny jest 
ruch maszyn po niewypełnionych sekcjach, 
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- zakończeniu zasypywania komórek geosiatek, gdy materiał zasypowy znajduje się 
ok. 5 cm ponad górnymi krawędziami komórek (po zagęszczeniu nie powinny być 
widoczne na powierzchni komórki geosiatek), 

- wyrównaniu   materiału   zasypowego    do    równej    powierzchni,    ręcznie    lub 
mechanicznie (np. równiarką, spycharką), 

 

7. zagęszczenie materiału zasypowego, walcem, ubijakiem lub wibracyjną zagęszczarką 
płytową do uzyskania wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,95 próby Proctora. 
Sprzęt cięŜszy moŜna stosować w obszarze wewnątrz sekcji geosiatki, natomiast sprzęt 
lekki  (np.  zagęszczarkę płytową)  zaleca się  stosować  do zagęszczenia materiału 
znajdującego się poza sekcją geosiatki, 

8. usunięcie nadmiaru materiału uzupełniającego do poziomu górnych krawędzi komórek, 
jeśli przewiduje się ułoŜenie kolejnej, wyŜej leŜącej warstwy geosiatki komórkowej, tak 
aby widoczna była struktura komórkowa sekcji, 

9. układanie   kolejnych,   wyŜej   leŜących   warstw   geosiatek,   które   dokonuje   się   z 
przesunięciem,   co   zabezpiecza   przed   utratą   materiału   zasypowego   (wypieranie 
materiału zasypowego z pomiędzy kolejnych warstw geosiatek komórkowych oznacza 
nadmierne zagęszczenie materiału), 

 

10. wypełnianie skrajnych komórek sekcji,  sąsiadujących bezpośrednio z dowolnym 
prefabrykowanym betonowym elementem drogowym, za pomocą betonu (np. B10) w 
celu ochrony przed zniszczeniem tej części sekcji w wyniku najeŜdŜania na nią 
pojazdów, 

11. pozostawienie nadkładu z materiału zasypowego na ostatniej, najwyŜszej warstwie 
geosiatki   komórkowej   i   wykończenie   powierzchni   zgodnie   z   dokumentacją 
projektową. 

5.6. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnią drogową 

Wykonanie podbudowy pod warstwą wiąŜącą i ścieralną nawierzchni (rys. 9) 
obejmuje czynności podane w dalszym ciągu, z uwzględnieniem prac związanych z 
rozłoŜeniem   geosiatki   komórkowej   i   jej    wypełnieniem   materiałem   zasypowym, 
przedstawionych w punkcie 5.5: 1. wykonanie koryta pod nawierzchnię 

Koryto pod nawierzchnię zaleca się wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót związanych z wykonaniem warstwy separacyj no-filtracyjnej, ułoŜeniem geosiatki 
komórkowej i leŜących wyŜej warstw nawierzchni. Koryto moŜna wykonywać ręcznie lub 
mechanicznie, np. przy uŜyciu równiarek, spycharek, koparek. Grunt odspojony powinien 
być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. Po oczyszczeniu 
wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczeń, naleŜy sprawdzić czy istniejące 
rzędne umoŜliwi ą uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca 
się aby rzędne koryta przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ 
projektowane rzędne podłoŜa. Profilowanie podłoŜa zaleca się wykonać równiarką. Ścięty 
grunt powinien być wykorzystany w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) nie moŜe się róŜnić od szerokości 
projektowanej więcej niŜ +10 cm i -5 cm. Nierówności podłuŜne i poprzeczne, mierzone 
łatą 4-metrową, nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z 
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dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. Wykonanie koryta powinno odpowiadać 
wymaganiom OSTD-04.01.01 [4]. 
2. ułoŜenie warstwy separacyjnej 

Warstwa separacyjna (lub separacyjno-filtracyjna) powinna odpowiadać 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej (moŜe być np. warstwą 
geowłókniny lub geotkaniny, warstwą geowłókniny i kruszywa itp.). W przypadku 
stosowania geotkaniny (patrz rys. 9a), odpowiadającej wymaganiom pktu 2.2.4, zaleca się 
układać ją w korycie pod nawierzchnią na podstawie planu, określającego wymiary pasm, 
kierunek postępu robót, kolejności układania pasm, szerokości zakładów, sposób łączenia 
itp. Folię, w którą są zapakowane rolki geotkaniny, zaleca się zdejmować bezpośrednio 
przed układaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokości rolki moŜna ją przeciąć piłą, tak 
aby po przycięciu moŜliwe było połączenie sąsiednich pasm z zakładem. 

Geowłókninę lub geotkaninę moŜna rozkładać bez fałd i wybrzuszeń ręcznie lub 
za pomocą układarki, umoŜliwiającej rozwijanie materiału ze szpuli podwieszonej np. do 
wysięgnika koparki. Pasma zaleca się układać prostopadle do osi drogi, a jeśli pokrywana 
powierzchnia jest węŜsza niŜ dwie szerokości pasma, to pasma moŜna układać wzdłuŜ osi 
drogi, przy czym zakłady sąsiednich pasm powinny wynosić 0,2 -^ 0,3 m. Po ułoŜeniu, 
pasma niezwłocznie mocuje się do podłoŜa kotwami z odpadowej stali zbrojeniowej 
średnicy 6^-8 mm, wykształconych w kształt litery „J" o długości > 250 mm. Kotwy 
powinny być rozmieszczone na krawędziach pasm i na zakładach w odstępach co około 
2,0 m, a na płaszczyźnie materiału: 1 szt. kotwy na około 8 m2 powierzchni. 

Tak przygotowana warstwa separacyjna jest gotowa do szybkiego ułoŜenia 
geosiatki komórkowej. 
3. ułoŜenie geosiatki komórkowej z zasypką 

Sekcje (odcinki) geosiatki komórkowej naleŜy układać prostopadle do osi drogi i 
wypełniać je według zasad podanych w pkcie 5.5. 

Materiał zasypowy powinien odpowiadać wymaganiom ustalonym w 
dokumentacji projektowej (np. według pktu 2.2.5: kruszywo łamane, Ŝwir, pospółka, 
piasek, rozkruszony stary beton, destrukt asfaltowy, pokruszony ŜuŜel hutniczy itp.). 

Zagęszczanie materiału zasypowego wykonuje się jednocześnie dla geokomórek i 
nadsypki jeśli ł ączna ich grubość nie przekracza 25 -^ 30 cm. Dla grubszej warstwy zaleca 
się osobno zagęszczać wypełnienie komórek i osobno warstwę nadsypki. Przy zagęszczaniu 
naleŜy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić geosiatki komórkowej. 

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje ułoŜenie dwóch (rys. 9d) 
lub większej liczby warstw geosiatek komórkowych, stanowiących łączną podbudowę, to 
następne warstwy siatek naleŜy ułoŜyć jedna nad drugą z wypełnieniem zasypką i jej 
zagęszczeniem oraz wykonaniem nadsypki tylko nad najwyŜszą warstwą geosiatek 
komórkowych. 
4. ułoŜenie warstwy wiąŜącej i/lub ścieralnej nawierzchni na wykonanej podbudowie 

Na podbudowie z geosiatek komórkowych wypełnionych zasypką i uzupełnionych 
warstwą pokrywającą (nadsypką) moŜna układać warstwę ścieralną i/lub wiąŜącą 
nawierzchni, zgodną z dokumentacją projektową, np. (rys. 9c): 
- nawierzchnię z betonu asfaltowego, 
- nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, 
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- inny rodzaj nawierzchni, 
odpowiadającą osobnym wymaganiom odpowiednich specyfikacji technicznych. 
5. ewentualne wykonanie odcinka próbnego 

Jeśli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej 
na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
- doboru sprzętu i technologii wykonania robót, 
- określenia grubości warstw materiału w stanie luźnym, koniecznej  do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu, 

jakie będą stosowane do wykonania robót właściwych. Powierzchnia odcinka próbnego 
powinna wynosić co najmniej 400 m2 dla kaŜdego rodzaju robót. Odcinek próbny powinien 
być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Wykonawca moŜe przystąpić do 
wykonywania robót po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez InŜyniera. 

5.7. Wykonanie nawierzchni gruntowych 

Nawierzchnie gruntowe dróg, których konstrukcja składa się tylko z geosiatek 
komórkowych wypełnionych materiałem zasypowym, lecz które nie mają warstwy 
ścieralnej nawierzchni, powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
obejmując wykonanie: 
1. koryta pod nawierzchnię, 
2. robót odwodnieniowych, w tym np.  warstwy separacyjnej, warstwy separacyjno- 

filtracyjnej, warstwy odsączającej, odcinającej, mrozoochronnej itp., 
3. ułoŜenia geosiatki komórkowej z zasypką, 
4. ewentualnego odcinka próbnego. 

Nawierzchnie gruntowe mogą być wykonywane na ciągach dróg zamiejskich, na 
parkingach, placach przeładunkowych, drogach tymczasowych itp. 

Sposób wykonania nawierzchni gruntowej powinien odpowiadać ustaleniom: 
- OST D-04.01.01 [4] w zakresie koryta nawierzchni, 
- OST D-04.02.01 [5] i D-04.02.02 [6] w zakresie warstw odsączającej, odcinającej i 

mrozoochronnej, 
- pktu 5.6 niniejszej specyfikacji w zakresie ułoŜenia warstwy separacyjnej, ułoŜenia 

geosiatki komórkowej z zasypką i ew. odcinka próbnego. 

5.8. Wykonanie utwardzonego pobocza 

Konstrukcja, szerokość i pochylenie poprzeczne utwardzonego pobocza, 
wykonanego przy uŜyciu geosiatki komórkowej oraz połączenie pobocza z konstrukcją 
jezdni, powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Wykonanie 
utwardzonego pobocza moŜe obejmować: 
1. wykonanie koryta, 
2. ew. wykonanie odwodnienia (np. warstwy odsączającej, odcinającej,  separacyjnej, 

separacyjno-filtracyjnej, mrozoochronnej itp.), 
3. ew. wykonanie podbudowy, 
4. ułoŜenie geosiatki komórkowej z zasypką, 
5. wykonanie nadsypki (np. z kruszywa, humusu itp.). 
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Sposób wykonania utwardzonego pobocza powinien odpowiadać ustaleniom: 
- OST D-04.01.01 [4] i pktu 5.6 w zakresie wykonania koryta, 
- OST D-04.02.01 [5] i D-04.02.02 [6] w zakresie warstw odsączającej, odcinającej i 

mrozoochronnej, 
- punktu 5.6 niniejszej specyfikacji, w zakresie ułoŜenia warstwy separacyjnej i ułoŜenia 

geosiatki komórkowej z zasypką i nadsypką, 
- osobnych specyfikacji technicznych,  określonych w dokumentacji projektowej,  w 

przypadku wykonania podbudowy innej konstrukcji niŜ geosiatka komórkowa, 
- punktu 5.9 w zakresie zatrawienia pobocza. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na właściwe wykonanie utwardzonego pobocza 
przy krawędzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien być równy i szczelny. 

Do zagęszczania zaleca się stosowanie maszyn o szerokości nie większej niŜ 
szerokość utwardzanego pobocza. 

Dopuszczalne odchyłki szerokości utwardzonego pobocza wynoszą ± 5 cm, a 
dopuszczalne nierówności mierzone łatą 4 m wynoszą 10-15 mm. 

Przykłady utwardzonego pobocza przedstawiono na rys. 14. 

5.9. Wykonanie umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni pochyłych 

Wykonanie umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni pochyłych, jak skarpy 
wykopów i nasypów drogowych, stoŜki nasypów przy przyczółkach mostowych względnie 
powierzchnie skarp kanałów i cieków przydroŜnych, powinny być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, obejmując wykonanie: 
1. powierzchni   podłoŜa   ziemnego   na   skarpie   według   rzędnych   wysokościowych 

umoŜliwiających ułoŜenie geosiatki komórkowej, 
2. warstwy   separacyjnej   (lub   separacyj no-filtracyjnej)   np.   z   geosyntetyków,   jeśli 

przewiduje to    dokumentacja projektowa lub poleci InŜynier.  Sposób wykonania 
warstwy separacyjnej powinien odpowiadać wymaganiom pktu 5.6 podpunkt 2 z 
dostosowaniem do potrzeb robót na skarpie, 

3. ewentualnych    robót    odwodnieniowych,    przewidzianych    przez    dokumentację 
projektową, np. sączków, drenów lub innych elementów odwodnienia wgłębnego, 
według sugestii pktu 5.4, upewniając się czy zachowana jest droŜność i szczelność 
systemu odwodnieniowego, 

4. ułoŜenia geosiatek na skarpie, z tym Ŝe w pierwszej kolejności naleŜy zakotwić górną 
część sekcji geosiatki na szczycie skarpy (np. na poboczu korony drogi w przypadku 
skarpy nasypu - patrz rys. 11 i 12). W tym celu na szczycie skarpy w dnie usuniętej 
części pobocza lub wykopanego rowu naleŜy wbić w grunt stalowe pręty długości np. 
60 -^ 100 cm średnicy 10 -^ 12 mm, w odległościach co około 50 cm, tj. zwykle w co 
drugą komórkę siatki. W pręty naleŜy włoŜyć jeden rząd komórek, po czym naleŜy 
geosiatkę komórkową rozciągnąć w dół, do pełnego jej  napięcia, tworząc siatkę 
podobną do kształtu plastra miodu. Komórki siatki w jej dolnej krawędzi naleŜy 
zakotwić w grunt skarpy podobnymi prętami stalowymi we właściwych odstępach. 
Mi ędzy  górną a dolną krawędzią  siatki naleŜy wbić  większą liczbę prętów  w 
odległościach około 80 -^ 100 cm. 

Pręty stalowe do mocowania siatki mogą: 
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- mieć kształt litery J i ich zagięcie po wbiciu musi utrzymywać górną krawędź ściany 
komórki dobrze przymocowaną do podłoŜa skarpy (rys. 1 1b), 

- być firmową kotwą, wykonaną z pręta stalowego i zacisku z tworzywa sztucznego 
(rys. 5b). 
Sąsiadujące ze sobą sekcje geosiatek komórkowych naleŜy przymocować np. 

galwanizowanymi zszywkami 12 mm, przy pomocy pneumatycznej zszywarki. 
W przypadku gdy długość skarpy jest większa od długości rozłoŜonej sekcji 

geosiatki, naleŜy wzdłuŜ dolnej krawędzi sekcji wbić kolejny rząd prętów i zahaczyć o 
nie kolejną sekcję geosiatki, 

5. wzmocnienia konstrukcji geosiatki za pomocą linek poliestrowych (rys. 6 i 12), jeśli 
przewiduje to dokumentacja projektowa lub InŜynier. W tym celu naleŜy przygotować 
linki o długości zbocza (skarpy) i odcinka zakotwienia sekcji geosiatki oraz dodatkowej 
długości około 15%. Linki naleŜy przewlec przez otwory nawiercone w złoŜonej sekcji 
geosiatki, a wolne końce naleŜy zabezpieczyć węzłami, aby uniemoŜliwi ć wysunięcie 
się linek. Wolne końce linek moŜna zakotwić w gruncie za pomocą kołków, prętów, 
kotew itp. Linki moŜna dodatkowo przymocować wewnątrz komórki kotwą (rys. 5c), 
prętem   w   kształcie   litery   J   w   celu   uzyskania   większej   stabilności   systemu 
komórkowego. Jeśli nie moŜna zastosować kotew lub prętów do przymocowania linki 
wewnątrz komórki (np. gdy nie wolno przebić znajdującego się pod geosiatką materiału 
geotekstylnego) naleŜy linki przytwierdzić do ścian komórek za pomocą zszywek, 

6. napełnienia komórek geosiatki materiałem zasypowym, tj. gruntem miejscowym lub 
ziemią roślinną według punktu 2.2.5 ew. betonem, zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej.   W   przypadku   przewidywanego   zatrawienia   skarpy,   dopuszcza   się 
wypełnienie   dolnej   części   komórek   materiałem   mniej   wartościowym,   lecz   z 
zapewnieniem wykonania górnej warstwy 5-^10 cm z ziemi roślinnej wg pktu 2.2.5. 
Napełnianie komórek materiałem wypełniającym naleŜy dokonywać przez nasypywanie 
go z góry w dół po skarpie wg zasad podanych w pkcie 5.5, z nadmiarem do 5 cm w 
celu umoŜliwienia zagęszczenia ziemi roślinnej, 

7. robót utrwalająco-umacniających np. przez obsianie mieszankami traw wg pktu 2.2.5. 
Przy przewidywaniu spływu wody powierzchniowej  po  skarpie moŜna wykonać 
powierzchniowe   ścieki   skarpowe   w   odpowiednich  miejscach,   przez  napełnienie 
komórek geosiatki betonem. W przypadku duŜych powierzchni spływania wody, moŜna 
ją przejąć przez wgłębne  sączki podłuŜne,  tj.  dreny umieszczone w wykopach 
wąskoprzestrzennych. 

5.10. Wykonanie ścian oporowych 

5.10.1. Wykonanie ściany oporowej typu zwykłego 

Ściana oporowa typu zwykłego składa się z warstw geosiatek komórkowych 
ułoŜonych jedna nad drugą i zapełnionych materiałem wypełniającym, bez jakichkolwiek 
urządzeń wzmacniających (zbrojących) konstrukcję nasypu. Ścianę taką moŜna 
zastosować do podtrzymania zarówno wykopu jak i nasypu. 

Konstrukcja ściany oporowej powinna być zgodna z dokumentacją projektową w 
zakresie kształtu, wymiarów, wymagań materiałowych i materiału wypełniającego komórki 
(np. grunt miejscowy, ziemia roślinna, ew. beton). 
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Zasady wykonania ściany oporowej typu zwykłego (rys. 10a, 10c, 10d), jeśli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, powinny obejmować następujące 
czynności: 
1. przygotowanie wykopu pod fundament ściany oporowej 

Grunt podłoŜa, leŜący bezpośrednio pod konstrukcją ściany, powinien być 
dostosowany do kształtu fundamentu, próbnie zagęszczony i wyrównany przed 
wykonaniem fundamentu. W niektórych przypadkach naleŜy usunąć grunt słaby lub 
ściśliwy, zastępując go właściwym zagęszczonym materiałem nasypowym, 

2. wykonanie fundamentu pod konstrukcję ściany polegające na: 
- ułoŜeniu geotkaniny jako warstwy oddzielającej i filtracyjnej, 
- rozłoŜeniu warstwy kruszywa i zagęszczeniu jej do wartości 95% wg normalnej 

próby Proctora, stosując tradycyjne metody i sprzęt. Niektóre kruszywa moŜna 
zagęszczać do wskaźnika zagęszczenia mniejszej wartości, 

- jeśli przewiduje się zastosowanie kruszywa pozwalającego na swobodny przepływ 
wody  (bez  drobnych cząstek),  wówczas  naleŜy kruszywo  całkowicie  owinąć 
geotkaniną, 

3. ułoŜenie warstwy przygruntowej ściany z geosiatki, która moŜe być wykonana jednym z 
trzech wariantów: 
a) wariant 1: geosiatkę komórkową naleŜy rozciągnąć wzdłuŜ odcinków prostych i 

zakrzywionych trasy ściany oporowej, wbijając odpowiednią liczbę prętów w 
komórki geosiatki, w celu napięcia jej do właściwego połoŜenia i późniejszego 
napełnienia, 

b) wariant 2: geosiatkę komórkową naleŜy rozciągnąć na prętach ramy napinającej, 
ułoŜonej w dostosowaniu do potrzeb wymiarowych budowli. Następnie naleŜy 
odwrócić  ramę  i  uzyskać  połoŜenie  sekcji  geosiatki  przed  napełnieniem jej 
materiałem zasypowym. Po napełnieniu geosiatki, naleŜy usunąć ramę i przystąpić 
do powtarzania procesu układania i napełniania kolejnych sekcji geosiatek, 

c) wariant 3: sekcję geosiatki komórkowej naleŜy rozciągnąć do właściwego połoŜenia 
i zakotwić kołkami w gruncie, 

4. wykonanie odwodnienia, napełnienie geosiatki i zagęszczenie materiału zasypowego 
Przy wykonywaniu prac odwodnieniowych, zasypywaniu i zagęszczaniu materiału 

wypełniającego geosiatki, naleŜy przestrzegać: 
- zastosowania tradycyjnego sposobu napełniania komórek geosiatki, zagęszczania 

materiału wypełniającego komórki i jego wyrównywania w zastosowaniu do 
wszystkich warstw geosiatek, 

- ułoŜenia, zgodnie z dokumentacją projektową, drenu odwadniającego z wylotem 
rurowym, zapewniając minimalny spadek podłuŜny 1% na całej jego długości, 

- sprawdzenia  czy  wypływ  wody  z  wylotu  drenu nie powoduje  erozji,  która 
zagroziłaby stateczności ściany oporowej, 

- napełnienia komórek geosiatki i strefy zasypki za ścianą materiałem zasypowym na 
wysokość około 5 cm ponad ściany komórek, 

- zagęszczenia materiału wypełniającego komórki geosiatki i  strefę zasypki do 
wskaźnika zagęszczenia co najmniej 95% wg normalnej próby Proctora, przy 
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zastosowaniu tradycyjnych metod i sprzętu (niektóre kruszywa mogą mieć wskaźnik 
zagęszczenia mniejszy), 

- usunięcia nadmiaru materiału po zagęszczeniu kaŜdej warstwy aŜ do odsłonięcia 
górnych krawędzi komórek geosiatki, 

5. wykonanie ściany oporowej z geosiatek komórkowych 
Wykonanie kolejnych warstw geosiatki, w celu stworzenia konstrukcji ściany 

oporowej, wymaga: 
- ułoŜenia w kaŜdej warstwie geosiatek, które rozciąga się przy pomocy posiadanych 

narzędzi (np. ramy napinającej) lub prętów i kołków, 
- dostosowania rozłoŜonych geosiatek do kształtu ściany, zapewnienia stykania się 

sąsiednich sekcji geosiatek w poziomie warstwy i ułoŜenia w jednej płaszczyźnie 
pionowej geosiatek z sąsiadujących warstw, 

- przymocowania ze sobą zszywkami sąsiednich stykających się komórek geosiatek, 
najlepiej przy uŜyciu pneumatycznych zszywarek, 

- nasypania do komórek geosiatki ustalonego materiału wypełniającego na wysokość 
około 50 mm ponad ściany komórek, 

- wypełnienia gruntem miejscowym przestrzeni pomiędzy tylną powierzchnią ściany 
oporowej a nasypem, wykonanego warstwami z właściwym zagęszczeniem, 

- wypełnienia   zewnętrznych   komórek   ziemią   roślinną   (jeśli   tak   przewiduje 
dokumentacja projektowa), w celu umoŜliwienia powstania zewnętrznego pokrowca 
roślinnego ściany (rys. 10b). W związku z tym, przed nasypywaniem materiału 
wypełniającego  (np.  ziarnistego)  do zasadniczej  części  ściany,  przykrywa się 
komórki zewnętrzne płytą (np.  drewnianą), usuwając ją w celu późniejszego 
napełnienia komórek ziemią roślinną, 

- zagęszczenia materiału wypełniającego komórki do wskaźnika zagęszczenia co 
najmniej 95% wg normalnej próby Proctora, przy zastosowaniu tradycyjnych metod 
i sprzętu (niektóre kruszywa mogą mieć wskaźnik zagęszczenia mniejszy), 

- zastosowania sprzętu do zagęszczenia materiału wypełniającego geosiatki, przy 
czym naleŜy unikać uŜycia cięŜkiego sprzętu zagęszczającego w obrębie 1m sekcji 
ściennych zewnętrznych, 

- zwrócenia uwagi, aby nie powstawały widoczne poprzeczne przemieszczenia sekcji 
ściany, wskazujące na zastosowanie nadmiernych obciąŜeń zagęszczających, 

- zapewnienia, aby przy układaniu kolejnych następnych warstw zostało zachowane 
poprawne połoŜenie kaŜdej warstwy oraz została utrzymana właściwa płaszczyzna 
pionowa zewnętrznych komórek, 

- zwrócenia uwagi, przy wykonywaniu ściany na łuku poziomym, na moŜliwość 
zmiany promienia krzywizny przy układaniu kolejnych warstw, w następstwie czego 
powstanie nieliniowość połoŜenia komórek, co moŜna poprawić stosując warstwę 
korygującą z odsadzką do 15 cm. 

5.10.2. Wykonanie ściany oporowej typu złoŜonego z geosiatek komórkowych i zbrojenia 
gruntu geosyntetykami 

Ściany typu złoŜonego składają się z geosiatek komórkowych i znajdującego się 
między nimi zbrojenia z geowłóknin (geotkanin) lub geosiatek płaskich wydłuŜonych poza 
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ścianę na obszar gruntu. Konstrukcja taka tworzy przyczepność cierną pomiędzy 
elementami konstrukcji. Napełnienia komórek geosiatki materiałem wypełniającym, 
zagęszczenie i wyrównanie materiału w kolejnych warstwach geosiatek komórkowych i 
zasypki za ścianą powinno być wykonane w sposób przewidziany dla zwykłej ściany 
oporowej. 

Sposób wykonania ściany oporowej typu złoŜonego powinien obejmować: 
- ułoŜenie,  we  wszystkich przewidzianych miejscach przekroju pionowego  ściany, 

zbrojenia    z    odpowiednio    przyciętych    płaszczyzn    geosyntetyków    (geotkanin, 
geowłóknin, geosiatek płaskich) i tymczasowe utrwalenie ich połoŜenia na podłoŜu za 
pomocą szpilek stalowych lub ręcznie nasypanych kopczyków z gruntu; zewnętrzna 
krawędź zbrojenia powinna znajdować się w obrębie pasa szerokości 150 mm od lica 
ściany oporowej, 

- rozłoŜenie geosiatek komórkowych na zbrojeniu z geosyntetyków z zachowaniem 
właściwego połoŜenia i napełnienie ich materiałem wypełniającym. Następnie zbrojenie 
naleŜy ręcznie naciągnąć, napręŜając je przez wyciąganie spod napełnionych geosiatek 
komórkowych i utrwalając w takim połoŜeniu za pomocą szpilek stalowych lub przez 
ręczne trzymanie w stanie napręŜonym, 

- nasypanie gruntu na zbrojenie z geosyntetyków, rozciągnięte poza ścianę oporową oraz 
jego zagęszczenie np. za pomocą walców ogumionych, które mogą poruszać  się 
bezpośrednio po  zbrojeniu,  lecz unikając nagłych zatrzymań i  ostrych zwrotów 
względnie przy pomocy pojazdów gąsienicowych, które mogą się poruszać po zasypce 
grubości minimum 150 mm rozłoŜonej na zbrojeniu, 

- kontynuowanie wykonania ściany do wysokości przewidzianej przez dokumentację 
projektową. 

5.11. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do 
robót wykończeniowych naleŜą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do 
istniejących warunków terenowych, takie jak: 
- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, 

chodników, krawęŜników itp., 
- niezbędne  uzupełnienia  zniszczonej   w   czasie  robót  roślinności,   tj.   zatrawienia, 

krzewów, ew. drzew, 
- roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" [1] pkt6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
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- uzyskać   wymagane   dokumenty,   dopuszczające   wyroby  budowlane   do   obrotu  i 
powszechnego  stosowania (aprobaty techniczne,  certyfikaty zgodności,  deklaracje 
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót, określone przez InŜyniera, 

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do 

akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać w czasie robót 
podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość 
badań 

Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu 
robót z dokumentacją projektową 

1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji 
projektowej 

2 Roboty przygotowawcze BieŜąco Wg pktu 5.3 

J Roboty odwodnieniowe BieŜąco Wg pktu 5.4 

4 UłoŜenie geosiatki komórkowej z 
robotami pomocniczymi i zasypką 

BieŜąco Wgpktów5.5^5.9 

5 Wykonanie innych elementów robót BieŜąco Wgpktów5.5^5.9 

6 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.10 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
[1] pkt7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy, nawierzchni gruntowej lub umocnienia 

przeciwerozyjnego powierzchni, 
- m3 (metr sześcienny) wykonanej ściany oporowej. 

Jednostki obmiarowe robót towarzyszących (np. warstw wiąŜącej lub ścieralnej 
nawierzchni) są ustalone w odpowiednich OST. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
[1]pkt8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty odwodnieniowe, 
- wykonanie koryta (wykopu fundamentowego), 
- ułoŜenie geosiatki komórkowej wypełnionej materiałem zasypowym. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne" [1] oraz niniejszej OST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne" [1] pkt9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty odwodnieniowe, 
- ułoŜenie sekcji geosiatek komórkowych z materiałem wypełniającym, zagęszczeniem i 

innymi robotami,  według wymagań dokumentacji projektowej,   ST i  specyfikacji 
technicznej, 

- roboty wykończeniowe, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
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-   prace   towarzyszące,   które   są   niezbędne   do   wykonania   robót   podstawowych, 
niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-02.00.00 Roboty ziemne 
4. D-04.01.01 Koryto   wraz   z  profilowaniem  i   zagęszczaniem  podłoŜa 

(specyfikacja zawarta w zbiorze OST D-04.01.0K04.03.01 
„Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie") 

5. D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające (specyfikacja zawarta w 
zbiorze OST wg pktu 4) 

6. D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna (specyfikacja zawarta w zbiorze 
OST wg pktu 4) 

10.2. Normy 

7. PN-B-06250:1988     Beton zwykły 
8. PN-B-11111:1996     Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 
9. PN-B-11112:1996     Kruszywa   mineralne.   Kruszywa   łamane   do   nawierzchni 

drogowych. 
10. PN-B-11113:1996     Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
11. BN-70/893 3 -03         Podbudowa z chudego betonu 

10.3. Inne dokumenty 

12. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2007-03-1212. Geosiatka komórkowa GEOWEB, 
wydana  5.02.2007,   oraz  zmiana nr   1/2008  do  aprobaty  technicznej,  wydana 
2.01.2008   (Geosiatka   komórkowa   NEOWEB,   dot.   nawierzchni,   podbudowy, 
podłoŜa, skarp) 

13. Materiały   informacyjne   krajowego   przedstawiciela   producenta:   PRS   Poland 
Sp. z o.o., Regus Wiśniowy Business Park, ul. IłŜecka 26, budynek E, 02-135 
Warszawa, tel. +48 22 575 70 22, e-mail: marketing@prs-poland.com 
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11. ZAŁĄCZNIKI  

ZAŁĄCZNIK 1 

CHARAKTERYSTYKA GEOSIATEK KOMÓRKOWYCH (wg [13])  

1.1. Powstanie geosiatki komórkowej i jej cechy charakterystyczne 

Geosiatka komórkowa powstała pod koniec lat 70-tych ubiegłego stulecia we 
współpracy z Korpusem InŜynierskim Armii Amerykańskiej. W Polsce stosowana jest od 
1995 r. 

Główną cechą systemu, po rozciągnięciu sekcji geosiatki komórkowej do postaci 
„plastra miodu" i wypełnieniu komórek róŜnymi materiałami zasypowymi, jest 
„zamknięcie" tych materiałów w środku geosyntetycznych komórek, których ścianki 
chronią wypełniający je materiał przed ścinaniem i bocznymi przesunięciami przy 
przenoszeniu obciąŜeń. Dzięki temu, obciąŜenie to jest rozkładane na sąsiednie komórki 
sekcji, tworząc elastyczne działanie nad większym obszarem. Zamknięcie materiału 
zasypowego w komórkach pozwala na odpowiednio wysokie ich zagęszczenie. Wzrost 
odporności materiału zasypowego na ścinanie i zwiększenie jego sztywności uzyskuje się 
na skutek tzw. biernej pierścieniowej wytrzymałości sąsiednich komórek wypełnionych 
zagęszczonym materiałem zasypowym. 

Przedstawione powyŜej charakterystyczne cechy systemu powodują, Ŝe często 
uŜywa się dla niego nazwy „komórkowy system ograniczający". 

1.2. Charakterystyka ogólna geosiatki 

Geosiatka komórkowa zbudowana jest z zespołu elastycznych taśm polimerowych (z 
polietylenu duŜej gęstości HDPE - high density polyethylene). Geosiatki komórkowe mogą 
róŜnić się w zakresie: 
- szerokości taśmy, od 50 mm do 200 mm, 
- wielkości sekcji (odcinków), np. 8,0 x 2,5 m, 16,0 x 2,5 m, z tym Ŝe moŜna zamawiać u 

dostawcy róŜne wymiary sekcji, 
- istnieniem perforacji taśmy, tj. taśmami nieperforowanymi i taśmami perforowanymi, 
- barwą taśmy, z tym Ŝe podstawowym kolorem jest czarny. 

1.3. Wielkości komórek i sekcji geosiatki 

Podstawowe wielkości komórek wynoszą (rys. 1): 

GWS GWL         Tolerancja 
a) gęstość komórek na powierzchni   1  m2 38 9,5 

geosiatki 
b) nominalny wymiar komórki (rzeczywisty 

wymiar    róŜni    się    w    zaleŜności    od     250 x 210      500 x 420 ± 3% 
rozciągnięcia geosiatki), mm 

c) powierzchnia komórki, cm2 262 1050 ± 2% 
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Produkowane typy geosiatek, z danymi dotyczącymi wymiarów standardowych 
sekcji przedstawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Przykładowe typy geosiatek z danymi dotyczącymi wymiarów standardowych 

 
Nominalne wymiary sekcji geosiatki (rzeczywiste wymiary zaleŜą od sposobu 

rozciągnięcia geosiatki), wynoszą: 

Typ Szerokość Długość, m Powierzchnia sekcji 
siatki       standardowa, m    minimalna    standardowa   maksymalna       standardowej, m 

GWS 2,50 0,63 8,00 9,47 20 (± 3%) 
GWL 2,50 1,26 16,00 18,95 40 (± 3%) 

1.4. Wykończenie powierzchni taśm geosiatki 

Tekstura powierzchniowa taśm składa się z licznych rombowych wytłoczeń na 
całej powierzchni taśmy o gęstości powierzchniowej 22 -^ 31 cm2. Perforacja taśm 
polietylenowych wykonywana jest poziomymi rzędami w odstępach osiowych co 19 mm ze 
średnicą otworów 10 mm. Otwory w kolejnych rzędach są przesunięte o 12 mm w stosunku 
do środków otworów rzędu sąsiedniego. Środek otworu skrajnego powinien znajdować się 
co najmniej 6 mm od zewnętrznej krawędzi taśmy. Całkowita powierzchnia otworów 
wynosi 16% (± 10%) powierzchni ścian komórki. 

Właściwość teksturowanej i perforowanej taśmy powinna odpowiadać 
wymaganiu, aby maksymalny kąt tarcia pomiędzy powierzchnią teksturowaną i 
perforowaną a luźnym piaskiem krzemionkowym przechodzącym przez sito # 40 mm przy 
100% gęstości względnej nie powinien być mniejszy od 85% maksymalnego kąta tarcia 
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piasku krzemionkowego izolowanego, badanego metodą bezpośredniego ścinania wg 
ASTM D 5321. 

1.5. Wymagania dotyczące materiału 

Wymagania dotyczące materiału z którego wykonane są taśmy podano w tablicy 
2, a wymagania dotyczące taśmy podano w tablicach 3 i 4. 

Tablica 2.    Wymagania dotyczące właściwości materiału, z którego wykonuje się taśmy 
do geosiatek komórkowych 

 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania Metody badań 
według 

1 Gęstość g/cm3 od 0,935 do 0,965 

2 Wytrzymałość na rozciąganie kN/m2 >21000 

i Odporność na korozję 
napręŜeniową 

h >3000 

wg aprobaty 
technicznej 

Tablica 3. Wymagania dotyczące właściwości taśmy geosiatki komórkowej o symbolach 
GWS 050 - GWS 200 i GWL 200, GWL 150, GWLC A430, GWLC A3-30 i 
GWL C A2-30 

 

Lp. Właściwości Jedn. Wysokość geosiatki, mm Metody badania 
według 

1 Szerokość 
taśmy 

mm 50 75 100 150 200 przymiarem z 
dokładnością 1 

mm 
2 Wytrzymałość 

taśmy na 
rozciąganie 

kN >l,10* >1,65* >2,20* >3,30* >4,40* 

3 Wytrzymałość 
złącza na ścinanie 

kN >0,90 >1,35 >l,80 >2,70 >3,60 

4 Wytrzymałość 
połączenia na 
oddzieranie 
(badanie typu T) 

kN >0,70 >l,05 >l,40 >2,10 >2,80 

wg aprobaty 

technicznej 

/ Taśma perforowana ma mniejszą wytrzymałość na rozciąganie; wymagane jest co najmniej 60% podanej 
wartości 
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Tablica 4.    Wymagania dotyczące właściwości taśmy geosiatki komórkowej o symbolach 
GWS 050+ do GWS 200+ oraz GWL 050+ do GWL 200+ 

 

Lp. Właściwości Jedn. Wymagania dla geosiatki Metody badania 
według 

1 Szerokość 
taśmy 

mm 50 75 100 150 200 przymiarem z 
dokładnością 1 

mm 
2 Wytrzymałość 

taśmy na 
rozciąganie 

kN >U*  >1,8* >2,4* >3,6* >4,8* 

3 Wytrzymałość 
złącza na ścinanie 

kN >U >1,8 >2,4 >3,6 >4,8 

4 Wytrzymałość 
połączenia na 
oddzieranie 
(badanie typu T) 

kN   >2,2 >3,3 >4,5 

wg aprobaty 

technicznej 

/ Taśma perforowana ma mniejszą wytrzymałość na rozciąganie; wymagane jest co najmniej 60% podanej 
wartości 

Materiał taśm geosiatki jest materiałem palnym. W temperaturze około 130°C 
materiał ulega uplastycznieniu, a w temperaturze 360°C zapala się. 

1.6. Cechy charakterystyczne taśm nieperforowanych i taśm perforowanych 

Taśmy nieperforowane zaleca się stosować w konstrukcjach, w których: 
- stawiane są większe wymagania w stosunku do taśm, w zakresie ich wytrzymałości na 

rozciąganie, 
- istotne są potrzeby nieprzepuszczalności konstrukcji, np. w zbiornikach wodnych, 

stawach przeciwpowodziowych, basenach ściekowych oraz na wałach i zaporach. 
Taśmy perforowane moŜna stosować w róŜnych konstrukcjach, gdzie dopuszczona 

jest zmniejszona (w stosunku do taśm nieperforowanych) wytrzymałość na rozciąganie 
oraz gdy istotne znaczenie mają następujące cechy systemu perforowanego: 
- perforacja zwiększa kąt tarcia między wypełnieniem z kruszywa a ścianą komórki, 

przez  co  materiał  zostaje  lepiej  ustabilizowany  i  następuje   większe  rozłoŜenie 
obciąŜenia, 

- perforacja  umoŜliwia  ukośne  odprowadzenie  nadmiaru wody  powierzchniowej   i 
gruntowej między komórkami, 

- perforacja, w przypadku wypełnienia komórek betonem, umoŜliwia jego przepływ 
między komórkami, co zwiększa opór tarcia między wypełnieniem a ścianami komórki, 

- na skarpach, większy opór tarcia między materiałem wypełnienia a perforowaną ścianą 
komórki zapewnia większy opór przy przemieszczaniu w górę, powodowanym przez 
cykle zamarzania i rozmarzania oraz proces usuwania kruszywa z komórek przez wodę, 

- w systemach z pokrywą roślinną korzenie mogą przerastać przez otwory komórek, 
tworząc  bardziej   stabilną  masę   roślinną,   trwalszą  konstrukcję   i   ochronę  przed 
krótkotrwałymi niekorzystnymi zjawiskami hydrologicznymi, 
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- perforacja tworzy warunki bardziej naturalne dla fauny, gdyŜ między komórkami mogą 
przemieszczać się drobne organizmy gruntowe (np. robaki, dŜdŜownice) i przenikać ich 
składniki pokarmowe, 

- w ścianach oporowych powstaje większy opór tarcia pomiędzy tylną ścianą a gruntem 
nasypowym. 

ZAŁĄCZNIK 2  

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA GEOSIATEK 
KOMÓRKOWYCH (wg [12])  

Geosiatki komórkowe o wysokości co najmniej 100 mm moŜna stosować w 
drogownictwie przede wszystkim do wykonania: 
a) podbudowy nawierzchni drogowej, 
b) nawierzchni gruntowych, w tym: 
 

- dróg o nawierzchni gruntowej dla ruchu kategorii KR1, 
- nawierzchni parkingów dla samochodów osobowych i dostawczych (do 3,5 Mg) 

oraz pojazdów wywołujących nacisk jednostkowy na podłoŜe do 350 kPa, 
- dróg tymczasowych o nawierzchni nieulepszonej dla ruchu kategorii KR1, KR2 i 

KR3, 
c) umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni, w tym: 

- powierzchni skarp wykopów i nasypów drogowych (dopuszcza się wysokość 
geosiatki < 100 mm), 

- powierzchni stoŜków nasypów przy przyczółkach mostowych (dopuszcza się 
wysokość geosiatki < 100 mm), 

- powierzchni skarp kanałów, cieków i zbiorników wodnych, 
d) ścian oporowych i utwardzonych poboczy. 

Geosiatkę komórkową moŜna uŜyć do umocnienia przeciwerozyjnego skarp 
kanałów, cieków i zbiorników wodnych tylko wtedy, gdy wypełnienie geosiatki stanowi 
materiał nie ulegający wypłukiwaniu. Geosiatkę moŜna układać na skarpach, których 
pochylenie nie przekracza 1:1. 

Stosowanie geosiatki perforowanej jest ograniczone tylko do tych konstrukcji, w 
których jest dopuszczalna zmniejszona wytrzymałość taśmy na rozciąganie. 

W konstrukcjach dróg i parkingów, budowanych z zastosowaniem geosiatki, 
naleŜy uwzględnić wymagania wynikające z przemarzania gruntu. 
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ZAŁĄCZNIK 3 
RYSUNKI 

Rys.   1.   Sekcje  geosiatki  komórkowej   z  róŜnymi  wielkościami  komórek  w  stanie 
rozłoŜonym (wymiary w mm) 
a) Sekcja standardowa (GWS), o normalnych wielkościach komórek 
b) Sekcja wielkokomórkowa (GWL), z komórkami duŜych wymiarów 
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Rys.   2.   Geosiatka komórkowa w  stanie  złoŜonym,   stosowanym przy transporcie  i 
składowaniu 

 

Rys. 3. Przykłady perforacji taśm geosiatki komórkowej (wymiary w mm) 
a) Perforacja taśmy o szerokości 100 mm, b) Perforacja taśmy o szerokości 200 mm 
a) 
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Rys. 4. Materiały stosowane przy wykonywaniu konstrukcji z zastosowaniem geosiatek 
komórkowych (kotwy, pręty mocujące, linki wzmacniające, zaciski mocujące) 

 

Rys. 5.   Kotwa i jej zastosowanie 
a) Zacisk kotwy, b) Kotwa wykonana z zacisku i pręta, c) Linka wzmacniająca 
przymocowana do podłoŜa za pomocą kotwy, d) Wbijanie kotwy w grunt w celu 
umocowania w nim geosiatki komórkowej 
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Rys. 6. Linki poliestrowe wzmacniające konstrukcję geosiatki komórkowej 
 

Rys. 7.   UłoŜona i wypełniona geosiatka komórkowa 
a) Geosiatka po ułoŜeniu, b) Geosiatka przymocowana do podłoŜa kotwami i 
częściowo zasypana, c) Geokrata całkowicie zasypana kruszywem 

 

 

 

a) 
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Rys. 8. Zasypywanie kruszywem komórek geosiatki za pomoc�  
adowarki 
 

Rys. 9. Podbudowa nawierzchni drogowej wykonana przy u� yciu geosiatki komórkowej a) 

Przekrój poprzeczny konstrukcji podbudowy lub nawierzchni 
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c)    Zasada wykonania podbudowy nawierzchni drogowej 
(Na podłoŜu gruntowym ułoŜono kolejno: geotekstylia, dolną warstwę kruszywa, 
geosiatkę komórkową z wypełnieniem. Na takiej podbudowie moŜna ułoŜyć warstwę 
ścieralną) 

 

d)    Przykład przekroju poprzecznego podbudowy (lub nawierzchni) z dwóch warstw 
geosiatki komórkowej 
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Rys. 10. Ściany oporowe wykonane z geosiatek komórkowych 
a)     Ściana oporowa z komórkami b)    Ściana oporowa, większej wysokości z 

wypełnionymi gruntem zazielenieniem materiałem roślinnym 

 

c)    Przekrój poprzeczny ściany oporowej z geosiatki komórkowej z licem ściany lekko 
pochylonym 
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_________________ oporowych _______________________________________________ 

d) Przekrój poprzeczny niskiej ściany oporowej oraz umocnionej skarpy, wykonanych z 
geosiatki komórkowej 

Geosiatka 
komórkowa 

wysokości 100 mm 

Rys. 11.   Zakotwienie  górnej   części  geosiatki  komórkowej   na poboczu  drogi  przy 
umocnieniu skarpy nasypu 
a) Schemat skarpy nasypu z miejscem zakotwienia geosiatki na poboczu drogi 
b) Górna część geosiatki komórkowej jest ułoŜona na szerokości 80^-100 cm 

pobocza drogi z przymocowaniem prętami stalowymi w kształcie litery J 
c) Widok z góry geosiatki na poboczu i części skarpy 

b) 
Pręty 
co 

40-50 
cm 

Geotkanina 

Kotwa z pręta 

Geosiatka komórkowa 
wysokości 200 mm 

Wypełnienie geosiatki 
mieszanką piasku i Ŝwiru 

Zacisk kotwy, 
Wypełnienie geosiatki 
ziemią roślinną 

 

Pobocze 

Geosiatk
 

Geosiat
ka 

Skarpa 
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c) 

 

Rys. 12. Umocnienie skarpy geosiatką komórkową 

a) Umocnienie skarpy z geosiatką wypełnioną kruszywem 
Stalowa szpilka 

zakończona hakiem 

Kotwienie 
na grzbiecie Geosiatka 

 

Geotekstylia 

Linka kotwowa 

Wypełnienie 
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b) Umocnienie skarpy z geosiatką komórkową z zazielenieniem 

 

Rys. 13. Droga o nawierzchni gruntowej z zastosowaniem geosiatki komórkowej 

 

 

Geosiatka komórkowa 
wypełniona ziemią 
roślinną z zazielenieniem 
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Rys.  14. Przykładowe przekroje poprzeczne utwardzonego pobocza, wykonanego przy 
uŜyciu geosiatki komórkowej 

a) Pobocze utwardzone geosiatką, z zasypką gruntem miejscowym i ziemią roślinną oraz z 
zatrawieniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


