1,0

min

Przepust pod drogg

zqodnie z PZT

umocnienie skarp oraz dna
plytami azurowymi gr 8cm
na tawie z betonu C12/15

min 0,73 1,0

umocnienie skarp oraz dna

plytami azurowymi gr 8cm
na lawie z betonu C12/15

1" kruszywo tamane 0/31.5- 8cm
warstwa odsgczajaca (pospotka)

0,04

wg niwelety

umocnienie skarp oraz dna

plytami azurowymi gr 8cm
na tawie z betonu C12/15
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zqgodhie z PZT

konstrukcja drogi

zasypka przepustu mieszanka cementu i piasku 1:3

rura PP zgodnie z PZT

tawa fundamentowa z betonu C12/15 gr 40cm

A-A

thuczen

Widok $cianki czotowej dla przepustow

Przekroj konstrukcyjny typowy

skala 1:50

0,50 4,0

0,50

kruszywo tamane 0/31,5- 8cm
konstrukcja drogi

warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S -4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 gr 20cm
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0<4MPa - gr 15cm

pobocze Jezdnia

pobocze

40

tawa fundamentowa z betonu C12/15

umocnienie skarp oraz dna

plytami azurowymi gr 8cm
na lawie z betonu C12/15

0,5

UWAGA:

spadki poprzeczne na tukach zgodnie z PZT
szeroko$¢ drogi na tukach zgodnie z PZT
szeroko$¢ poboczy 0,5m

Szczegot B

skala 1:20

1- warstwa Scieralna ACI1S gr 4cm

2 - warstwa wigzagca AC16W gr 4cm

5 - warstwa podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr 20cm

3- stabilizacja gruntu spoiwem

hudraulicznym C1,5/2 gr 15cm

6 - pobocze utwardzone kruszywem tamanym
0/31,5 gr 8 cm

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych -

ul. Wyzwolenia w Skrzydtowicach i Lagiewnikach Matych

Przekroje konstrukcyjne oraz szczegoty

Opracowanie

Biuro Projektow Budowlanych "CADAM" - Adam Pokrzywiec

ul. Opietki 3A 42-286 Koszecin

Zarzadca drogi

Inwestor

Urzad Gminy Pawonkow

Urzagd Gminy Pawonkéw

Opracowanie Podpis Data Nr rys.
Adam Pokrzywiec maj 2023 r.
Projektant Podpis Skala m

Jacek Malmur

1:50




