4.4. ETICS Bau

s tepelnoizolacny
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baumit.com

Odporicana skladba a komponenty systému

Baumit Star Mineral

Baumit Pro

Lepiaca hmota

Baumit StarContact White
Baumit StarContact
Baumit StarContact Forte
Baumit PaneloFix

Baumit SupraFix

Baumit ProContact
Baumit PaneloFix

Tepelnoizolaéné dosky

mineralne tepelnoizolacné dosky alebo lamely

mineralne tepelnoizolacné dosky alebo lamely

Kotviace prvky

Kotviace prvky

Kotviace prvky

Stierkova hmota

Baumit StarContact White
Baumit StarContact

Baumit ProContact

Sklotextilnd mriezka

Baumit StarTex

Baumit StarTex

Penetracny nater

Baumit PremiumPrimer*
Baumit UniPrimer”

Baumit PremiumPrimer
Baumit UniPrimer

Povrchova Uprava

Baumit SilikonTop

Baumit SilikonTop

Baumit NanoporTop
Baumit SilikatTop
Baumit StyleTop
Baumit CreativTop

Baumit NanoporTop
Baumit SilikatTop
Baumit StyleTop
Baumit CreativTop

* Pri stierke Baumit StarContact White sa spravidla penetracny nater nevyzaduje, pozri kap 4.4.5.

Konkrétnu skladbu konzultujte s technickym poradenstvom Baumit. Zoznam vSetkych komponentov je uvedeny v prilohe vyhlasenia o parametroch

systému, pozri www.baumit.sk.

Postup realizacie tepelnoizola¢ného systému

Poznamka: Pre realizaciu tepelnoizolacného systému platia taktiez vse-
obecné zasady uvedené v kap. 2.3.

4.4.1. Miesanie lepiacej a stierkovej hmoty

Obsah vreca sa zamieSa elektrickym mieSadlom s nizkymi
otackami s 6,51 Cistej vody na homogénnu hmotu. Po pre-
mieSani sa necha malta cca 5 min. odstat. Po naslednom

4.4.2. Zalozenie tepelnoizolacného systému

Pozri kap. 2.3.2. Lepenie tepelnoizolacnych dosiek, detaily
1.1 - 1.3.

- ZaloZenie pomocou soklového profilu
- ZaloZenie pomocou montaznej laty

Poznamka: Odporica sa pouzit perforovany soklovy profil.

4.4.3. Lepenie tepelnoizolacnych dosiek

Pred nanasanim lepiacej hmoty na tepelnoizolacné dosky
alebo lamely odpori¢ame miesta, kde bude nanasana lepia-
ca hmota, vopred prestierkovat tou istou lepiacou hmotou
v tenkej vrstve. Nasledne sa pristlipi k naneseniu lepiacej
hmoty uréenej na prilepenie metédou ,Cerstvé do Cerstvé-
ho“. V pripade pouzitia dosiek z MW so Specialnou Gpravou
povrchu dosiek na zlepSenie prilnavosti lepiacej hmoty sa
prestierkovanie nevyzaduje.

Technologicky predpis. Tepelnoizolacné systémy Baumit (ETICS) 2017

opatovnom premiesani je zmes pripravena na pouzitie. Vzdy
zamiesat cely obsah vreca. Doba spracovania cca 1,5 hod.

Vzhladom na vySSiu hmotnost tepelnoizolacnych dosiek
z mineralnej viny odportGéame zaloZenie systému na pev-
nom podklade, t. j. napr. podopretie soklového profilu alebo
zaloZenie na montaznej late. Podopretie soklového profilu je
potrebné po dobu vytvrdnutia lepiacej malty na nalepenych
minimalne 3 - 4 radoch tepelnej izolacie a ich nasledného
mechanického kotvenia rozpernymi kotvami.

Tepelnoizolaéné dosky z MW s pozdiznou orientaciou
vlakien

Lepiaca hmota sa na tepelnoizolaéné dosky nanasa po ce-
lom obvode vo forme pasa v Sirke cca 50mm a uprostred
dosky bodovo minimalne v 3 miestach tak, aby po priloze-
ni a pritlaéeni dosky k podkladu minimalne 40% povrchu
dosky bolo spojenych s podkladom pomocou lepiacej hmoty.
Lepiacu hmotu pri dostatocne rovnom podklade je mozné
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