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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Ogolna Specyfikacja Techniczna OST - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore
zostang wykonane w ramach realizacji zadania:

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
47- 480 Kuznia Raciborska ul. Bohateréw Westerplatte 1

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych OST

a) roboty przygotowawcze — rozbidrkowe: obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych PCV,

b) demontaz instalacji piorunochronnej,

c) zbicie uszkodzonych tynkéw na kominach,

d) wykonanie nowego pokrycia dachu w technologii RHENOFOL CV 1,50 mm wraz z wykonaniem
wszystkich obrobek blacharskich

e) uzupelnienie ubytkéw tynkow na kominach

f) montaz nowej instalacji piorunochronnej na dachu

1.3.1. Niezaleznie 0d postanowien Warunkow Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

14. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnosc¢ z

Ogoblng Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru .
Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektu i planowanych robot.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym w SIWZ przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i jeden komplet ST.

1.4.2. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Przetargows i Specyfikacja Techniczna

Ogolna Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty — Przedmiar Robot, przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy a wymagania wyszczegdlnione
choéby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty, ich parametry, beda zgodne
z Dokumentacjg Przetargowg i Specyfikacjg Techniczng.
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W przypadku gdy parametry materiatdow lub Roboty nie beds zgodne z Dokumentacja
Przetargowg i ST., Przedmiarem Robot, i wptynie to na niezadawalajgca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt

wykonawcy.
1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé W czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot.
Wykonawca bedzie

a) utrzymywac teren robot w nalezytym stanie (porzadku),
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacyc
h ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla osob lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1)lokalizacje magazynow i materiatow ,sktadowisk oraz drog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci przed

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami
- mozliwo$cig powstania pozaru

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy Wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
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Robot ich szkodliwosé¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbhudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiedni

przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organdéw administracji panstwowej.

1.5. Okreslenia podstawowe:

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja Robot i do wystgpowania W jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacj
ami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie

pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji  Projektowej

,»Slepy kosztorys” — wykaz Robot z podaniem ich ilosci (Przedmiar Robét) w kolejnosci technologicznej ich wy
konania.
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2. MATERIALY

2.1. Informacja na temat produktu.

Membrana zgrzewana goracym powietrzem, lub mocowana mechanicznie przeznaczona do uszczelniania
dachéw

Membrana dachowa produkowana na bazie elastycznego polichlorku winylu (PVCP), nie odporna na zwigzki
bitumiczne, wzmacniana syntetyczng wktadka poliestrowa , zgodnie z normg EN 13956. . Zaktady mozna zg
rzewaé goracym powietrzem lub taczy¢ specjalnym rozpuszczalnik

2.2. WlasciwoSci

- membrana dachowa zgodnie z DIN EN 13956

- odporna na wptywy atmosferyczne

- odporna na promieniowanie UV

- odporna na opadajace iskry i promieniowanie cieplne wedlug DIN CEN/TS 1187,
- reakcja na ogien: Klasa E wedtug DIN EN 13501-1

- odporna na typowe spaliny z zaktadéw przemystowych i grzewczych

- odporna na gradobicie wedtug DIN 52612; 0,16 W/(m*K)

srodowisko ) zgodnie z 1ISO 14025 i EN 15804;

Nie odporna na:
zwiazki bitumenu i materiaty zawierajace smote; rozpuszczalniki organiczne takie jak benzen,
toluen, chlorowodory, tluszcze, oleje takie jak cementowe i tworzace. Nie kompatybilna ze styropianem EPS

2.1. Zréda uzyskania materialow

Parametry materiatéw stosowanych do wykonywania robot powinny by¢ zgodne lub wyzsze od parametrow zawart
ych w dokumentacji przetargowej i zgodne z obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa
dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.

Ewentualne okreslenie nazwy wiasnej lub handlowej materiatu zawarte w Dokumentacji Przetargowej i ST stanowi
przyktadowe okre$lenie wiasnosci parametrycznych i nie stanowi sugestii , koniecznosci ich stosowania oraz nie sta
nowi narzucania technologii, natomiast parametry materiatdw nie moga by¢ gorsze od przyktadowych.

Materiaty uzyte do wykonywania robdt muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii (czgéci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiagzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.
2.3. Pakowanie, transport, przechowywanie i skladowanie materialow.
Pakowanie:
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Membrany dachowe zwinigte sa W rolki zabezpieczone przed odksztatcaniem i rozwijaniem si¢. Na kazdym opako
waniu znajduje sie etykieta zawierajaca dane:

- hazwa materiatu
- data produkcji partii

- wymiary
- 0znaczenia certyfikacyjne.

Transport:

Membrany dachowe powinny by¢ transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Przechowywanie:

Rolki membrany dachowej nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej. Pierwsza warstwa powinna leze¢ na palecie |
ub innym
podktadzie oddzielajacym od podtoza. Nie dopuszcza si¢ uktadania palet w dwoch i wiecej warstwach.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byty zab
ezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ | wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspekt
ora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspe
ktorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sktadowanie materiatlow wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczefstwa i umozliwieniem pobrania repr
ezentatywnych probek.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione to

koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. MATERIALY DO WYKONANIA POKRYCIA DACHOWEGO

Podstawowym materiatem do pokrycia dachu jest membrana dachowa PCV gr.1,5 mm,

jest wyrobem hydroizolacyjnym w postaci tasmy z migkkiego polichlorku winylu (PCV) wzmocnionego wktadka
z siatki poliestrowej (wg D1N 16734). Strona wierzchnia jest barwy jasnoszarej , od strony spodniej —
ciemnoszarej. Wstegi tasmy 0znakowano trwale w odlegtosci 50 mm (zaktad). Szeroko$¢ wstegi: 680, 1030,

1500, 2050 mm. dtugo$¢ 15,0 m i 20,0 m.

Membrana dachowa uktadana jest luzno na podtozu warstwy seperacyjnej z widkniny szklanej

FDT 120 g/m?. Szczelno$¢ uzyskuje si¢ poprzez zgrzewanie goracym powietrzem zaktadéw. Zgrzew wykonuje
si¢ przy uzyciu specjalistycznych urzadzen (zgrzewarki rgczne i automaty np. firmy Leister) zgrzewajacych
wyposazonych W dysze umozliwiajace uzyskanie homogenicznego zgrzewu o szerokosci 40 mm. Zgrzew jest
szwem pojedynczym. Minimalna dopuszczalna szerokos$¢ zgrzewu wynosi 25 mm.
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a-Parametry techniczne membrany dachowej CV 1,2 -2,0 mm

- zachowanie podczas pozaru, DIN CEN/TS 1187 Broot (t1)
- zachowanie przy oddziatywaniu ognia DIN EN ISO 11925-2 Klasa E
DIN EN 13501-1
- wlasciwos$ci paroprzepuszczalne p DIN EN 1931 (metoda B) 18,000
- wytrzymato$¢ na rozcigganie DIN EN 12311-2 (metoda A) > 1,000 N/50 mm
- wydtuzenie przy rozerwaniu DIN EN 12311-2 (metoda A) > 15%
- wytrzymato$¢ potaczenia na oddzieranie DIN EN 12316-2 > 250 N/50 mm
- wytrzymato$¢ potaczenia na $cinanie DIN EN 12317-2 > 900 N/50 mm
(peknigcia poza spoing)

- odporno$¢ na uderzenie DIN EN 12691 przy gr. 1,2 mm > 600 mm

podtoze twarde przy gr. 1,5 mm > 900 mm

podtoze elastyczne przy gr. 1,8 mm > 1200 mm

przy gr. 2,0 mm > 1800 mm
- odpornos¢ na obcigzenie statyczne DIN EN 12730 ( metoda A?B) >20 kg
- odpornos¢ na gradobicie DIN EN 13583
- podtoze twarde >20mls
- podtoze elastyczne >30m/s
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie DIN EN 12319-2 >150N
- zachowanie wymiarow DINEN 1107 -2 >0,2%
- gietkos¢ w niskich temperaturach DIN EN 495-5 >-30°C
i . DIN EN 1847 spetnia

- odpornos¢ chemiczna DIN EN 1297 Klasa 0 (5000 h)
- odpornos$¢ na promieniowanie UV DIN EN 1928 (metoda B) > 400 kPa
- wodoszczelnos$¢

b- Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie, w ktorych konieczne jest potaczenie membrany z blacharka nalezy wykona¢ z blachy stalow
o-cynkowej powlekanej PCV (blacha taczaca membrane PCV)

Obrobki elementow przejsé przez dach i elementow zabudowanych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi produ
centa i dostawcy membran dachowych FDT. Blacha powlekana PCV pozwala na zgrzewanie goracym powietrzem
bezposrednio do obrobki, na przyktad do okapu.

Zakonczenie okapu dachu:

- Membrana ze zbrojeniem i zgrzewanymi goracym powietrzem miejscami potaczen,

- warstwa poslizgowa z geowldkniny,

- zgrzewanie goracym powietrzem,

- krawedz obrobki z blachy stalowo-cynkowej powlekanej PCV zgodnie z FDT,

- rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Wykonczenie przy Sciankach, murkach ogniowych:

Przejscia z pokrycia dachowego do attyki ( murki ogniowe) nalezy wykona¢ poprzez dogrzanie dodatkowego ukr
ytego pasa na spodniej stronie membrany dachowej. Ukryty pas jest zazwyczaj umieszczony w potowie wysokosc
i attyk.

Swietliki i inne przebicia:

W systemach mocowanych mechanicznie membrana dachowa jest mocowana wokot $wietlikow i przebi¢ w odleg
tosci odpowiadajgcej odlegtosci na obwodzie dachu.

Membrany wokot $wietlikow i przebi¢ nie nalezy mocowaé w odlegtosci nie wiekszej niz 500 mm.

W przypadku $wietlikow i klap dymowych zaleca si¢ wyciagniecie membrany dachowej z powierzchni dachu i w
ywinigcie jej okoto 100 mm na pionowej czesci konstrukcji $wietlika . Nastepnie nalezy uszczelnié¢ pokrycie wokd
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1 $wietlika, instalujgc membrane za pomoca Kieszeni z listwa lub pasem ukrytego mocowania z listwa i sznurem d
0 zgrzewania. Do wykonania pokrycia nalezy uzy¢ membrany PCV gr, 1,5 m

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej grubosci przynajmniej 0.60 mm, rynny i rury spustowe z blachy ocynk
owanej

Zgrzewanie goracym powietrzem.

Membrany dachowe PCV sg zgrzewane goracym powietrzem, z uzyciem narzedzi recznych lub zgrzewarki
automatycznej. Zgrzewanie przeprowadza si¢ rozwijajac rolki membrany i ktadac je na zaktad. Obie strony
zaktadki podgrzewa si¢ do temperatury topienia (ok. 570° C) i sprasowuje ze sobg za pomoca waltka
dociskowego. Zaletg zgrzewania dociskowego jest to, ze metod¢ t¢ mozna z tatwoscia dostosowa¢ do réznych
warunkow klimatycznych, regulujac ciepto, natgzenie przeptywu powietrza i tempo przejazdu maszyny.
dociskowego. Zaleta zgrzewania dociskowego jest to, ze metode t¢ mozna z tatwos$cig dostosowac do réznych
warunkow klimatycznych, regulujac ciepto, natezenie przeptywu powietrza i tempo przejazdu maszyny.
Zaleta zgrzewania dociskowego jest to, ze metode t¢ mozna z tatwoscia dostosowac do réznych warunkoéw
klimatycznych, regulujac ciepto, natezenie przeptywu powietrza i tempo przejazdu maszyny.

Zgrzewanie podczas deszczu nie stwarza probleméow. Gorace powietrze wysuszy zgrzewang powierzchnie przed
stopieniem i sprasowaniem ze sobg arkuszy membrany dachowej.

Zawsze nalezy przeprowadzi¢ test zgrzewu w celu prawidtowego ustawienia zgrzewarki.

Zgrzewanie membrany PCV

Prawidlowy zgrzew charakteryzuje si¢ dobrym wtopieniem PCV wzdhuz zgrzewu.
e Jezeli temperatura jest zbyt wysoka lub tempo zgrzewania zbyt wolne:
- membrana dachowa spali si¢ | zwegli.

e Jesli temperatura jest za niska lub tempo zgrzewania za szybkie:
- materiat si¢ nie wytopi i zgrzew tatwo si¢ rozerwieNalezy zwroci¢ uwage na osobng procedure zgrzewa
nia ”wilgotnych” membran dachowych.

Podczas zgrzewania zawsze wydziela si¢ nieco dymu. By zminimalizowac¢ ilos¢ wydobywajacego si¢ dymu,
nalezy si¢ upewni¢ ze na zgrzewarce recznej lub automatycznej ustawiona jest optymalna temperatura.

Podczas zgrzewania w pomieszczeniach zamknietych lub jesli na zewnatrz panuje bezwietrzna pogoda, nalezy
stosowa¢ maske z filtrem A2/P2 (3M 4255).

Na kazdym rozpoczetym dwustronnym metrze biezacym zgrzewu membrany PCV trzeba przeprowadzi¢ test na
rozerwanie zgrzewu. Szerokos¢ prawidtowego zgrzewu pobranego w trakcie testu powinna wynosi¢ 40 mm.

Procedura zgrzewania automatem samojezdnym.

Aby uniknaé¢ pofatdowania membrany dachowej nalezy naciagna¢ arkusz. Nastepnie, przed rozpoczeciem
zgrzewania ze soba dwoch arkuszy, mocuje si¢ membrane dachowa na obu krotszych koncach rolki.
Temperatura zgrzewania i szybko$¢ zgrzewania musza zosta¢ dostosowane do temperatury otoczenia, grubosc¢
membrany dachowej i wilgotnos¢ w obszarze zgrzewania. PCV zawsze musi wyptyna¢ wzdtuz zgrzewu. Nalezy
pamigtaé , ze grubsze membrany dachowe lub membrany wilgotne wymagaja zmniejszenia predkosci
zgrzewania i zamontowania na zgrzewarce dodatkowego obcigzenia, a niekoniecznie wyzszej temperatury
zgrzewania. Na poczatku zgrzewania nalezy przeprowadzi¢ test zgrzewu, a nastgpnie w odstepach co 200
metrow biezacych zgrzewu. Szerokos$¢ zatwierdzonego zgrzewu wykonanego podczas proby na rozrywanie
powinna wynosi¢ 40 mm.

Przej$cie pomiedzy zgrzewem maszynowym i recznym.
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Przy przejsciu miedzy zgrzewem maszynowym i r¢cznym nalezy pamietaé, by przed rozpoczgciem zgrzewania
recznego oderwac wezesdniejszy zgrzew az do miejsca pelnego zgrzewu. Jesli nie ma co do niego pewnosci,
mozna na wierzchu dogrza¢ ok. 110 mm dodatkowej taty celem zabezpieczenia. Mozna zaznaczy¢ przejscie ze
zgrzewu automatycznego na reczny stalowa plytka ( okoto 100x200 mm) na zaktadce na poczatku i na koficu
zgrzewu automatycznego. Latwiej nawet wykonac¢ takie zaznaczenie za pomocg zgrzewarki reczne;j.

Zgrzewanie reczne.

Detale wykonuje¢ si¢ z uzyciem dyszy 20 mm i waskiego waltka dociskowego. Jesli wykonuje si¢ zgrzew
wzdluzny zgrzewarka reczna (zamiast zgrzewarki automatycznej), nalezy uzy¢ dyszy o szerokosci 40 mm

i szerokiego watka dociskowego. Stuzy to uzyskaniu poprawnej szerokosci i sity zgrzewu oraz pomaga w
uzyskaniu prostej linii zgrzewu. Ma to szczegdlne znaczenie podczas zgrzewania recznego membrany PCV

na dachach.
Wykonanie zgrzewu gléwnego przy uzyciu zgrzewarki recznej.

Podczas wykonywania zgrzewu gtéwnego, przytrzymac nalezy dysze i watek dociskowy pod katem (okoto 45°)

do krawedzi arkusza membrany dachowej. Unies¢ lekko czubek dyszy. Zalecana odlegto$¢ okoto 10-20 mm od
wylotu dyszy do watka dociskowego. Przejedz watkiem dociskowym rownolegle do otworu dyszy, dociskajac
potaczenie zgrzewow tak, aby byto widoczne réwnomierne przetopienie materiatu PCV. Prawidtowy zgrzew
charakteryzuje si¢ dobrym przetopieniem materiatu PCV. Je$li wystapi zbrazowienie membrany wzdtuz zgrzewu,

oznacza to, ze temperatura jest zbyt wysoka. Konieczne jest zatem zmniejszenie temperatury lub zwigkszenie
szybkosci zgrzewania. W przeciwnym wypadku gdy membrana dachowa rozdzieli si¢ z powodu niepelnego
stopienia, nalezy zwigkszy¢ temperature lub zredukowac szybko$é zgrzewania. Jezeli wystapi staba jako$¢
zgrzewu, nalezy zastosowaé W tym miejscu wzmocnienie w postaci tatki. Na dachu nalezy stosowa¢ jednolite,
okragte tatki.

Zabrania si¢ zgrzewania punktowego.

Czesto bywa, ze dekarze majg zwyczaj zgrzewania punktowego membrany dachowej. Przez zgrzewanie
punktowe rozumie si¢ uzycie zgrzewarki recznej do zgrzania membrany jedynie w wybranych punktach,

co np. 500 mm na zaktadce po wewnetrznej stronie zgrzewu wstepnego. Dekarz wykonuje te czynnosci w celu
przytrzymania membrany na miejscu przy wietrznej pogodzie lub naprezenia jej przed zgrzewaniem
automatycznym lub recznym. Zgrzewane punkty poddawane sa dziataniom sity wiatru. Membrany dachowe nie
sa przeznaczone do przenoszenia sit wiatru w takich punktach. W zgrzanych punktowo membranach
dachowych, z uptywem czasu w miejscach zgrzewanych moga pojawi¢ si¢ dziury (oderwania), z przeciekami i w
rezultacie uszkodzeniami spowodowanymi przez wode. W zwigzku z powyzszym zabrania si¢ wykonywania
zgrzewania punktowego membran dachowych PCV.

Test wykonanych zgrzewow :
- probnikiem zgrzewu
- test zgrzewu na rozrywanie
- test wodny (testuje calg powierzchnie)
- test iskrowy. Sprawdzanie reczne probnikiem zgrzewu

Umiesci¢ czubek probnika zgrzewu na krawedzi zgrzewanego obszaru delikatnie dociskajg i przeciagajac wzdtuz
spoiny. Dzieki tej metodzie mozna wykry¢ miejsca, ktore nie zostaty zgrzane prawidtowo, w momencie kiedy
probnik przejdzie przez niezgrzany obszar. W przypadku napotkania miejsc niedogrzanych, nalezy rozspoié¢
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membrane az do miejsca w ktorym zaczyna si¢ prawidtowy nierozdzieralny zgrzew. Nastepnie nalezy r¢cznie
zgrza¢ otwarty obszar.

Test zgrzewu na rozrywanie
Testy zgrzewu musza by¢ pobrane z kazdego zgrzewu maszynowego wykonanego podczas instalacji.

Na poczatku zgrzewania nalezy wykona¢ co najmniej jeden test zgrzewu. Testy na odrywanie powinny by¢
przeprowadzenie w odstepach co 200 metrow biezacych. Zgrzew musi by¢ testowany po schtodzeniu si¢
membrany. Jesli zgrzew jest wykonany prawidtowo, material nie oddziela si¢ na zgrzewie. Szerokos$¢
prawidtowo wykonanego zgrzewu powinna wynosi¢ 40 mm.

Jezeli ze wzgledow estetycznych nie jest mozliwe odcigcie zgrzewanej probki na powierzchni dachu, test
zgrzewania moze by¢ przeprowadzony poza powierzchnig dachu.

Test wodny

Test wodny moze stuzy¢ tylko do badania membran PCV, w ktorych jakikolwiek przeciek nie spowoduje
uszkodzenia (na przyktad w przypadku podtoza bez otworow). Metoda nie jest odpowiednia i nie moze by¢
przeprowadzana podczas badania szczelnosci dachow budynkow ktore sa zamieszkane lub w ktorych
prowadzona juz jest dziatalnos¢.

Jesli dach jest spadzisty, oznacza to, ze dla testu wodnego wymagany jest wysoki poziom wody. Moze

on wywola¢ przeciek, do ktorego z kolei nie dosztoby, gdyby nie wykonano testu. System odwodnienia moze
nie wytrzymac poteznego ci$nienia wody, ktore pociaga za sobg proba hydrauliczna. Podczas testu wodnego
izolacja w strukturze zostanie zawilgocona przez jakakolwiek penetracje wody. Wilgotny podktad oraz izolacje
nalezy wymieni¢. W zwiazku z powyzszym testy wodne nie sa odpowiednie, gdy woda moze spowodowac
uszkodzenie struktury podtoza w wiekszym stopniu niz normalne oddziatywanie klimatyczne. Test wodny

nalezy przeprowadzaé ostroznie jesli istnieje ryzyko zblizenia si¢ temperatury do poziomu zamarzania. Testu
wodnego nie nalezy przeprowadza¢ w temperatury zamarzania.

Test iskrowy- Metoda testu elektronicznego

Firmy specjalistyczne moga przeprowadza¢ testy wykrywania przeciekow na jednowarstwowych
membranach przez przepuszczenie luku elektrycznego przez wilgotng membrane dachowa. Dzigki
pomiarowi przewodzenia na powierzchni dachu mozna wykry¢ wszelkie nieszczelno$ci w

membranie Metoda jest efektywna, lecz droga i normalnie wymagana jedynie przy membranach
narazonych na natezony ruch lud uszkodzenia mechaniczne.

Mocowanie attyk — rozwiazania techniczne

Rhenofol wymaga, aby przejscia z pokrycia dachowego do attyki byto zawsze mocowane liniowo. System ten
akceptuje szereg rozwigzan technicznych dla mocowania attyk, jednakze wspolnym wymaganiem dla wszystkich
jest konieczno$¢ zastosowania listwy stalowej. Listwy stalowe maja odpowiednie wlasciwosci jesli chodzi o
tatwo$¢ montazu, wytrzymato$¢ i sztywnos¢. Listwy stalowe sg mocowane razem z paskami ukrytego
mocowania ze sznurem do zgrzewania lub w specjalnych kieszeniach. Przy uzyciu pasow absolutnie konieczne
jest uzycie sznura do zgrzewania, aby uzyska¢ mocowanie liniowe.

Wykonczenie na zewnetrznej krawedzi dachu.
Membrana dachowa wyciagnigta z powierzchni dachowej jest prowizorycznie mocowana wzdtuz krawedzi dachu

( pas okapowy) Nastepnie, membrana dachowa jest utozona z zaktadem wzdhuz krawedzi dachu na szerokosci
400 mm i zamocowana poprzez obrobke z blachy stalowej powlekanej PCV o minimalnej grubosci 0,6 mm,
utozona nad nig i zamocowana do podtoza.

Wykonczenie przy $cianie.
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Nalezy sprawdzi¢ wysoko$¢ przejs¢ przez dach, rur wywiewnych kan. stupkéw podkonstrukcji, itd. tak abt
wysoko$¢ wywinigcia zostata dostosowana do dachu. Wywiniecie powinno wynosi¢ okoto 300 mm lub siggaé
przynajmniej 150 mm powyzej najwyzszego punktu na powierzchni dachu.

Swietliki i inne przebicia.

W systemie mocowania mechanicznie membrana dachowa jest mocowana wokot $wietlikow i przebi¢ w
odleglosci odpowiadajacej odlegtosci na obwodzie dachu. Membrany wokot swietlikow i przejsé przez dach
nalezy mocowac W odlegtoéci nie wigkszej niz 500 mm. W przypadku $wietlikow, pokryw wytazéw wyjsciowych

na dach oraz klap dymowych, zaleca si¢ wyciagniecie membrany dachowej z powierzchni dachu i wywiniecie jej
okoto 100 mm na pionowej czesci $wietlika. Nastepnie nalezy uszczelni¢ pokrycie wokot swietlika, instalujac
membrane¢ za pomoca kieszeni z listwa lub pasem ukrytego mocowania z listg i sznurem do zgrzewania.

Obrobki w dachach z PCV.

Obrobki uzyte podczas wykonania dachu za pomoca membrany dachowej PCV musza by¢ zaakceptowane przez
system Rhenofol. Zaaprobowana blacha powlekana PCV pozwala na zgrzewanie goragcym powietrzem
bezposrednio do obrobki, na przyktad do okapu.

Sposob obrébki detali.

Narozniki zewngtrzne/ obrobka swietlika.

Dwa doktadnie takie same odcinki membrany umieszcza si¢ wzdtuz dtuzszych bokéw $wietlika. Nalezy dodac
dtugos¢ 2x130 mm do odcinka dtuzszego boku. Zaznaczy¢ odlegtos¢ 130 mm wokot detalu aby podczas
montazu utatwic¢ uzyskanie doktadnie szeroko$ci pokrycia na powierzchni poziomej. Membrang nalezy zaczaé
wycina¢ od rogu $wietlika i nacigga¢ wzdtuz detalu. Membrana jest przytwierdzona 50 mm wokot rogu

swietlika i docigta. Nalezy docigé membrane, ktora zakrywa rog naroznika w kierunku szczytu rogu, ktadac
ptaski n6z na gornej krawedzi. Nalezy uwazaé by nie nacia¢ zbyt daleko. Nastgpnie nacina si¢ membrang

tukiem w dot na gtebokos¢ ok. 30 mm, zakonczajac zaokraglonym rogiem i dogrzewa do dolnej warstwy
membrany. Najpierw wykancza si¢ dtuzsze boki, upewniajac sie, ze membrana jest prawidtowo zgrzana na
kazdej ptaszczyznie. Nastepnie wykonuje sie krotsze boki po upewnieniu, ze materiat jest wystarczajgco szeroki,
czyli wynosi szeroko$¢ detalu plus 2x130 mm. Detal nalezy naciag¢ od gory ku dotowi na ok. 5 mm na krotkim
boku przed naroznikiem. Nastepnie wycina si¢ tuk 0 wielkosci czubka kciuka w dolnej czesci naroznika i
kontynuuje wycinanie dla potgczenia pod katem. Spodnia czes¢ zaktadki zostaje usunieta poprzez odciecie w
odlegtosci od potaczenia pod katem. Nastepnie wykonuje si¢ wstepny zgrzew na pionowej stronie we
wiasciwym miejscu (kierunek od dotu do gory). a nastgpnie na poziomej czgsci 0d wewngtrznego naroznika ku
zewnetrznej stronie. Pozniej nalezy przeprowadzi¢ zgrzew koncowy. Nalezy upewnic sig, ze membrana zostata
doktadnie doci$nieta W narozniku. Podgrzewa si¢ goracym powietrzem tuk naroznika i membrang. Wykonuje si¢
zgrzew obu powierzchni, dociskajac je watkiem dociskowym. Wszystkie cztery narozniki muszg zawsze zostaé
wzmocnione tatka z membrany o $rednicy okoto 60 mm (mozna uzy¢ prefabrykowanych naroznikow) Nalezy
podgrzaé, rozciaggnac i dogrzac tatke w miejscu naroznika, uzywajac matego watka do detali. Wystarczajaca
wielkos¢ jest 20 mm membrany wokot naroznika. Latka jest umieszczona posrodku i zakrywa poprzedni zgrzew.
Nastepnie nalezy rozpoczgé zgrzewanie na pionowej $cianie. Zgrzew powinien zakrywac zatamanie kgta. Potem
nalezy dogrzaé przeciwna pionowsg czg¢$é naroznika. Pozostala czgéé tatki wzmacniajacej jest podgrzana
goracym powietrzem i doci$nieta raczka watka dociskowego.

Montaz przej$é rurowych.
Do obrobki przej$é rurowych powinna by¢ zastosowana membrana Rhenofol C. Nalezy wycigé z membrany
kotko 0 $rednicy wigkszej 0 200 mm od $rednicy rury. W srodku wycina si¢ otwor od $rednicy mniejszej o
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30 mm od $rednicy rury. Membrana powinna zosta¢ lekko rozciagnieta i uformowana, by mozna ja bylto
nasung¢ na rurg. W kolejnym etapie wykonuje si¢ zgrzew wstepny i koncowy kotnierza do powierzchni dachu.
Nie nalezy zgrzewa¢ kotnierza wewnatrz rury. Nastepnie mierzy si¢ obwod rury i przygotowuje odcinki
membrany o okoto 100mm dtuzszy i 25 mm szerszy niz wynika z wymiarow rury. Membrane owija si¢ dookota
rury i wsuwa dwa mate skrawki materiatu pomiedzy rur¢ a membrane, aby umozliwié¢ tatwe przesuwanie
obrobki na rurze. Pozniej wykonuje si¢ zgrzew wstepny i zgrzew koncowy detalu. Kolejnym punktem jest

zdjgcie obrobki z rury. Nalezy obcig¢ okoto 30 mm ze szczytu obrobki, az do miejsca, w ktéorym zaczyna si¢
prawidlowy zgrzew. Nastepnie odcina zaktadke pod katem 45° z wewngtrznej warstwy membrany na jednym z
koncow. To fragment ktory zostanie zgrzany z powierzchnig dachu. Nastgpnie naciaga si¢ obrobke na rure i
dogrzewa kotnierz na odcinku 20 mm do powierzchni dachu wykonujac wstepny i koncowy zgrzew. Membrang
dociska si¢ uzywajgc matego watka dociskowego. Teraz wycina si¢ z membrany owalng tatke 0 minimalnej
srednicy 60 mm i dogrzewa do miejsca, gdzie nalozone sa na siebie 2 warstwy materiatu. Najpierw nalezy
dogrza¢ tatke przy rurze, a nastepnie na pozostatej poziomej powierzchni.

Zestawienie materialow:

2.6.MATERIALY DO WYMIANY INSTALACJI ODGROMOWEJ:

Istniejaca instalacjg¢ odgromowa wraz z elementami osprzetu mocujacymi zwody i przewody
odprowadzajace nalezy zdemontowac.

2.6.1.Wymagania szczegélowe montazu zwodéw poziomych:

-zwody piorunochronne poziome montowane na dachu nalezy wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym o przekroju 10 mm.

Zwody mocowa¢ do wspornikow dystansowych na podstawie do klejenia 120x120.
Wsporniki klei¢ do podtoza na zimno lub za pomocg odpadowego paska foli dachowej.

2.6.2.Wymagania szczegélowe montazu przewodow odprowadzajacych pionowych:

-przewody odprowadzajace pionowe wykona¢ za pomoca drutu stalowego ocynkowanego o przekroju 10 mm.
Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na wspornikach

i uchwytach.

Wsporniki podtrzymujace zwody montowa¢ W odstepach 1.0 m od siebie.

Przewody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ po najkrotszej trasie pomiedzy zwodem a przewodem
uziemiajacym.

2.6.3.Wymagania szczegétowe montazu przewodéw uziemiajgcych i zkgcz probierczych:

-ztacza pomiarowe montowa¢ na zewnatrz budynku na wysokosci 1.5 m od poziomu gruntu do przewodow
uziemiajgcych wykonanych z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4 mm.

Potaczenie przewodu odprowadzajacego pionowego z uziomem — sonda powinno by¢ wykonane za pomoca
$rub 2 sztuk o gwincie M6 lub jednej o gwincie M10.

WYMAGANIA OGOLNE ZASAD WYKONYWANIA BADAN | POMIAROW:
-po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary:

-pomiar rezystancji uziemien,
-badanie i sprawdzenie urzgdzenia piorunochronnego
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4.

Na podstawie obowigzujacych przepisdéw wprowadzonych przez Ustawy ,,Prawo Energetyczne”

| ,,Prawo Budowlane” oraz norme¢ PN-IEC 60364-6-61:2000 mozna sformutowa¢ nastepujace wymagania
ogodlne dotyczace badan instalacji i zasilanych z nich urzadzen elektrycznych:

1.w czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowa¢ $rodki ostroznosci w celu
zapewnienia bezpieczenstwa osob i uniknigcia uszkodzen mienia oraz zainstalowanego wyposazenia;

2.badania odbiorcze i okresowe powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace wazne uprawnienia

kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno pomiarowych w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych;

3.kazda instalacja, urzadzenie lub uktad urzadzen elektrycznych powiazanych funkcjonalnie podczas montazu

i/lub po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie uzytkowania powinny
by¢ poddane badaniom, czyli ogledzinom i probom w celu sprawdzenia czy spetniaja stawiane wymagania.

Do realizacji zamdéwienia nalezy uzy¢ nowych materiatéw i urzadzen atestowanych, zgodnie z wymienionymi
w przedmiarze robot.

3.WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAWIDLOWOSC WYKONYWANIA ROBOT I ICH

ODBIORU PRZEZ INWESTORA.
3.1.Przy odbiorze robdét nalezy sprawdzi¢ zgodno$é robot z dokumentacjatzn. przedmiarem robot
i dokumentacja kosztorysowa 0raz zgodno$¢ z normami i zasadami wiedzy sztuki budowlanej oraz

poleceniami Inwestora.
Odbiory cze$ciowe / stanowiace podstawe do wystawienia faktury przejsciowej / i odbior koncowy odbywaja
si¢ W obecnosci Inspektora Nadzoru — Przedstawiciela zamawiajacego
Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty dotaczone do dokumentacji
powykonawczej zadania

SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Przetargowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

wystepuje nastepujacy sprzet: drabiny, rusztowania, pomosty rusztowaniowe, narze¢dzia
i sprzet do robot dekarskich.

5. TRANSPORT

5.1.0gélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych tadunkow iw sposob ciagly bedzie 0 kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowag

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢é
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowsg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robédt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Przetargowg wymaganiami ST.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce W wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementoéw Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji
Przetargowej i w ST, a takze w normach , wytycznych i uzgodnieniach. Polecenia Inspektora
beda wykonywane nie pdzniej niz W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI
7.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary, badania materialéw oraz Roboét z czgstotliwoscig
zapewniajaca Stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Przetargowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

7.2. Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca i Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore
spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami  badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacia
Przetargowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w , Slepym Kosztorysie”-
Przedmiarze robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.  Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
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Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony

z Inspektorem.

9. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu

9.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robaot dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak
nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora .

Jakos$¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Przetargowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbiodr czesSciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor.

9.3. Odbiér wstepny Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich iloéci, jako$ci | wartosci.
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Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie 0 tym
fakcie Inwestora.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Przetargowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupehiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Przetargowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

9.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacje Przetargowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST i ew. PZJ

5. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbi

oru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg Wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustaloneg
0 przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.
9.4. Odbiér koncowy

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.3. ,,0dbiér wstepny Robot”.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne
Podstawg ptatnosci jest kwota ofertowa podana przez Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu.

Kwota ofertowa pozycji kosztorysowej b¢dzie uwzglgdniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Przetargowej.

Kwoty ofertowe be¢da obejmowacé:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e warto$§¢ zuzytych materialtow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

e  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY:

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachu

- PN- 89/B-27617 Membrana dachowa PCV

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej PCV i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe cynkowe do rur spustowych okragtych
- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
- PN-612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy . Definicje, podziaty i wymagania

- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania
Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB-Warszawa 2004 r.

Normy- wymiana instalacji odgromowej:

- PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogolne
- PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne

- PN-68/B-06050 Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

- PN- 86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne

- PN -86/E-05003/2 Ochrona obiektow budowlanych. Ochrona podstawowa

- PN - 89/E-05003/03 Ochrona obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona

- PN-78/E-02560 Osprzet urzadzen piorunochronnych

11. ZESTAWIENI MATERIALOW

I. Roboty Dekarskie:

1. Ptyta OSB 3 gr 18 mm owym: 2500x1250

2. Wkrety met. KDH do ptyt osb fi 5,0 mm
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Wioknina szklana 120 g/m? , waga 0,12 kg/m — kolor biaty,

. RHENOFOL CV gr. 1,5 mm waga 1,85 kg/m - kolor jasnoszary ,

. RHENOFOL C kolor jasnoszary gr.1,5 mm do obrdobek np. pier§cieni uszczelniajacych,

RHENOFOL C blacha powlekana PCV gr. 1,4 mm,

. Wkret WSBP 4,8x19 mm,

. Instalacja odgromowa:

. Prety stalowe ocynkowane fi 10 mm,

. Wsporniki instalacji odgromowej na dachu ptaskim do przyklejania 120x120,

. Wspornik naciagowy instalacji odgromowej napreznej stal ocynkowana,

. Uchwyty krzyzowe stal ocynkowana

- Z¥acza instalacji odgromowej do rynny na dachu stal ocynkowana

6. Elementy napinajace — §ruba rzymska ocynkowana
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