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Na zédkladé objednavky zaslané e-mailem dne 12.3.2020 zasilame ptehled navrhi a
doporuceni tykajicich se geotechnickych aspektii projekéniho navrhu a samotné vystavby
atletického stadionu ,,Pod kopcem* ve Sternberku.

Geotechnické aspekty projekéniho navrhu a vystavby

V ramci piipravy stavby byl realizovan pouze predbézny geologicky pruzkum, ktery
zahrnoval pouze 1 kopanou sondu, bez laboratornich zkouSek. Dal$i prizkum v blizkosti
zajmové lokality ureny pro stavbu bazénu jiz zahrnoval jadrové vrty a laboratorni zkousky,
ale pouze klasifika¢ni rozbory, ackoli v popisu objektu je informace o tom, ze soucasti
planované vystavby je i mistni obsluzna komunikace s parkovacimi plochami. Nicméné ZZ
obsahuje 1 IG fezy a doporucené hodnoty gt vlastnosti zastizenych zemin.

Reseny projekt 1ze rozdélit z hlediska geotechniky na nékolik dil¢ich ¢asti:”
e svahy zafezu
e stavba t¢lesa ndsypu a jeho svahovani
e plai a aktivni z6na
e zalozeni retenéni nadrze

Vyska zafezu ¢ini 6,3 m, vyska nasypu ¢ini 4,2 m, coz oboji dle CSN EN 1997-1 piedstavuje
2. geotechnickou kategorii a pfi navrhu a posouzeni zemnich konstrukci doporucuji se fidit
ustanovenimi CSN 736133 Névrh a provadéni zemniho t&lesa pozemnich komunikaci.

Ta piipousti postupovat podle zkuSenosti a kvalitativniho gt prizkumu (tj. pfiblizné v rozsahu
predbézného prizkumu) pti posouzeni ndvrhu zemniho télesa pouze u 1.GK. Dale pozaduje,
aby pfi navrhu zemniho télesa nalezejiciho do 2. GK byly stanoveny deformace nasypu nebo
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zahajenim samotné stavby provést doplikovy geologicky prizkum, ktery vySe uvedené tidaje
poskytne.
Pro pfesnéjsi stanoveni charakteristickych hodnot gt vlastnosti zemin lze vyuzit dat
z pruzkumu pro stavbu bazénu a dale i pruzkumu, ktery GEOtest, a.s. provadél v minulém
roce Vv blizkosti lokality pro trasu budouciho obchvatu Sternberka.
Z vysledkti predbézného prizkumu vyplyva, Ze zarez i téleso ndsypu budou realizovany
v pokryvnych hlinach tuhé az pevné konzistence té. F6 CI/CL. Dle tabulky 1 CSN 736133
jsou tyto zeminy pro aktivni zonu nevhodné k pfimému pouziti bez upravy a do nasypu
podminecné vhodné k pfimému pouziti bez upravy. Znamena to tedy, ze v aktivni zoné se
zemina musi kazdopadné upravit. Pro posouzeni pouzitelnosti zeminy do nasypu, do podloZzi
nasypu a do aktivni zény je nutné zjistit nasledujici parametry a provést tyto laboratorni
zkousky:

e Maximalni objemova hmotnost a optimalni vlhkost — zkouska Proctor Standard

e Okamzity index unosnosti IBI (pro pouziti do nasypu)

Pozadovana tloustka tpravy podlozi se tidi tabulkou 6 CSN 736133, ktera udava tloustku
upravy podlozi vozovky pro komunikace s nizkym dopravnim zatizenim, mezi n¢z fadime i
nemotoristické komunikace (tzn. i sportoviste). Tato tloustka se odvozuje od namétfeného
Egerz pii statické zatéZzovaci zkousce. Lze ocekavat, Ze pozadovana tloustka bude 450 mm.
Tento daj pii tloustce konstrukénich vrstev 350 mm odpovida i poZzadavkiim na namrzavost
pfi pozadované nezamrzné hloubce 800 mm. Dle vysledkl prizkumu pro stavbu bazénu je
zemina tfidy F6 CL nebezpetné namrzava. a je proto ji nutné az do nezamrzné hloubky
zlepsit, ptipadné vymeénit.

Na podlozi nasypu je pozadavek, aby objemova hmotnost rostlé zeminy vyhovéla pozadavku
na 92 % PS a dale aby pfehutnéna vrstva podlozi umoznila snadnéj$i pohyb stavebni
mechanizace. Nemusi tedy spliiovat kritéria z hlediska unosnosti a jeji sednuti (pii tloust’ce
upravy napt. 0,5 m) ovlivituje celkové sedani minimalng. Postaci tedy pozadavek na zajisténi
92 % PS pomoci pojezdi vélce (dle ti€innosti) a upravovat neni nutné.

Rostly terén v misté stavby je svazity se sklonem cca 9 % (pfi délce odifezu 69,6 m a vysce
zafezu 6,3 m — viz predany fez). Tato hodnota je blizka sklonu 10 %, pro né&jz norma pozaduje
navrhnout v pfi¢éném sméru v podlozi nasypu ve svahu stupné o $iice 2,5 az 3,5 m. Povrch
lavic se doporucuje ponechat ve spadu 3-5 % po svahu, tedy jejich vzdalenost by mohla byt
jeste vétsi. Prave proto, Ze je celkovy spad az 9 % (a nikdy ne vic nez 10 %) tak lavice nejsou
uplné nezbytné, jedna se spi§ o technologické opatieni usnadiiujici praci stavebnim
mechanismiim. Tedy bych volil vzdalenost jednotlivych stupiiit v plose proménlivé podle
velikosti sklonu.

Pro svahovani plati doporuceni:
e Svahy zafezu vysky do 6 m se navrhuji v jednotném sklonu ne strméj$im nez 1 : 1,75
(v projektu je uvazovano 1 : 2).
e Svahy nasypu pii vysce do 6 m se navrhuji ve sklonu 1 : 1,5, pficemz pata nasypu do 3
m vySky ma byt provedena ve sklonu 1 : 2,5 (v projektu je uvazovano jednotné 1 : 2).
e Vypoctem lze stanovit presnéjsi (strméjsi) hodnoty stabilniho sklonu, nicméné je tieba
vzit v ivahu i pozadavky na udrzbu svaht, ptipadné jejich piistupnost pro vefejnost

e Unosnost na plani statickou zatéZzovaci zkouSkou Egerp > 30 MPa, Egefo / Egers > 2,0
e unosnost zékladové spary retenéni nadrze statickou zatéZovaci zkouSkou Eger, >
45 MPa, Edef2/ Eger1> 2,0

Kontrolni a zkuSebni plan:

Jak je vyse uvedeno, piedbézny prizkum sestavajici z jedné kopané sondy bez provedenych
laboratornich zkousek je pro stavbu nalezejici do 2. GK nedostateCny, proto je nezbytné jesté
pfed zacatkem stavby provést dalsi etapu prizkumu, kterd bude zahrnovat kvalitativni
pruizkum ve formé wvrtd a laboratorni zkousky zemin. Rozsah prizkumnych praci
pfedpokladame nasledujici:
e Jadrové vrty — 3 ks, celkova metraz 16 m,
e Laboratorni zkousky mechaniky zemin:
o Stlacitelnost vcetné Casového pribéhu konsolidace — 2 ks (na neporuSenych
vzorcich odebranych z vrti),
o Kirabicovy smyk pro stanoveni efektivnich smykovych parametrdt — 1 ks (na
neporuseném vzorku odebraném z vrtu J-11)
o Proctor Standard + IBI — 2 ks (technologické vzorky z kopanych sond 1x ze
zatezu, 1x z ¢asti pod nasypem).
o Soucasti vSech zkousek bude i klasifikacni rozbor vcetné objemové hmotnosti
(u neporuseného vzorku)
o Vypodet sedani v¢etné stanoveni doby konsolidace
o Posouzeni stability svahli — stanoveni bezpecnych skloni
o Shrnuti vSech poznatkil ve form¢ Zavérecné zpravy, kterd bude obsahovat mj. i
nasledujici pfilohy — situaci prizkumnych sond, geologickou dokumentaci
vrtl, geologické fezy, protokoly LMZ

Kontrola hutnéni v pribéhu vystavby
o Pfirozen4 vlhkost sypaniny 1x na 1250 m? nebo 1x na 500 m?
Mira zhutnéni podloZi nasypu 1x na 4000 m? nebo 1x na 1600 m?
Mira zhutnéni nasypu 1x na 4000 m? nebo 1x na 1600 m?
Aktivni zoéna/zemni plafi 1x na 1000 m?
Zakladova spara reten¢ni nadrze 1x na 100 m délky, min. 2 ks/ objekt
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Zaruéni a provozni monitoring
o Nivela¢ni méfeni na bodech osazenych napi. ve formé hiebti do obrubnik a
konstrukce retenéni nadrze — cca 15 ks, zaméfit po osazeni a poté pied
uplynutim zaruéni lhity, nebo v pfipadé zjisténych poruch
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zemni plané v zafezu, pfiCemz vypoCty sedani nasypi na podlozi z vodou nasycenych 7 oborovy manazer stiediska 3310
jemnozrnnych zemin (tento ptipad) musi zahrnout celkové sedani a jeho casovy prub¢eh. /f -
Pro tyto vypolty je nutno zajistit vstupni udaje, tzn. charakteristické hodnoty Vybranyc}flj{? g
geotechnickych vlastnosti, kter¢ 1ze ziskat geotechnickym prizkumem — terénnimi zkouSkami
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(napf. penetracni sondy) nebo laboratornimi zkouskami. Z toho divodu je nutné jesté pred o vlhkost zeminy do nasypi (I, < 17 %) odchylka od Wopt, ps -3 % az +2 % Pfiloha: Pf)lozkovy rozpocet navrh_ovanych ¢innosti
7 Situace s vyznacenim pozic sond dopliikového prizkumu

PoZadavky na parametry zemin a podloZzi pfedepsané v PD: Autorizovany inzenyr pro statiku a dynamiku staveb a geotechniku

e okamzita inosnost min. 10 % IBI (téleso nasypu), 5 % IBI (podlozi nasypu)

e mira zhutnéni podlozi nasypu min. 92 % PS

GEOtest, a.s., Smahova 12441112, 627 00 Brno 7 e mira zhutnéni vrstev nasypového télesa 95 % PS
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