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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt objetych projektem adaptacji
pomieszczen w budynku administracyjnym na potrzeby Gminnego Osrodka Pomocy
Spotecznej miejscowosci Teresin przy ul Zielonej 18 dz nr 86/3 obrgb 0025 Teresin Gmina
Teresin

SST 1 —45111000 - 8 Roboty rozbidérkowe

SST 2 —-45111200 -0 Roboty ziemne

SST 3 —45262300 - 4 Betonowanie

SST4 — 45262520 - 2 Roboty murowe

SST 5 —45320000 -6 Roboty izolacyjne —hydroizolacje

SST 6 — 4521000 0-3 Izolacje cieplne

SST 7 —45410000-4, 45431200 -9 Tynkowanie wewngtrzne, oktadziny $cienne

SST 8 — 45432100 - 5 Ktadzenie i wyktadanie podiog

SST 9 — 45211000 - 5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

SST 10 — 45410000 -4, 45321000-3 Tynki zewngtrzne — bezspoinowy system ocieplen
SST 11 —45442100-8 Roboty Malarskie

SST 12 —45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

SST 13 —45332000-3 Roboty instalacyjne sanitarne

SST14 — Instalacja wodno-kanalizacyjna

1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.



1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST 1 maja plyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spolecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla 0osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wiasnos$ci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe



oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST



Ww czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materialow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow,
ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy
zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
2.4. Przechowywanie i1 sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$c¢ i
wiasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda lokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta. Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony



srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z cze$ci opisowe;j i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii 1 organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci



Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowg, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
Zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania. Do



umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji system

u kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i
robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA

z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub aprobate techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi
SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U.98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,

kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje
Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.



[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaroéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegbdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),

3. protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1
programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na



znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wilascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t
uzupehniajacych wyznaczy komisja i twierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancyjnym.
Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior
ostateczny robo6t (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest ceng jednostkowa skalkulowang przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong la danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac: robocizne
bezposrednig wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzgtu
wraz z narzutami, koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.



9.2.3.Koszt likwidacji objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow 1 organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.

— Prawo zamowien publicznych (Dz. U. U 2010r. Nr 113, poz.759 z pdzn. zm).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.

— Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania i ch znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.



— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. ROBOTY ROZBIORKOWE -CPV 45111000-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z robotami rozbiorkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie nastgpujacych robot:

-Rozebranie czgsci $cianek dziatowych w istniejgcym budynku

-Wykucie stolarki,

-Rozebranie podtogi,

-Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,

-Rozebranie podtoza z betonu,

-Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Zgodnie z projektem.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiorki moze by¢ uzyty dowolny sprzet

4. Transport

Transport materialow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed przesuwaniem i spadaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonywania robot rozbidorkowych.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- wykona¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu,

- przygotowac¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki,

- zaznajomi¢ pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbidorkowych z zakresem,
kolejnoscig 1 sposobem wykonywania prac,

-pracownikow zaopatrzy¢ w odziez roboczg 1 ochronna,

- do usuwania gruzu stosowac zsypy kryte w zadnym przypadku nie wolno gruzu i innych
materiatow rozbiorkowych zrzucac z gory 1 wyrzuca¢ przez okna,

- znajdujace si¢ w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t.p. Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
-przejscia i przejazdy w zasiggu robot zabezpieczy¢ 1 wyraznie oznakowac,

-rozbidrke rozpoczac od odlaczenia przez osobe uprawniong napiecia elektrycznego,



-wszystkie roboty rozbidérkowe powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby zapewnic
maksymalny odzysk materiatéw nadajacych si¢ do ponownego uzycia,

-rozbiodrki elementoéw konstrukcyjnych nie wolno wykonywa¢ w kilku poziomach,

- robotnicy wykonujacy roboty rozbidrkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do trwatych czesci
budowli, nie rozbieranych w tym momencie,

- przed przystapieniem do robot rozbiorkowych wykonawcy maja obowigzek sprawdzenia,
czy w miejscach zagrozenia nie ma oséb postronnych,

- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie przepisy bezpieczenstwa
1 higieny pracy ogolnie obowigzujace,

- szczegoOlnie ostroznie prowadzi¢ rozbiorke w poblizu elementdéw konstrukcyjnych
przeznaczonych do pozostawienia, aby ich nie uszkodzic.

6. Kontrola jako$ci robot

Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w pkt. 5.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robot.

8. Odbidr robodt

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w pkt 7.

Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

10.2. Tlosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru.

2. ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektéw budowlanych
kubaturowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych

w czasie budowy lub modernizacji obiektoéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY (GRUNTY) -OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Do wykonania robo6t ziemnych materiaty nie wystepuja.

2.2. Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.



2.3. Do zasypania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu nie
zamarzniety 1 bez zanieczyszczen organicznych i odpadéw materiatow budowlanych.

3. SPRZET

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu jak rowniez recznie.

4. TRANSPORT

Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

5.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/—10
cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzgdnych robdt ziemnych nie mogg przekroczy¢
+1cmi-3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/—10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gltgbokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢10 cm przy pomiarze tata 3 -metrowa.

5.3. Warunki wykonania zasypki:

-zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robot,

-przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpaddéw
materiatow budowlanych i $mieci,

-uktadanie i zaggszczanie gruntdw winno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,25m-przy
zastosowaniu ubijakow recznych, 0,50-1,00m -przy stosowaniu ubijakow obrotowo —
udarowych (zabka), 0,40m - przy stosowaniu wibratorow.

-nasypanie i zageszczenie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob
niepowodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy



Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

-zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja,

-prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie,

-przygotowanie terenu,

-rodzaj i stan gruntu w podtozu,

-wymiary wykopow,

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

6.2. Wykonanie podktadow

Sprawdzeniu podlega:

-przygotowanie podtoza,

-material uzyty na podktady,

-grubo$¢ 1 rownomierno$¢ warstw podktadu,

-sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

-stan wykopu przed zasypaniem,

-materialy do zasypki,

-grubos$¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki,

-sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki wyszczegolnione w przedmiarach robot.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykopy -placi si¢ za m3gruntu w stanie rodzimym.

Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych.

Podktady 1 nasypy -ptaci si¢ za m3 podktadu po zageszczeniu.

Zasypki - ptaci si¢ za m3 zasypki po zagg¢szczeniu.

Transport gruntu - ptaci si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odleglosci transportu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

3. BETONOWANIE -CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem konstrukcji betonowych 1 zelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisOw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji



betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich
czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

—przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

—wykonaniem rusztowan,

—wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

—uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

—pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j

2.1.1. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania dla cementu portlandzkiego
czystego wg PN-B-30000:1990

Dopuszcza si¢ stosowanie: -marki "25" -dla betonu klasy B7,5 -B20 -marki "35" - dla betonu
klasy powyzej B20

Cement winien by¢ pakowany w worki papierowe co najmniej trzywarstwowe. Masa worka z
cementem 50 kg. Worki powinny by¢ opisane 1 zawiera¢ nastepujace dane: -oznaczenie
-nazwa wytworni i miejscowosci, -masa worka z cementem, - data wysylki -termin trwatosci
cementu.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakos$ci.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

—1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

—3/4 odleglosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonoéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania
dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:

—zawarto$¢ pytow mineralnych —do 1%,

—zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) —do 20%,

—wskaznik rozkruszenia:

* dla gryséw granitowych —do 16%,

* dla gryséw bazaltowych i1 innych —do 8%,

—nasigkliwosé—do 1,2%,

—mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej —do 2%,

—mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

—reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie
powinna wywolywac¢ zwickszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

—zawarto$¢ zwigzkow siarki —do 0,1%,

—zawarto$¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%,

—zawartoss$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.



Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos$¢ poszczegdlnych
frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm —14+19%,

—do 0,50 mm —33+48%,

—do 1,00 mm —53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

—zawarto$¢ pytow mineralnych —do 1,5%,

—reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie
powinna wywolywac¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

—zawarto$¢ zwigzkow siarki —do 0,2%,

—zawarto$¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%,

—zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych —nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

—w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:
—oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,
—oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

—oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczen obcych,

—oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001,PN-EN 933-
9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.

3. SPRZET

Sprzet winien posiada¢ §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

4, TRANSPORT

4.1. Transport cementu i przechowywanie cementu —wg PN-EN 197-1:2002

» Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

* Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workdéw oraz
napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

* Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetianie zbiornikow i1 urzadzenie do tadowania 1
wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy
dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy
zawierajacy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.2. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podlozu w
warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkow.
4.3. Ogo6lne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami’). Ilo$¢
gruszek nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

Niedozwolone jest stosowanie samochoddéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca,
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukc;ji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:



—90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

—70 minut przy temperatur ze otoczenia +20°C

—30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoélnosci:
—prawidlowo$¢ wykonania deskowan , rusztowan , usztywnien pomostow itp.,
—prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

—zgodno$¢ rzednych z projektem,

—czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos$¢ otuliny,

—przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
—prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

—prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanalow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003
1 PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2.Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo z doktadnoscia:

—+2% —przy dozowaniu cementu i wody,

—+3% —przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wodg i ptynne
domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow
powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

—w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow 1 stref
przydylatacyjnych stosowa¢ wibratory wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy speinia¢ nastepujgce warunki:

—wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie



poziomej,

—podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora,

—podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na gltebokos¢ 5+8
cm w warstwe¢ poprzedni i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skuteczne go dziatania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,
—belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

—czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

—zasig¢g dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania
przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia

1 poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robdt 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5 st. C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w
temperaturze do

=5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury
mieszanki betonowej +20st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
wowczas zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakofczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton



przed deszczem i naslonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na
dobe. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatos$ci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

—wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

—peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

—wypuklosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawegdzie betonu po roz deskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za
pomocy tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po
rozbiorce deskowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymogami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m3.

Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedlug
dokumentacji projektowe;.

Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosoOw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?2.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg
zasad podanych wyze;j.

8.1. Odbior czesciowy

-polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot,
jezeli Remont Swietlicy w Granicach taka forme przewiduje umowa.

8.2. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czgsciowych robot. Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach okreslonych

w punkcie 7.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN -EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 —jw.

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 —jw.

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 —jw.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wydanie Arkady —1990 rok.
4. ROBOTY MUROWE CPYV 45262520-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt przy wznoszeniu konstrukcji murowych w warunkach
nie narazonych na destrukcyjne oddzialywanie srodowiska korozyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 1 realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢,

ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnos$nie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do rob6t murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow
muréw wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami :

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiaty 1 wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

—elementy murowe: ceramiczne, silikatowe, z betonéw zwyktych i lekkich, z betonu
komorkowego autoklawizowanego,

—zaprawy murarskie: cementowa, cementowo -wapienna, wapienna,

—wyroby dodatkowe: kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki,

—inne wyroby i1 materiaty.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

3. SPRZET

Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowa¢ dowolnego typu sprzet.

4. TRANSPORT

Wyroby i materialy do robdt murowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu.



5. WYKONANIE ROBOT

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza
specyfikacja techniczng i zasadami sztuki murarskie;.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach
odniesienia wyrobow murowych nie podano inaczej, to:

-mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
-uktadane na ptask, a nie na ragb lub na stojaco,

-wigzania w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

-materialy winny by¢ czyste i wolne od kurzu, moczone, jezeli takie wymaganie zawarto

w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

- stosowanie elementow murowych potéwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza
liczba konieczng do uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne,

-liczba elementow murowych potéwkowych nie powinna przekraczaé:

—w murach konstrukcyjnych zbrojonych —10%,

—w murach konstrukcyjnych niezbrojonych —15%,

—w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu —50%,

-grubos$ci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie 1 klejowe moga by¢ wykonywane
przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

-grubosci 1 cegly i1 grubszych dopuszcza si¢ przy temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem
stosowania srodkow umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w
specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwo$ci przez
producenta zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

—deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

—zapiséw dziennika budowy, protokotow przyjecia materialow na budowe,

—deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych rob6t murowych
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
producentéw. Badania te w szczegodlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz
wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jako$ci zapraw
wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu
wykonczeniowego, ale przed podtagczeniem urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych,
piecéw, kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m2 muru okreslonej grubosci.

I10$¢ jednostek obmiarowych muru okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr roboét murowych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykonczeniowych. Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
—dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania



robot,

—szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

—dziennik budowy i ksigzki obmiaroéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

—dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materiatlow 1 wyrobéw budowlanych,

—protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

—protokoty odbioréw czesciowych,

—instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

—wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
8.2 Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

—ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—ocen¢ wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

—stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt murowych z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie rob6t murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czgsciowych robot.

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonane roboty w jednostkach okreslonych w punkcie 7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych —Cze¢$¢1: Elementy
murowe ceramiczne.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych —Cze¢$¢3: Elementy
murowe z betonu kruszowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementow murowych —Cze¢$¢4: Elementy
murowe z auto klawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN 845-1:2004 Specytikacja wyrobow dodatkowych do murow —Czegs¢1: Kotwy, listwy
kotwiace, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specytikacja wyrobow dodatkowych do murow —Cze$¢2: Nadproza.
PN-EN 1443:2005 Kominy —Wymagania ogolne.

PN-EN 1858:2005 Kominy —Czesci sktadowe —Ksztattki betonowe.

PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy—System komindéw z glinianymi /ceramicznymi kanalami
spalinowymi —Cze¢$¢2: Wymagania 1 metody badan w warunkach wilgotnych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia —
Zaprawy o okreslonym sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne murowane z cegly —
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

5. ROBOTY IZOLACYJNE -HYDROIZOLACJE CPV45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace



wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czgsci 1
przyziemi budynkow.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy

uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majg cych na celu wykonanie izolacji i
uszczelnienie powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych
1 przyziemiach budynkdéw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w SST.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i1 poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w
czg$ciach podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny mie¢:

—oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
—oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Rodzaje materiatow

Materialy przewidziane w dokumentacji projektowej do wykonania robot
hydroizolacyjnych czegsci podziemnych i przyziemi budynkow powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.1.1.Wyroby do hydroizolacji powlokowych

Do hydroizolacji powtokowych przewidziane sa masy:

— asfaltowe 1 asfaltowo-polimerowe, spetniajgce wymagania okreslane w normach

1 aprobatach technicznych.

2.1.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych
Do wykonywania izolacji cz¢éci podziemnych i przyziemi budynkéw shuza nastepujace
materiaty rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne 1
samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.



3. SPRZET

Do wykonywania robot nalezy stosowa¢ dowolnego typu sprzet.

4. TRANSPORT

Materiaty do robot izolacyjnych nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach. Materiaty
rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka
transportu 1 zabezpiecza¢ przed mozliwos$cig przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty plynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.
nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Transport materialow do robdt izolacyjnych i materiatdw wykorzystywanych w innych
robotach budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYKONANIE ROBOT

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w cz¢sci podziemne;j i przyziemiu budynku
mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych i robdt mogacych
stanowi¢ przyczyn¢ uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli
podtozy pod roboty izolacyjne a tak ze kontroli materiatow.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatow.
5.1. Wymagania dotyczace podlozy pod hydroizolacje

Izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkow
wykonuje si¢ na podtozach:

—betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

—murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub
z bloczkow betonowych,

—z gladzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni 1 przyziemi budynkéw powinny
spetniaé nastgpujace wymagania ogdlne:

—powinny by¢ nosne i1 nicodksztatcalne,

—powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuktosci, peknig¢ (luzne czgsci nalezy usunacé,
wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie,
a ubytki i zagtebienia o glgbokosci powyzej 2 mm i rysy o szeroko$ci wigkszej niz 2 mm
wypehi¢ zaprawa naprawcza zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),
—potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane
fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45°na
szerokos$ci 1 wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposodb ich wykonania powinien by¢
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

—podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio
do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyroboéw hydroizolacyjnych okreslonych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do
gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia
zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka
gruntujgca powinna by¢ rOwnomiernie roztozona (ciggta). Do gruntowania podtozy
betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac roztworow
zawieraja cych rozpuszczalniki.

5.2. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
czesci podziemnych 1 przyziemi budynkow



Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t” ITB czgs¢ C. Zeszyt 5
wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci
podziemne;j i1 przyziemiu budynku sg nastgpujace:

—izolacje powtokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentow,
liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza
niz 2, a faczna grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

—przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy
oslonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

—wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg
takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na
doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

—izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

—folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy
przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie
uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni §ciany, rozwigzano uszczelnienie w
miejscach zalaman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacjg pozioma; przy braku
szczegblowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowa¢ jedynie jako
dodatkowe warstwy drenazowe.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych,
ktore sg przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania migdzy sobg metoda
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego
do momentu nadtopienia masy powtokowe;j

—nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

—palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przektadki anty adehzyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na
powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢
ogrzewania podtoza,

—dla unikni¢cia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwale, a ptomien
palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowej,
—niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

—fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisna¢ do
ogrzewanego podloza watkiem, o dlugosci rownej szerokosci pasma papy.

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podtoza i faczone metoda:
—klejenia lub wulkanizacji,

—zgrzewania,

—mocowania mechanicznego.

Sposéb mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi przez producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie
technicznej).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywanych rob6t z dokumentacja
projektowa, szczegdtowq specyfikacja techniczng i instrukcjami producentow wyrobow
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny
by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac
sprawdzenie:

—przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5
niniejszej SST,



—poprawnosci zagruntowania podlozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob
zapewniajacy ich cigglos¢ 1 szczelnose,

—poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych
budynku,

—poprawnos$ci obrobienia przebié i przej$¢ przewodow, rur lub innych elementow
budowlanych przez izolacje,

—na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo§ci zuzywanych materiatow izolacyjnych.
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w
zakresie:

—zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

—jako$ci zastosowanych materialéw 1 wyrobow,

—prawidlowosci przygotowania podtozy,

—prawidtowos$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw
ochronnych i dociskowych,

—sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje , przerw roboczych,
dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m*.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw wodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych
izolowanej

powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w $wietle surowych murow.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegodlne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ulozeniem kolejnej warstwy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czesci robot. Odbioru czgsciowego

robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robodt. Protokot odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania
czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci), jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczegdtowa
specyfikacja techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ mowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.



Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot
hydroizolacyjnych w podziemnej cze¢sci 1 przyziemiu budynku stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

—okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych 1 ilosci wykonanych robot
obmierzonych i zaakceptowanych przez zamawiajacego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe —Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
(Zmiana Azl).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeliaczami stosowane na
£013¢0.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

10.2.Ustawy

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2004 r. Nr 92,poz.
881).

—Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004

r. Nr 204, poz. 2087).

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr207, poz.
2016 z p6zn. zmianami).

—Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z2001
r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

—Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 3)
Arkady, Warszawa 1990 r.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ C:Zabezpieczenia 1
izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze$ci podziemnych
budynkow. Warszawa 2005 r.

6 . IZOLACJA CIEPLNA CPV-45321000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
termoizolacyjnych. Termoizolacja, ktérej wymagania okre§lone saw niniejszej SST

stanowi réwniez izolacje¢ akustyczng.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisOw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji termiczne;j



1 akustyczne;j;

-izolacja $cian ze styropianu,

- izolacja pod posadzkowa z twardego styropianu lub styroduru

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi 1 przepisami obowigzujagcymi w budownictwie.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace rob6t Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjami technicznymi 1
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych i akustycznych powinny mie¢:
—oznakowanie znakiem CE co oznacza,ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

—deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo
—oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

—okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty do izolacji termicznych -styropian.

Ptyty ze styropianu FS20 jako izolacje pod posadzkowe.

Szczegdlowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma -PN-
EN13163.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o poj. 0,5-3,6m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca
nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$¢ 1 pieczatke pakowacza.

Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniach z dala od zrodet ognia. Ptyty
styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisOw bhp.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bgda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych izolacje. Przy doborze
narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

4. TRANSPORT

Materiaty do izolacji cieplnych mozna przewozi¢ jednostkami transportu samochodowego.
Zatadunek 1 wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzic¢
sprzgtem mechanicznym.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narz¢dzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

Do wykonywania izolacji nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.



Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ na mijanke, przesunig¢cie
stykow winno wynosi¢ min. 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie foli g lub papg).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole zgodnos$ci oceny stanu
istniejgcego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzgdnym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez
dokumentow potwierdzajacych ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbioér materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatoéw

z wystawionymi atestami wytworcy.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja normom panstwowym. Nie nalezy stosowac rowniez materialow
przeterminowanych. Wyniki odbiorow materiatéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.

I1o$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaproponowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robot
wykonczeniowych.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
—dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

—dziennik budowy

—dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materiatlow 1 wyrobéw budowlanych,

—protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu 1 odbiorow czgsciowych,

—wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz, jezeli takie byty zlecane.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomig¢dzy
zamawiajagcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie.
Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot
termoizolacyjnych stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie cen jednostkowych
okreslonych w dokumentach umownych i ilo§ci wykonanych i zaakceptowanych przez
zamawiajacego robot.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy



PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10456:2004 Materialy i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych
1 obliczeniowych wartos$ci cieplnych.

PN-EN 12524:2003Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepla przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci komponentéw budowlanych
1 elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia
krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja migdzywarstwowa. Metody obliczania.
PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach 1
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkdéw
uderzeniowych.

10.2.Ustawy

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz.
881).

—Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami).

—Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsigwzi¢¢ termomodernizacyjnych

(Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).

7. TYNKOWANIE [CPV 45410000-4]

2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewngtrznych i wykonania gtadzi.

2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. Powyze;.

2.1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania wszystkich czynnos$ci umozliwiajacych i1 majacych na celu
wykonanie tynkoéw wewnetrznych §cian obiektu:

—tynki wewnetrzne $cian i stropow kat. I1I-gladzie z gipsu szpachlowego

2.1.4.0kres$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

2.1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.2.1. Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materialow,

2.2.2.Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowac
mozna wode¢ odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN1008:2004 . Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg¢ pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tlhuszcze organiczne, oleje
1 mut.



2.2.2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,, Kruszywa do zapraw”,

a w szczeg6lnosci:

—nie zawiera¢ domieszek organicznych,

—mie¢ frakcje rdznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich

—$rednioziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié
catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych

» Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegdtowe;j
nalezy uscisli¢ wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawg nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normyPN-EN 197-
1:2002 ,,Cement —Cze¢$¢1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé¢ cement z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone

W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Wapno powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikow
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

2.3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Czes$¢ ogdlna”

2.3.2.Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprz¢tu i narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bgda przyjazne dla
srodowiska.

Przy doborze sprz¢tu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet 1 narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza

— milotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,

Przed przystgpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior (migdzyoperacyjny)
podiozy.

2.6.2.1. Badania przygotowania podtozy

Stan podloza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci —poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
b) réwnosci powierzchni —poprzez ocen¢ wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,



c) przywierajacych cial obcych, kurzu i zabrudzenia —poprzez ocene wygladu i probe
Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza —poprzez probe drapania (skrobania)

1 dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami —poprzez ocen¢ wygladu

1 probe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza —poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitow —poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podioza —poprzez oceng wygladu.
2.6.3.Badania w czasie robot

2.6.3.1. Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

2.6.4.Badania w czasie odbioru robot

2.6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan

W tynkach kat. III nie dopuszcza sig:

-peknig¢, wypryskow i specznien,

-trwatych §ladow zaciekow,

-wykwitow (nalotow) tynku przenikajacych z podtoza,

-odparzen, pecherzy i odstawania w wyniku niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podtoza.
2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

2.7.1.0g6lne zasady obmiaru podano w SST ,,Cz¢$¢ ogolna” pkt 7

2.7.2.Szczegblowe zasady obmiaru robot tynkowych

Powierzchni¢ tynkow wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dhugosci $cian w stanie surowym i1 wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy
wyroéwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchni¢ tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
$wietle §cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchni¢ stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug
wymiardw w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkdw zewnetrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dhugosci §cian w
rozwini¢ciu w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do
gornej krawedzi Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest
tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchni¢ pilastréw, stupow 1 innych elementow oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych
elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkdw nie potrgca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m.
Przy potracaniu powierzchni otwordéw okiennych 1 drzwiowych, do powierzchni tynkow
$cian, nalezy doliczy¢ powierzchni¢ o§ciezy w stanie surowym.

2.8.SPOSOB ODBIORU ROBOT

2.8.1.0golne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 82.8.2.0dbiodr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podioza.

Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior
mi¢dzyoperacyjny).

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

2.8.3.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.



Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

2.9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH

2.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w SST ,,Czes$¢ ogdlna”
pkt 9

2.9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czgsciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt tynkowych
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

—okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

—ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

2.10.1. Normy

1. PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

3. PN-EN 197-1:2002Cement —Czg$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

4. PN-EN 197-1:2002/A1:2005jw.

5. PN-EN 197-2:2002Cement —Cz¢s$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

6. PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane —Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

7. PN-EN 459-2:2003Wapno budowlane —Czg$¢ 2: Metody badan.

8. PN-EN 459-3:2003Wapno budowlane —Cz¢$¢3: Ocena zgodnoSci.

9. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10. PN-B-30041:1997Spoiwa gipsowe —Gips budowlany.

11. PN-B-30042:1997Spoiwa gipsowe —Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

12. PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

13. PN-EN 13139:2003/AC:2004jw.

2.10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).

7. KLADZENIE GLAZURY [CPV 45431000-9]

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru posadzek z ptytek typu Gress oraz ceramicznych oktadzin Sciennych
1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. jw.



1.1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

—pokrycie podtdg ptytkami typu gress,

—pokrycie $cian ptytkami (oktadziny $cienne)

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych
z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

1.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,,Cze$¢ ogolna”

Podloze —element budynku, na powierzchni ktorego wykonane beda roboty posadzkowe

1 oktadzinowe z plytek.

Warstwa wyrownawcza —warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomow powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca —cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podioza.

Warstwa gruntujaca —powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca
przyczepno$¢ powtoki ochronne;.

1.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST

1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

1.2.1.0g6Ine wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w SST ,,Czes$¢ ogolna”

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadanych
na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych.
1.2.2.Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

1.2.2.1. Ptytki GRESS wg PN EN 14 411

-plytki ceramiczne wysoko spiekane nieszkliwione

-rozmiar nomina

Iny: 300x300x9mm

-nasigkliwos$¢: E £ 0,1%

-odporno$¢ na szok termiczny: odporne-odpornos$¢ na plamienie: klasa 3

-dhlugos¢ krawedzi: + 0,5%

-grubo$¢: + 5%

-krzywizna bokow: + 0,3%

-jakos¢ powierzchni: min 95% bez widocznych wad

1.2.2.2. Plytki ceramiczne glazurowane matowe i szkliwione wg PN EN 14 411

-rozmiar nominalny: 200x200x7,5mm, 150x150x7,5mm

-nasigkliwos¢: E < 10%

-odporno$¢ na szok termiczny: odporne-odpornos$¢ na plamienie: klasa 3

-dhlugos¢ krawedzi: + 0,5%

-grubo$¢: + 5%

-krzywizna bokow: + 0,3%

-jakos$¢ powierzchni: min 95% bez widocznych wad

1.2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania plytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN



-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm wg zalecen producenta.

1.2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z plytek to:

—listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe,

—srodki ochrony ptytek i spoin,

—$rodki do usuwania zanieczyszczen,

—$rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

1.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1.3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprz¢tu

1.3.2.Sprzet 1 narzedzia do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania robdt posadzkowych i1 oktadzinowych nalezy stosowac:

—szczotki wilosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

—narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia phytek,

—pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

—taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

—poziomice,

—mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

—pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

—gabki do mycia i czyszczenia,

—wktadki (krzyzyki) dystansowe.

1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

1.4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

1.4.2.Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow 1 wyrobéw do robot
posadzkowych i oktadzinowych

Zatadunek 1 wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzic¢
sprzgtem mechanicznym.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzgdzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwia¢
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty plynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.
nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robo6t, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
Transport materiatdéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac
si¢ po wczesniej wykonanych posadzkach.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1.5.1.0golne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Cze$¢ ogolna” pkt 5

1.5.2.Warunki przystgpienia do robot

1.5.2.1. Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢



zakonczone:

—wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych
1 izolacji podtog,

—roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegoélnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione 1 wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

1.5.2.2. Przystapienie do tych robot powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.

1.5.2.3. Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych
niz +5 st.C 1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

1.5.2.4. Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni po ulozeniu
chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

1.5.4. Wykonanie oktadzin

1.5.4.1. Podtoza pod oktadzing

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
—$ciany betonowe,

—otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

—plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
przygotowania podioza. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie
preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniac¢ nastepujace
wymagania:

—powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych
powlok malarskich,

—odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone fatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie
wiekszej niz3 na dtugosci taty,

—odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

—odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych
utozonych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

1.5.4.2. Uktadanie plytek (oktadzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowacé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzgt, posegregowac plytki wedtug, wymiardéw, gatunku

1 odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielkos¢ 1 przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢, wiekszg niz
potowa plytki.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1.0gdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Cze$¢ogdlna” pkt 6
1.6.2.Badania przed przystapieniem do robot



Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z plytek
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania tych robot.
Wszystkie materiaty —ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okre§lonym w dokumentacji projektowe;.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien
obejmowac:

—sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;j
szorstkosci, wystepowania ubytkoOw 1 porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

—sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przykltadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg fate,

—sprawdzenie spadkoéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy;
pomiary réwnosci 1 spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

—sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci,

—sprawdzenie wytrzymaltosci podktadu metodami nieniszczacymi.

1.6.3.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z ptytek

1.6.3.1. Prawidlowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

—cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
posadzek dla ktérych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

—cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepno$€) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac ghuchego odgtosu,
—grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta,

—dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz3 mm na dtugosci faty 1 nie wigksze niz 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

—spoiny na catej dlugosci 1 szeroko$ci musza by¢ wypetione zaprawg do spoinowania,
—dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

—szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

—listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.
1.6.3.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

—cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktorych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odgtosu,
—grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
—dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

—odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

—spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania
—dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

—elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcja producenta.

1.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT



1.7.1.0g6lne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Cze$¢ ogolna” pkt 7

1.7.2.Szczegdtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z plytek oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji
projektowej przyjmujac wymiary w swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupdw, pilastrow, fundamentéw i innych elementow
wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentacjg a stanem
faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.

1.8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

1.8.1.0g6Ine zasady odbioru robot podano w SST ,,Czg$¢ ogdlna” pkt 8

1.8.2.0dbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbior podtoza musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
posadzkowych i oktadzinowych.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podiozy)
oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
1.8.3.0dbioér czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okres§lonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

1.8.4.0dbior ostateczny

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) 1 jakosci.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaro6w oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

—aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow 1
wyrobow,

—protokoty odbioru podtoza,

—protokoty odbioréw czesciowych (jesli byly dokonywane)

—instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

—wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz (jesli byty wykonywane)

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
1 wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

—ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—ocen¢ wynikoéw badan,

—wykaz wad 1 usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

—stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania posadzek 1 oktadzin z plytek z
zamoOwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomig¢dzy
zamawiajagcym a wykonawca.

1.9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH

1.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w SST ,,Czes¢ ogolna'
pkt 9

1.9.2. Zasady rozliczenia i ptatnos$ci

Rozliczenie robot posadzkowych 1 oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt posadzkowych



1 oktadzinowych stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

—okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

—ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.10.1. Normy

1. PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne

—Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne —Oznaczanie mrozoodpornosci.

4. PN-EN ISO 10545-13:1999 Plytki i plyty ceramiczne —Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.
5. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003jw.

6. PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i1 plyty ceramiczne —Oznaczanie odpornosci na
plamienie.

7. PN-EN 101:1994Ptytki i ptyty ceramiczne —Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali
Mohsa.

8. PN-EN 12004:2002Kleje do ptytek —Definicje i wymagania techniczne.

9. PN-EN 12004:2002/A1:2003jw.

10. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe —Gips budowlany.

11. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

12. PN-EN 13139:2003/AC:2004jw.

13. PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania —Materialy
—Wtlasciwos$ci 1 wymagania.

1.10.2. Ustawy

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

—Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087).

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pézn. zmianami).

1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

—Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1 cz¢$¢4, wydanie
Arkady —1990 rok.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny
1 wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB —2004 rok.

—Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas —2001 rok.

8. POSADZKI CPV 45432100-5

1. WSTEP

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢ , ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisOw bhp.



1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

—pokrycie podtdg ptytkami (posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw
podtogowych,

specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wiasnosci materialow, wymagan
1 sposobow oceny podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych i1 zewngtrznych z
plytek,oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot posadzkowych i1 oktadzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadanych
na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych.
Wszystkie materiaty do wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zaprawy mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia.

Nie mozna uzywa¢ wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy, a w szczegdlnosci nie zawieraé
domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw 0,25-2,00mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg normy BN-74/677104

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, wtoknistego wypelniacza mineralnego,
maczki mineralnej 1 dodatkéw uszlachetniajacych. Temp. Migknigcia 54-56 oC do
wypetniania szczelin dylatacyjnych o szer. wigkszej niz 5 mm?2.

5. Plyty 1 phytki

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie:

—PN-EN 14411:2005—Ptytki i1 ptyty ceramiczne

—Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Rodzaj ptytek 1 ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa.
Szczegodlnie dotyczy to ptytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np.
stopien $cieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardos¢. Ptytki na schodach 1 przy wejsciach
antyposlizgowe

2.6. Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania plytek musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.7. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

—listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

—$rodki ochronne ptytek 1 spoin,



— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

—Srodki do konserwacji posadzek i1 oktadzin.

3. Sprzet 1 narzgdzia do wykonywania robo6t posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac sprzet dowolny lub
wskazany przez producentow.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz utratg
stateczno$ci.

Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac
si¢ po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubos$ci
minimum 50 mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie
minimum 12MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

—podkiady zwigzane z podtozem —25 mm,

—podktady na izolacji przeciwwilgociowej —35 mm,

—podkiady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) —40 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknig¢ 1 ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i1 $srodkami anty adhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od plaszezyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej 1 przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pol
nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dlugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod
maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek. Szczegdtowe
informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkos$ci i kierunkach spadkéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustow 1 innych elementéw powinny by¢ podane w
dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakos$ci i zmniejszenia ryzyka powstania pgkni¢¢ skurczowych zaleca si¢
zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadow cementowych wldoknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio
pod wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujace
wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji
producenta.

Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.2. Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowacé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzgt, posegregowac plytki wedhug wymiardéw, gatunku

1 odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jedne;j



ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé¢
jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga posadzka zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z ré6znego
rodzaju 1 wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
podiodze. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje lejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje”
sie zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchni¢ podtoza. Wielkos$¢ zebow pacy zalezy
od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow 1 konsystencja kompozycji klejacej
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek 1 pokrywa minimum 65% powierzchni
plytki.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju 1
wielkos$ci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna
pokrywac catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiagnaé naktadajac dodatkowo cienka warstwe
kleju na spodnig powierzchni¢ przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegodty cokotu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ ie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie
plytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny
podlega¢ materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty —ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadad
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialdéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodnos$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien
obejmowac:

—sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;j
szorstkosci, wystepowania ubytkoOw 1 porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

—sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przykltadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg fate,

—sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomocg2-metrowej taty 1 poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

—sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci,

—sprawdzenie wytrzymaltosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora



nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania posadzek i oktadzin
z dokumentacjg projektowg 1 SST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢
ich wykonania ma wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.

6.3.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z ptytek

Prawidlowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
posadzek dla ktérych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

—cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odgtosu,
—grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
—dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i1 nie wigksze niz 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

—spoiny na catej dlugosci 1 szeroko$ci muszg by¢ wypetione zaprawg do spoinowania,
—dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

—szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione catkowicie materiatem wskazanym

w projekcie,

—listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.
7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie posadzek z ptytek oblicza si¢ w m2na podstawie dokumentacji projektowe]
przyjmujac wymiary w $wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnie stupow, pilastréw, fundamentéw i1 innych elementéw wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchni¢
oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajacym zakryciu sg
podioza. Odbiodr podtoza musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy)
oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgsci rob6t. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania cz¢sciowego rozliczenia robot
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT i PLATNOSCI

Rozliczenie robdt posadzkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot posadzkowych i
oktadzinowych stanowi warto$¢ tych robodt obliczona na podstawie okreslonych w
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14411:2005 Ptytki 1 ptyty ceramiczne —Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne —Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie
jakos$ci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne —Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatos$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne —Oznaczanie wytrzymatos$ci na zginanie
1 sity lamiace;j.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i1 ptyty ceramiczne —Oznaczanie mrozoodpornosci.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek —Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement —Cz¢s$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement —Cz¢$¢2: Ocena zgodnoSci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —Cz¢é¢1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane —Cz¢$¢3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania —Materiaty —
Wiasciwosci 1 wymagania.

9. STOLARKA I SLUSARKA CPV 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu drzwi
i okien (podawczych) w budynkach.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien z PCV,
aluminium oraz z drewna 1 obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

—przygotowanie o$ciezy do wbudowania drzwi lub okien,

—usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

—uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetéw i obrobek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami.

2. MATERIALY

Stolarka okienna z PCV, pigcio komorowa z szyba Uo=1,0;

Stolarka drzwiowa:

-drewniana wejsciowa-ptytowa

-drewnopodobna do pomieszczen

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu nie powodujacego uszkodzenia



elementow.

4. TRANSPORT

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi.

Wymagania dotyczace srodkow transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien

1 drzwi w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta.

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych,
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu robdt stanu surowego, przykryciu
budynku i zakonczeniu wigkszosci robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

5.1. Przed przystgpieniem do montazu okien 1 drzwi nalezy sprawdzi¢:

—prawidtowo$¢ wykonania $cian,

—stan wykonczenia i prawidlowos$¢ wykonania o$ciezy,

—zgodno$¢ wymiardw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

—czy wymiary okien i drzwi oraz otword6w umozliwiaja prawidtowe ustawienie i podparcie
okien z zachowaniem wlasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy oSciezem a
oscieznica.

5.2. Okna i1 drzwi nalezy sytuowac w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne,
prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej na wewnetrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni
o$cieza.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje si¢ klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz
katowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe. Szczeliny migdzy
oscieznicg a osciezem wypehni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
odpowiednim $wiadectwem.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oScieznicg okienng a o$ciezem nie powinien
przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien
wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

5.3. Mocowanie okien i drzwi powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne
obcigzenia zewnetrzne byty przenoszone za posrednictwem tacznikow na konstrukcje
budynku, a funkcjonalno$¢ okien byla zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy
otwieraniu i zamykaniu byt ptynny. Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na caltym
obwodzie o$cieznicy.

5.4. Zasady osadzania parapetoéw okiennych i obrébek progow drzwi

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w
dokumentacji projektowej tak, by spelnione byly nastepujace wymagania:

—osadzanie parapetu nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie
okna,

—parapet powinien wystawaé poza plaszczyzne $ciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,
—mocowanie do o$cieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

—miejsca potaczenia parapetu z o$cieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem,

—potaczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno —mur —parapet) powinny
zapewniac cigglos$¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku



z o$ciezem przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych. Cze$¢B —Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB —2006 r.),

—przy oknach z ksztattownikow aluminiowych lub z PCV kotnierz parapetu powinien by¢
wprowadzony pod profil progowy oscieznic

Parapety wewngtrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczac po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu
na obwodzie okna.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czgéci oscieza, zgodnie z
rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z
wrebem o$cieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody

1 pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian 1 przygotowania
o$ciezy do robdt montazowych oraz wykonac badania wyrobow i materiatow
wykorzystywanych w tych robotach.

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

—prawidlowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowsq specytikacja
techniczna,

—rodzaj o$ciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowo$¢ wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdélowymi
specyfikacjami technicznymi),

—zgodno$¢ wymiardw otworéw z wymiarami projektowanymi,

—mozliwos$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomi¢dzy osciezem a
o$cieznica.

Przed rozpocze¢ciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzi¢:

—zgodno$¢ okien i1 drzwi oraz obrobek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacja
techniczng w zakresie rozwigzan materialowo-konstrukcyjnych 1 jakosci wykonania,
—zgodno$¢ okien i1 drzwi oraz obrobek z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja
techniczna,

—w protokole przyje¢cia materiatow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty
swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

—stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy
przydatnosci materiatow uszczelniajacych.

W czasie odbioru robot sprawdza si¢ czy speinione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
montazu okien i drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:

—zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegotowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—jakosci zastosowanych materiatlow 1 wyrobow,

—prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,

—jakosci robot montazowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest m2 wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie montazu okien 1 drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.



Podstawy rozliczenia montazu okien i drzwi stanowig okreslone w dokumentach umownych
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robot, potwierdzone przez
zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien —Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie —Okreslenie $wietlnych i stonecznych wtasciwosci
oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka —Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —Izolacyjnos¢ od dzwigkdéw
powietrznych.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi —Przepuszczalno$¢ powietrza —Metoda badania.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi —Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie —Metoda
badania.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane —Uszczelki i1 taSmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i §cian ostonowych —Czeg$¢1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane —Uszczelki i1 taSmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i §cian ostonowych —Czg$¢2: Metoda badania liniowej sity $ciskajace;.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane —Uszczelki i1 taSmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i §cian ostonowych —Czg$¢3: Metoda badania powrotu po odksztalceniowego.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane —Podziat.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cz¢$§¢ B —Roboty
wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB —2006 rok.
—Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie
Arkady—1990 rok.

10. BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLEN CPV 45321000-3; 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t —wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO)
$cian budynkow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych
systemow ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian
w ramach robot termomodernizacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

—oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska



aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

—deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo
—oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normag
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji. Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.1. Srodek gruntujacy

—material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwoér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe;.

2.2. Zaprawa (masa) klejaca

—gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtéknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W
niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.3. Plyty termoizolacyjne:

Ocieplenie $cian fundamentowych zamocowac na klej na zaizolowanym podtozu plyty
styropianowe lub polistyrenowe ekstrudowane.

Ocieplenie $cian nad ziemia -styropian samo gasnacy frezowany EPS 70 -040 (FS15)
gr.15cm.

2.4. Laczniki mechaniczne:

Kotki rozporowe

—wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg
w talerzyki dociskowe, dodatkowo

—w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

Profile mocujace

—metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.5. Zaprawa zbrojaca

—oparta na bazie cementu lub bez cementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajaca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych,
w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe
zbrojona.

2.6. Siatka zbrojaca

—siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciw alkalicznie) o gramaturze min.
145g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.7. Masy akrylowe (polimerowe)



—oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi, na cokole tynk mozaikowy.

2.8. Elementy uzupetiajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe)

— elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztaltowania dolnej krawedzi
powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomocg kotkdw rozporowych,

—narozniki ochronne

—elementy: z wtokna szklanego (siatki), PCV, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), shuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

—listwy krawedziowe

—elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) shuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. o$cieznicami),

—profile dylatacyjne

—elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych
na powierzchni BSO,

—ta§my uszczelniajace

—rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z os$cieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

—pianka uszczelniajaca

—material do wypelniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji termiczne;,
Wariantowe stosowanie materiatow Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania s3 wyrobami
budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego
wymog konieczno$ci wylacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO do obrotu sa
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych

—ETAG nr 004, na rynku krajowym

—AprobatyTechniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych (ZUAT).

2.9. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j

i specyfikacji technicznej (szczegdlowe;),

—sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

—spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
—producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.10. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdéw do robdt ociepleniowych



Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng
(pkt4 —Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

—$rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby

—przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

—materiaty suche

—przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

—izolacja termiczna

—plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

—siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny

—przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

3. SPRZET

Do wykonywania bezspoinowego systemu ocieplen (BSO) mozna stosowa¢ wszystkie
typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych.
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatow, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji sSrodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i1 innymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

—wykonac projekt robot ociepleniowych, zard6wno w przypadku obiektow nowo budowanych,
jak 1 prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw
elewacyjnych w sposob nie powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu
mostkow termicznych,

—przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

—wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac 1 wypehic przebicia, bruzdy i
ubytki,

—wykonac caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs$cé i
przylaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
—wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,

—wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.
Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego
czystosci, wilgotnos$ci, twardosci, nasigkliwosci 1 rownosci.

Proba odpornosci na $cieranie

—ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania pozostatosci
wykwitow i spiekow za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie)



—wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci
podioza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomocg rylca.

Proba zwilzania

—ocena chtonnosci (nasigkliwos$ci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci 1 gtadkosci

—okreslenie wielkosci odchyltek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe,
zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre§lone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SST.

Ilo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikoéw,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

5.1. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu 1 stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:
—oczysci¢ podtoze z kurzu 1 pyhlu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow anty
adhezyjnych (olejoéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki

materialu podtoza,

—usuna¢ nierownosci 1 ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa
wyréwnawcza),

—usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

—w przypadku istniejacych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie
tynkow 1 warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cisSnieniowa) nalezy dostosowac
do rodzaju 1 wielkos$ci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawag
Wyrownawcza,

—wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

—wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.2. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (najczesciej

—temperatura od +5 do +250C, brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych
przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
Niektore systemy zawieraja odmiany materiatow, umozliwiajace wykonywanie prac w
warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w
specyfikacji technicznej szczegotowe;.

5.2.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies$¢ srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.2.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowac¢ wzdhuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawegdzi BSO
—zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci
podtoza, w postaci plackow i cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo
—punktowa) lub paca zabkowang na catej powierzchni plyty.



Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuni¢cie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej
poprzez $ciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub

—w przypadku styropianu

—pianka uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne ptyt izolacji termiczne;j
zeszlifowac¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).
Dhugos¢ tacznikoéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza.
Ich rozstaw (min. 4 szt./m2)

—od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otwor6w umies$ci¢ w nich
kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

5.2.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztalttowaé detale BSO

—oS$cieza, krawedzie naroznikow budynku i o$ciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i polaczenia
—przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili,
katownikow, tasm i paskéw siatki zbrojace;.

5.2.4. Warstwa wykonczeniowa

—tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej

—nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego 1 poddac
jego powierzchni¢ obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegdétowa (w SST nalezy te wymagania opisac).
Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby

—zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw $rodowiskowych. Ze wzgledu na
powstawanie naprezen termicznych na elewacjach poludniowych i zachodnich nalezy unikaé
stosowania kolorow ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania ocieplenia:

-badanie materialéw wykorzystywanych do ocieplen,

-ocena podtoza,

-kontrola przygotowania podtoza,

-kontrola jakos$ci klejenia ptyt termoizolacyjnych

-kontrola wykonania mocowania mechanicznego

-kontrola wykonania warstwy zbrojonej

-kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 wykonanego docieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

Do robo6t zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie
warstwy zbrojonej 1 ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbidér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu.

Odbidr ostateczny wykonanych robot przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego,
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu



odbioréw czgsciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie okre§lonych w dokumentach umownych (ofercie)
cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i1 elementy budynku. Opo6r cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

11. ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i
zewngtrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych)
obiektow budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng i obejmuje wykonanie
wszystkich czynnos$ci umozliwiajacych wykonanie robot malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.1.1.Materialy do malowania wngtrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe polimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002, emalie olejno-zywiczne, ftalowe,
ftalowe modyfikowane i ftalowe polimeryzowane styrenowe odpowiadajagce wymaganiom
normy PN-C-81607:1998, farby na spoiwach:

—zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

—zywicznych rozcienczalnych woda,

—mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek



do zarobienia woda,

—mineralno-organicznych jedno-lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

-$srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.1.2. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

—rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

—$rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

—$rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

—kity 1 masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2. Warunki przyjecia na budowe¢ materialéw 1 wyrobow do robot malarskich

Materialy i wyroby do robot malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

—s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

—spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

2.3. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robot malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia
tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow i wyrobow opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy pomocy pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen 1 srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie a takze kontroli materiatow.

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Podstawy rozliczenia robot malarskich stanowig okreslone w dokumentach umownych
(ofercie) ceny jednostkowe i ilo$ci robot zaakceptowane przez zamawiajacego.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery —-Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity —Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
polimeryzowane styrenowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu —Specyfikacja pobierania probek, badanie

1 ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cz¢$s¢B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewn¢trzne i wewngtrzne”, wydanie ITB —2003
rok.

12. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
[Kod CPV 45310000-3]

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z uktadaniem i montazem elementdéw instalacji elektrycznej
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. powyze;j.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania
1 odbioru robdt zwigzanych z:

—uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych,

—montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi. SST dotyczy wszystkich
czynnos$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

—kompletacja wszystkich materiatlow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
—wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegOlnosci roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego itp.),

—utozeniem wszystkich materiatow w sposob 1 w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczna,

—wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

—utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach
zamknietych), utatwiajacego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewodow (np. dla sieci
teleinformatycznych),

—wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli 1 przewodow,

—przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektryczne;.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg zgodne z odpowiednimi
normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i1 poleceniami Inspektora nadzoru.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych.
2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatow i ich sktadowania podano w SST ,,Cz¢$¢
ogblna” pkt. 2 Do wykonania i montazu instalacji elektrycznych i odbiornikow energii
elektrycznej nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparaturg i urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.2.Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca si¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow
dla rodzaju pomieszczenia i powtok¢ ochronna.

Jako materialy przewodzgce mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych
lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50
do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementow dodatkowych,
utatwiajacych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostep do
kabli 1 przewodoéw dla nieuprawnionych osdb. Systemy koryt metalowych posiadajg tagczniki
tukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).
Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce
montazu mogg by¢ $cienne, przypodtogowe, sufitowe, podlogowe; odporne na temperature
otoczenia w zakresie od —5 do + 60 oC. Wymiary kanatoéw i listew sg zré6znicowane w
zaleznosci od decyzji producenta, przewazaja ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300)
mm, jednocze$nie kanaty o wigkszej szerokos$ci posiadaja przegrody wewngtrzne stale lub
mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciggach
réwnoleglych we wspolnym kanale lub listwie.

Zasady instalowania rownoleglego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew
instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe

o wymiarach —wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowej i o
podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako shupki lub kolumny aktywacyjne.

Osprzet kanatow 1 listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: ulatwiajgcy prowadzenie instalacji
oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i
stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe 1 osprzet

Uchwyty do mocowania kabli 1 przewodoéw —klinowane w otworze z elementem trzymajacym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementdéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektére elementy
moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych —wykonane z tworzyw 1 w typowych wielkos$ciach takich jak
rury

instalacyjne —-mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykregcanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do §cian pustych, stuzg do montazu gniazd
1 tgcznikéw instalacyjnych, wystepujg jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe

i sufitowe. Wykonane sg z materialdow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV,
niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednocze$nie zapewniaja
stopien ochrony minimalny IP 2X. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikow



instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkéw”
lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski wykonane z materialow dobrze przewodzacych prad elektryczny
jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrgcanie lub lutowanie; ich
zastosowanie ulatwia podiaczanie i umozliwia wielokrotne odtaczanie i przytaczanie
przewodow do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow przewodu
oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocgoston izolacyjnych.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

Laczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych 1 na tynkowo-wtynkowych:

* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach 60 mm za
pomoca wkretéw lub ,,pazurkéw”.

* Laczniki natynkowe i na tynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.

» Zaciski do taczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0+2,5 mm?2.

* Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub
niepodtrzymujgcych ptomienia.

* Podstawowe dane techniczne:

—napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

—prad znamionowy: do 10 A,

—stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

—stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i na tynkowo-wtynkowych:

Podstawowe dane techniczne gniazd:

—napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

—prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

—prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

—stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

—stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzet oswietleniowy

Oprawy os$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogdw producentow, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych w pomieszczeniach 1 warunkéw srodowiskowych

—wystepuja w czterech klasach ochronnos$ci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0,
I, 11, 1.

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekrdj przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy
od 1 mm2a napigcie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w
rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementow budowlanych oraz 300 Vw
pozostatych przypadkach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 3

Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Cze$cogolna” pkt 4

4.2 Transport materiatow

Podczas transportu materialow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé
ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace



wykonywanie transportu wynosza—5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
izolacji. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne zasady wykonania robot podano w SST ,,Cze$¢ ogolna” pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6ot zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.2.Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

—przemieszczenie w strefie montazowe;,

—ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

—wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

—roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanalow
instalacyjnych, wykonanie §lepych otworéw poprzez podkucie we wngce albo kucie reczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,
—osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

—montaz na gotowym podiozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodoéw

—tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze
niz 15% wewnetrznej $rednicy rury.

5.3.Montaz opraw oswietleniowych i sprz¢tu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikoéw energii
elektrycznej. Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby uniknaé
niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga
dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na
$cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢
polaczen. Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym
zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przylaczanie odbioréw 1-fazowych. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w
puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu
byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podlaczaé w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przew6d ochronny bedacy zyta przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacj¢ bedaca
kombinacja barwy zielonej i1 z6kte;j.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.



5.4.Instalacja potaczen wyrownawczych Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktérych
nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje potaczen
wyrownawczych. Instalacja ta sktada si¢ z polaczenia wyréwnawczego: gtownego (gldwna
szyna wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego —dla czesci przewodzacych, jednoczesnie
dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przewod
WYroOwnawczy.

Potaczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe nalezy wybra¢ taczac przewody ochronne z
czg$ciami przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyrownawcze gldwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na
parterze.

Do gléwnej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania
itp., sprowadzajac je do wspolnego punktu —gléwnej szyny uziemiajacej.

W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomi¢dzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji polaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowac¢ odgromniki zaworowe pomigdzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0go6lne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt 6
6.2.Szczegblowy wykaz oraz zakres po montazowych badan kabli i przewodow zawarty jest
w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin cze¢sciowych
1 koncowych polegajacych na kontroli:

—zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

—zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

—stanu kanatow 1 listew kablowych, kabli 1 przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli 1
przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
—sprawdzenie cigglosci wszelkich przewodoéw wystepujacych w danej instalacji,
—poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

—poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektryczne;,

—poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

—pomiarach rezystancji izolacji.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokély z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1.0g6Ine zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST ,,Wymagania og6élne” pkt 7
7.2.Szczegdlowe zasady obmiaru robdt montazowych instalacji elektrycznej

Mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe
dla odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot podano w SST ,,Czes$¢ ogodlna” pkt 8

8.2.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbidr migdzy operacyjny

Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majgcych
wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogga podlega¢ m.in.:

—przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, facznikdéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen 1 odbiornikoOw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,



—instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze
lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robdt instalacji elektryczne;j
np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbidr czgsciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie po montazowe czg$ciowe robot zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np.wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajgc oceng
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowiazujgcymi
przepisami i projektem:

—wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiodr koncowy

Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

—dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

—dla napi¢¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, cigglosci zyt 1 zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym
wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdlIne ustalenia dotyczace rozliczenia robdt podano w SST ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 9
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnos$ci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycz.. Inne wyposazenie. Oprawy o$§wietleniowe 1 instalacje oswietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60898:2000Sprz¢t elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowo pradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nad pragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).



Czgs$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki r6znicowo pradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nad pradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Czesc 1: Postanowienia ogolne.

10.2.Ustawy

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami).

10.3.Inne dokumenty 1 instrukcje

—Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instal.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i1 piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Wa-wa 2003 r.
—Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 .

—Specytikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II,OWEOB Promocja —2005 r.

14 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg instalacji wodno-kanalizacyjne;.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot z pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie nizej wymienionych robot:
a) montaz rurociggow 1 przyborow instalacji wodno-kanalizacyjnej i cieptej wody uzytkowe;j
b) montaz armatury zaporowej, odcinajacej i regulacyjne;j

c) proby cisnieniowe instalacji

d) wykonanie izolacji termicznej

e) regulacja 1 badanie instalacji

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w SST sg zgodne z obowigzuj. polskimi normami 1 przepisami og6Inymi.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami nadzoru autorskiego i1 inwestorskiego oraz zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

2. Materiaty

2.1 Warunki og6lne stosowania materiatow

Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ ogdlnym warunkom stosowania materiatow i powinny
posiadac atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania:

-Panstwowego Zaktadu Higieny

-Atesty Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

-Certyfikaty jakosci

-Aprobaty techniczne

Zamiany materiatéw i elementow okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne nie moga
powodowa¢ zmniejszenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji i jej trwatosci.



2.2 Rodzaje materialow

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu robot sg:

-przewody z rur wielowarstwowych typ PEX/AL./PEX do wody o parametrach o par. 90 oC i
p =10 bar

- przewody projektowanej instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z rur polietylenowych
systemu PE 100

- przewody z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych z uszczelka wg PN-80/C-89205 PN-
81/C-89203 typ N'i S.

Rury powinny zosta¢ poddane oglgdzinom wewngetrznym i zewnetrznym w celu
potwierdzenia braku istnienia ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura i zlaczki do potaczen musza posiada¢ wymagane certyfikaty.

3. Sprzet

Stosowany sprzet musi odpowiada¢ warunkom jego przeznaczenia i uzytkowania okreslonym
przez producenta, ktore gwarantujg zachowanie wymagan jakosciowych i bezpieczenstwa
robot. Ponadto powinien posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.
Prace bedg wykonywane przy uzyciu ogdlnie stosowanych narzedzi.

4. Srodki transportu

Stosowac transport zgodnie z ogdlnymi warunkami stosowania sprzetu.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane wielkoscia i
udzwigiem do transportu materiatow niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot
instalacyjnych i budowlanych.

Wyposazenie srodkow transportowych musi eliminowaé¢ mozliwo$¢ przemieszczania si¢
przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich wykonywane beda roboty. Podstawg moze by¢
informacja BIOZ.

Montaz rur i przybordéw rozpocza¢ od wytrasowania przebiegdéw i punktow montazu
uwzgledniajac niezbedne skrzyzowania, obej$cia i punkty stalego mocowania i przesuwnego.
W przej$ciach rur przez przegrody budowlane zatozy¢ tuleje ochronne stalowe, wolne
przestrzenie uszczelni¢ nalezy szczeliwem plastycznym nie reagujagcym z materiatem rury.
W przejsciach przez stropy oddzielen pozarowych zastosowac tuleje stalowe szczelne
gazowo. Przy uktadaniu przewodow w bruzdach $cian i kanatow zatozy¢ nalezy na rury
izolacje PE z ptaszczem foliowanym. Izolacje nie moga ulega¢ rozwarstwieniu i pekni¢ciom i
muszg by¢ przechowywane poza oddziatywaniem promieniowania nadfioletowego.

Krycie bruzd moze zosta¢ zrealizowane po probach i odbiorze na goraco.

Przy montazu armatury zachowac kierunek podtaczenia w stosunku do przeptywu, a dzwignie
pokretet ustawi¢ w kierunku dostepnym dla eksploatacji. Umywalki 1 zlewy w
pomieszczeniach instalowaé w odleglosci 5,0 cm od $ciany, na wspornikach gladkich
chromowanych. Wyjscia instalacyjne do wody zimnej, c.w. 1 kanalizacji zaopatrzy¢ w rozety
chromowane. Wpusty podtogowe muszg by¢ wyposazone w zamknigcia hermetyczne.
Zmontowana instalacja powinna zosta¢ poddana prébie na cisnienie 7,5 bara (0,75 MPa) wg.
warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych.

6. Kontrola jakosci robot

Stosowac ogolne zasady kontroli jako$ci robot z uwzglednieniem norm przedmiotowych i
wymagan ,,Warunkéw techn. wykonania i odbioru robo6t instalacyjnych i budowlanych”.
Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w czasie
poszczegblnych faz robot i obejmowac:

-Zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa

-Jakos$ci uzytych materiatow, na ktore dostarczono atesty



-Roboty zanikajgce nalezy ocenia¢ wszechstronnie i odbior potwierdzi¢ protokdtem
-Szczelnosci 1 czystosci wykonanych instalacji potwierdzonych ptukaniem i ewentualng
dezynfekcja przewoddéw wody zimnej i ¢.w. -potwierdzi¢ protokdtem

-Sztywnosci $cianek szkieletowych 1 mocowania przyboréw sanitarnych

-Plaszczyzny posadzki z uksztaltowanym spadkiem do wpustow podtogowych

-Dziatania armatury zaporowej i regulacyjnej na cyrkulacji c.w.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:

1 m. -dla dlugosci sieci i instalacji

1 szt. -dla armatury, przyboréw i detali

kpl. -zestaw6é6w montazowych

1 m3-dla materiatow sypkich , cegly 1 masy betonowe;j

8. Odbiory robot

Roboty objete niniejszg SST podlegaja:

a) odbiorom robot zanikajacych jak wyprawienie bruzd i robot ziemnych

b) odbiorom cze$ciowym uwarunkowanych stworzeniem dostgpnosci dla innych prac

¢) szczelno$¢ potaczen rur kanalizacyjnych uktadanych w gruncie parteru.

d) szczelnosci instalacji wodociggowej i c.w.

e) wysokosci montazy przyboréw sanitarnych i podejs¢ instalacyjnych

f) odbiorowi koncowemu

-sprawdzenie protokdtow z przeprowadzonych odbioréw czgsciowych

-sprawdzenie naniesienia ewentualnych zmian 1 uzupetien w dokumentacji

-wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajacej rzeczywisty obmiar wykonanych
robot

-sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania catosci robot

g) Odbiorowi ostatecznemu

Odbior ostateczny jest przeprowadzany po uptywie okresu gwarancyjnego na podstawie
oceny wizualnej (i z ewentualnych reklamacji ) wykonanej przez Inwestora przy udziale
wykonawcy robot. Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 3-ch
lat.

9. Rozliczenia robot

Rozliczenie robodt nalezy realizowaé zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Zlecajacym i
Wykonawcg i dokona¢ odbiorem i oceng jakosci i ilosci wykonywanych robot na podstawie
wynikdw obmiarow ze stanu rzeczywistego 1 wg warunkéw umownych.

10. Dokumenty odniesienia

PN-81/B-10800 -Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-71/B-10420 -Urzadzenia cieptej] wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/C-89205, PN-81/C-89203 Przewody z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych z
uszczelka

PN-74/H-74200 Przewody z rur stalowych ocynkowanych.

PN-90/H-74105 -Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podziat 1 wymiary.
PN-90/H-74107 - Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych 1996 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robd6t instalacji sanitarnych i1 przemystowych cz. I1.
Instrukcje producentdw wyrobow.

BN-76/8860-01 -Elementy mocujace rurociagi.



