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1. WSTEP

Przedmiotem ninigjszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dla robét zwigzanych z
wykonaniem $cian oporowych z gruntu zbrojonego z licem wykonanym z drobnowymiarowych bloczkéw betonowych, ktore zostang
wykonane w ramach budowy.

1.1. Okreslenia podstawowe

Sciana oporowa - budowla utrzymujgca w stanie statecznoéci uskok naziomu gruntow rodzimych lub nasypowych albo innych
materiatow rozdrobnionych.

Geosyntetyk — materialy stosowane do gruntéw, wykonane z tworzyw sztucznych na potrzeby budownictwa drogowego, kolejowego,
kubaturowego itp. Speinia réznego rodzaju funkcje np. wzmocnienie, zbrojenie, separacja, drenaz badz kilka funkcji jednoczesnie. Majg
za zadanie poprawi¢ parametry gruntu.

Geosiatka - jest to ptaski wyrob syntetyczny wykonany z tworzyw sztucznych typu polipropylen, poliester Ilub polietylen o réznych
wytrzymatosciach i wymiarach nominalnych oczek.

Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stanu zageszczenia gruntu okreslona wg wzoru:

Is= Pa
pds
gdzie:
pd — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczanego gruntu [Mg/m3],

pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej, prébie Proctora
zgodnie z normg PN-B-04481 do oceny zageszczenia podczas wykonywania nasypu, zgodnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m3],

Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntow niespoistych okreslona wg wzoru:

-
dy
gdzie:
deo — $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, [mm],
d1o — $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm];

Wskaznik krzywizny — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych okre$lona wg wzoru:
__dwy
(dlo ’ d60)
jdzie:
deo — $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, [mm],

dso — Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 30% gruntu, [mm];
d1o — $rednica oczka sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, [mm];

Grunt zasypowy - kruszywo niespoiste, przepuszczaine, dobrze zageszczane, stanowigce wypetnienie konstrukgji z gruntu zbrojonego.
Laczniki — elementy z tworzywa sztucznego o ksztaicie dostosowanym do ksztattu bloczkéw i struktury geosiatki, pozwalajace na
pofaczenie pasm geosiatek z oblicowaniem z bloczkow betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji Robét zwigzanych z budowg $cian oporowych z gruntu
zbrojonego realizowanych w ramach budowy obwodnicy miasta Suwatki w ciggu drogi ekspresowej S61 — Odcinek A i Odcinek B.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowa $cian oporowych w technologii

gruntu zbrojonego.
W sktad systemu $ciany oporowej wchodza;
—  prefabrykowane bloczki betonowe - lico $ciany oporowej,
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—  geosiatki jednokierunkowe PES - grunt zbrojony,

—  zasypka w strefie gruntu zbrojonego,

—  laczniki systemowe,

—  kruszywo drenazowe,

—  kruszywo wypetniajace przestrzen bloczkéw betonowych,
—  zaprawa cementowa,

—  beton (fawa fundamentowa),

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania rob6t
2.1.1. Drobnowymiarowe bloczki betonowe

Lico $ciany oporowej powinno by¢ wykonane z bloczkow prefabrykowanych o wymiarach 398x200x240mm. Bloczki powinny
by¢ wykonane z betonu klasy C25/30 wg PN-EN 206-1, nasigkliwosci < 5%, mrozoodpornosci = 150 cykli. Lico bloczkow powinno
posiada¢ strukture betonu tupanego. Bloczki betonowe powinny posiada¢ wneki i otwory na taczniki systemowe, pozwalajace na
zamocowanie zbrojenia gruntu — geosiatek oraz montaz bloczkéw na ,sucho” - bez uzycia zaprawy (nie dotyczy pierwszej oraz trzech
'statnich warstw bloczkow). Pusta przestrzer bloczkéw powinna zosta¢ wypetniona kruszywem. Geometria bloczkdw przedstawiona
rysunku nr 1.
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Rysunek nr 1. Bloczek betonowy
Tabela nr 1. Dopuszczalne wady powierzchni | ksztaftu
Dopuszczalne Dopuszczalna ilos¢ wad
Lp. Okreslenie wad powierzchni i ksztattu wymiary wad w szt.
wmm
1 2 3 4
1| Rysy technologiczne
- dtugosé rysy 100 2
2 | Uszkodzenie krawedzi i narozy
- dhugosé, 50 2
- szerokos¢ 15 2
3 | Ubytek betonu
- napowierzchni, 40 x 50 1
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- glebokos¢ 20
4 | Odchylenie powierzchni bloczka od ptaszczyzny
(nieprostopadiosciennosé) 3 jedna Sciana
5 | Odchylenie krawedzi bloczka od linii prostej 5 dwie krawedzie
Tabela nr 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow bloczkow
Whasciwosci Jednostka Dopuszczalne odchytki wymiaréw bloczkéw
2 3 4
Odchytka wymiaréw nominalnych:
dtugose,
- szerokost, mm 3
- wysokos¢ mm 2
mm 2
Sprawdzenie nalezy przeprowadza¢ wg PN-B-10021:1980.

21.2.  Zbrojenie gruntu

Zbrojenie gruntu powinno zosta¢ wykonane z geosiatek jednokierunkowych wykonanych z poliestru wysokiej wytrzymatoéci PES.
Widkna poliestrowe powinny tworzy¢ strukture o jednakowych wielkoéciach oczek (wymiar oczek 30%3 x 25+3mm), uzyskiwanych w
procesie przeplatania. Geosiatka powinna by¢ powlekana polimerem, dla zapewnienia niezmiennosci geometrycznej, odpornosci na
uszkodzenia montazowe i trwatosci geosiatki. Zastosowane geosiatki w konstrukcji $cian oporowych powinny posiadaé nastepujace

parametry:

ng;r;a;?;é WydtuZenie Obliczeniowa Wy;rrzzy)/,n;%/t)oéé WyFt)rrzz);In;zra)/ioéé
. . przy zerwaniu wytrzymatosé el g S
S| e | WAV | dugemiars | WL | wibier
ISO 10319) 120 latach
10319) 10319) 10319)
[kN/m] [%] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
TYP1 60.0 12.0 35.9 16.0 25.0
TYP2 80.0 12.0 47.9 18.0 30.0
TYP3 120.0 12.0 71.8 23.0 40.0

Wytrzymato$¢ diugoterminowa powinna by¢ wyznaczana wedtug wzoru:

gdzie:

TU LT

Tal

Tut = wytrzymato$¢ na rozcigganie warto$¢ minimalna (95% pewnosci);
RFcr = wspotczynnik na petzanie z uwzglednieniem zmian reologicznych geosiatki w okresie 120lat;
RFp =wspdtczynnik uwzgledniajacy chemoodporno$é geosiatki w czasie eksploatacii, dla $rodowiska o pH= 4+9;
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RFip = wspotczynnik uwzgledniajacy wptyw uszkodzen w czasie montazu i transportu;
RFce = wspotczynnik uwzgledniajacy ekstrapolacje badan wspdtczynnika RFcr.

Wspotczynniki powinny zostac przyjete na podstawie badarn przedstawionych przez producenta geosiatki. Geosiatki powinny posiadaé
oznakowanie CE.

2.1.3. Laczniki systemowe

W budowie $ciany oporowej wykorzystywane beda dwa typy facznikow:
1. Piny —faczniki systemowe umieszczane pomigdzy warstwami bloczkéw. Geometria pindw zapobiega zbyt gtebokiemu ich
osadzeniu w otworach bloczkow. Piny nalezy uktada¢ w kazdej warstwie pomiedzy bloczkami, na catej wysokosci $ciany,
w ilosci 2 sztuki na bloczek. WeZszg cze$c pinu nalezy umieszcza¢ w otworach w gornej krawedzi bloczkow. Szerszg
cze$¢ pinu nalezy umieszcza¢ w szczelinie zlokalizowanej w dolnej krawedzi bloczkéw. Geometrig pinu przedstawiono na
rysunku nr 5.2,

[] i'u ' ‘

Rysunek 5.2. Pin systemowy
2. Bodkin - polimerowa rurka o profilu kwadratowym wymiaréw 10x10x2mm oraz dtugosci 1000mm. Bodkin umieszczany
jest w szczelinie w gornej krawedzi bloczka (po uprzednim przepleceniu go przez oczka geosiatki). Przekroj poprzeczny
bodkina przedstawiono na rysunku nr 5.3.
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Rysunek 5.3. Bodkin

21.4. Zasypka w strefie gruntu zbrojonego

Zasypka wykonana zostanie z gruntu niespoistego min. piasku $redniego, ktory bedzie posiadat minimalny kat tarcia wewnetrznego
$=340°, spojnos¢ c=0kPa oraz maksymalny ciezar objeto$ciowy y=19.0kN/m3. Zasypka musi by¢ wolna od czesci organicznych oraz nie
moze zawieraC czgsci gruntow spoistych [ub innych zanieczyszczen. Nie dopuszcza sie uzycia piaskéw drobnych oraz piaskéw
pylastych jako materiat zasypowy w strefie gruntu zbrojonego. Zasypka powinna charakteryzowa¢ sie wskaznikiem
wodoprzepuszczalnosci k=10-m/s. Ponadto zasypka powinna by¢ materialem fatwo zageszczalnym (do wskaznika zageszczenia
lsmin=0.98 wg. standardowej préby Procktora) o nastepujacych parametrach:
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wskaznik réznoziarnistosci (wg PN-86/B-02480):

d

U=—2>500

dIO

wskaznik krzywizny (wg PN-86/B-02480):
2
ds

C,=—-2 >
(dIO 'déo)

Powyzsze testy nalezy przeprowadzi¢ raz na kazde 500m?3 gruntu zasypowego oraz przy kazdej zmianie zrodta dostaw
zasypki, ale nie rzadziej niz jedno badanie na ciang oporowa,

2.1.5. Kruszywo drenazowe

Za licem $ciany oporowej nalezy wykonac warstwe filtracyjng z kruszywa drenazowego o szerokosci minimum 20cm (na cafej
wysokosci sciany). Kruszywo powinno charakteryzowa¢ sie wskaznikiem wodoprzepuszczalno$ci k=10-3m/s.
Warstwa filtracyjna powinna zosta¢ wykonana z kruszywa naturalnego (zwiry) o uziarnieniu od 2 do 32 lub od 8 do 32 lub
6/32 lub kruszywa tamanego (grysy, klince, tiucznie) o uziarnieniu od 2 do 22 lub od 4 do 31.5 lub od 8 do 31.5 lub 16 do 31.5.
Warstwa filtracyjna powinna by¢ wolna od czesci pylastych o uziarnieniu 0/2mm.

2.1.6. Kruszywo wypetniajace przestrzen bloczkéw betonowych

Wolng przestrzen bloczkow nalezy wypetni¢ kruszywem drenazowym. Dopuszcza sie zastosowanie mieszanek kruszywa
tamanego 0/31.5. Nie dopuszcza si¢ stosowania piaskéw jako wypetnienie przestrzeni bloczkow.

Dopuszczalne jest zastosowanie pospotki jako wypetnienie po uprzedniej zgodzie Projektanta $cian oporowych.

21.7. Zaprawa

Do ukfadania pierwszej oraz trzech ostatnich warstw bloczkéw nalezy stosowa¢ zaprawe cementowa, mrozoodporng do tzw.
cienkich spoin (2 — 10mm).

Zaprawa powinna by¢ klasy minimum M10 (wytrzymato$¢ na $ciskanie 210MPa) wg PN-EN 998-2:2012. W kolorze szarym.
Produkt powinien posiada¢ Atest PZH. Dopuszcza si¢ stosowanie ww. do uktadania pierwszej warstwy bloczkow.

W przypadku duzej odchytki od poziomu wykonanej tawy fundamentowej, pierwszg warstwe bloczkow nalezy uklada¢ na
zaprawe cementowa do tzw. grubych spoin (>10mm). Zaprawa powinna by¢ klasy minimum M10 (wytrzymato$¢ na $ciskanie =10MPa)
wg PN-EN 998-2:2012. Produkt powinien posiada¢ Atest PZH.

2.1.8. tawafundamentowa - wyréwnawcza

tawa fundamentowa powinna by¢ wykonana z betonu klasy minimum C25/30 o wymiarach zgodnych z czescig rysunkowq

iiniejszego opracowania.
Tolerancja wykonania tawy fundamentowej na szeroko$ci: 30mm, odchylenie od poziomu +/-5mm na 3.0mb fawy.

3. SPRZET
Maszyny niezbedne do wykonania zasypki fj:
- koparko - tadowarki, tadowarki
- zraszarka (wymagana do uzyskania wilgotno$ci optymalnej materiatu zasypowego).
- sprzet do recznego wykonywania ptytkich wykopow,
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Maszyny potrzebne do zageszczenia zasypki:
- walce gtadkie,
- lekkie ptyty wibracyjne do zageszczania zasypki przy licu na szeroko$ci ponizej 1.5m.

Maszyny do roztadunku:
- sprzet roztadunkowy wyposazony w zawiesia/ widty (bloczki dostarczane na paletach).
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Narzedzia do prac zwigzanych z ukfadania bloczkéw betonowych:

- drobne narzedzia reczne: poziomice, szczotki do oczyszczania powierzchni bloczkéw, miotki gumowe, sznur murarski/
traserski, fopaty,

- kielnie, mieszadta, pace — do prac zwigzanych z uktadaniem zaprawy cementowej,

- pilyi szlifierki tarczowe — ciecie bloczkéw.

Narzedzia do prac zwigzanych z montazem geosiatek:
- do cigcia geosiatek na wymagane pasma: narzedzia reczne (noze, sekatory itp.).

Wykonawca odpowiada za jako$C i sprawno$¢ zastosowanego sprzetu. Wybdr sprzetu do wykonania roboét zwigzanych z
montazem prefabrykatow i ich zakotwien, nalezy do Wykonawcy.

W przypadku, gdy uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej
jakosci robot, Inzynier moze zazada¢ zmiany stosowanego sprzetu lub narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa i gruntu zasypowego

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2. Transport bloczkéw
Bloczki betonowe nalezy srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacymi je przed uszkodzeniami.

4.3. Transport geosiatek

Geosiatki nalezy transportowa¢ pozycji lezacej, zabezpieczajac rolki przed przesuwaniem sie na skrzyni fadunkowej samochodu.
Srodki transportu podlegajg akceptacii Inzyniera.

Transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowéz materiatéw do budowy iodbywat sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Sposdb transportu przez Wykonawce materiatéw przeznaczonych do wykonywania robot nie moze powodowaé obnizenia ich
jakosci lub uszkodzen trwatych.

Wszystkie elementy nalezy traktowa¢, przechowywac¢ i transportowaé tak, by nie wystepowato niebezpieczenstwo obtupywania,
pekania. Podczas przechowywania bloczki powinny by¢ sktadowane na paletach. Geosiatki nalezy przechowywaé w sposob
umozliwiajacy ich identyfikacje (rozréznienie poszczegoélnych typdw geosiatek o réznych parametrach technicznych).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy:
- ustali¢ materiaty i sprzet niezbedne do wykonania robot,
- okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robot.
- przejac¢ od Inzyniera punkty state i charakterystyczne tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjnych i
wysokosciowych.
State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastapito ich uszkodzenie lub
zniszczenie przez wode, mroz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktéw statych nalezy do Wykonawcy.
W przypadku zniszczenia punktow pomiarowych nalezy je odtworzy¢.

5.2. Kontrola warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robét

W trakcie robdt Wykonawca jest zobowigzany do ciggtej kontroli warunkéw gruntowo-wodnych i poréwnywania ich z dokumentacjq
projektowa. W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ kontrolne badania geotechniczne, w celu potwierdzenia
zgodnosci warunkow gruntowych z zatozeniami projektowymi (stanu i rodzaju gruntu ponizej poziomu posadowienia).

Przyjete w dokumentacji warunki gruntowo-wodne muszg by¢ potwierdzone na miejscu budowy przez uprawnionego geologa.
Niezgodnos¢ wiasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w dokumentaciji projektowej powinna by¢ odnotowana w Dzienniku
Budowy.

W przypadku niezgodno$ci warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacja projektowg Inzynier w uzgodnieniu z projektantem
zdecydujg o dalszym postepowaniu.

GEODEZJA | KARTOGRAFIA
25-528 Kielce, ul. Zagnanska 84A lok. 213, tel. (041) 394-84-69, e-mail: biuro@techmap.pl

KIELCE

- 2 0.00 NIP: 959-196-01-49 » REGON 360783894 ¢ KRS: 0000542767 ¢ ALIOR BANK - 25 2490 0005 0000 4520 1050 9519




KIELCE
Sp. z o0.0.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe pod konstrukcje oporowa powinno by¢ wyréwnane na catej dtugosci zbrojenia. Przed wykonaniem $ciany nalezy
zbada¢ wtorny modut odksztalcenia ptyta VSS. Podloze nalezy wyprofilowa¢ do odpowiednich rzednych i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w Projekcie Technologicznym $cian oporowych (zaakceptowany przez Inzyniera).

Uzyskana warto$¢ wtérnego modutu odksztalcenia E2 nie moze by¢ mniejsza niz 50MPa oraz warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo
nie moze by¢ mnigjsza niz 2.2 (wymagania dotyczg podtoza gruntowego pod licem $cian oraz na catej szerokosci gruntu zbrojonego).

5.4. Zasady wykonywania $cian oporowych

Montaz $ciany oporowej powinien by¢ zgodny z instrukcjg montazu zawarta w Projekcie technologicznym $cian oporowych, ktéry
nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Inzyniera przed rozpoczeciem robét.

5.5. Dopuszczalne tolerancje wykonania $cian oporowych
Dopuszczone tolerancje wykonania $cian oporowych:
- odchylenie pionowe $ciany £25mm /m,
- odchylenie poziome $ciany £25mm /m,
- wielko$¢ szczeliny pomiedzy bloczkami 3 mm.
Pomiar pionowosci $ciany (podczas montazu) nalezy wykonywa¢ co kazdg warstwe zbrojenia (nie rzadziej niz co 60cm na
wysokosci lica $ciany) oraz nie rzadziej niz 1.0m na dtugosci $ciany.
Przed rozpoczgciem robot objetych niniejszg Specyfikacja, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do robét nalezy zlokalizowaé istniejace uzbrojenie trenu wg mapy, poprzez reczne wykonanie
przekopow kontrolnych oraz niezinwentaryzowane na mapie do celéw projektowych i zabezpieczy¢ uzbrojenie w terenie w uzgodnieniu z
gestorami urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Badania w trakcie i po wykonaniu robot
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania w trakcie budowy cian oporowych:
— sprawdzenie wymaganego wtérnego modutu i wskaznika odksztalcenia podtoza — 1 badanie na kazde 500 m2 poditoza
lecz nie rzadziej niz jeden test na 10m diugo$ci Sciany oporowej. Ponadto badanie powinno zosta¢ przeprowadzone w
iloci: minimum trzy badania na $ciane (pod licem $ciany oraz w strefie gruntu zbrojonego),
— sprawdzenie poprawno$ci wykonania tawy fundamentowej pod licem $cian,
— sprawdzenie diugosci pasm geosiatki i sposobu ich utozenia,
— sprawdzenie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu zasypowego w strefie gruntu zbrojonego, kazdorazowo przed
utozeniem Kolejnej warstwy zbrojenia gruntu, na utozonej i zageszczonej warstwie zasypki, minimum 1 badanie na kazde
500 m® wbudowanego gruntu zasypowego, lecz w iloéci nie mniejszej niz dwa badania na warstwie wykonanej zasypki.
— sprawdzanie pionowosci lica $ciany - 1 badanie na kazda warstwe zbrojenia (nie rzadziej niz co 60cm na wysokosci lica
Sciany oraz nie rzadziej niz 1.0m na diugosci ciany).
Dodatkowo kontrola jakosci robét bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania:
— sprawdzenie braku uszkodzen geosyntetykow,
— wizualnej ocenie wbudowanych bloczkéw betonowych, czy wady nie przekraczajg dopuszczalnych wad powierzchni i
ksztattu,
— sprawdzenie rownosci podfoza przed roztozeniem geosyntetykow,
— sprawdzenie naciggu geosiatki przed utozeniem gruntu zasypowego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe materiatu

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej $ciany oporowej obejmuijacy:
— wykonanie lica $ciany z bloczkéw betonowych wraz z wypetnieniem ich wolnej przestrzeni kruszywem,
— montaz geosiatek wraz z montazem fgcznikdw systemowych.

Jednostkg obmiarowg fundamentu pod $ciane oporowa jest m3 (metr sze$cienny) betonu.

Jednostkg obmiarowg gruntu zasypowego jest m3 (metr szescienny) zasypki.

Jednostkg obmiarowg kruszywa drenazowego jest m3 (metr szescienny) kruszywa.

Jednostkg obmiarowg zaprawy jest m3 (metr szeScienny) zaprawy.

8. ODBIOR ROBOT

Procedura odbioru inicjowana na wniosek Wykonawcy powinna by¢ zgodna z zasadami podanymi w ST i dokumentagii
projektowe;.

Wykonane roboty sg zatwierdzane przez InZyniera na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw geodezyjnych, wynikow badarn
zageszczenia i ewentualnie innych szczegdtowych zalecen Inzyniera.

Jesli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie
dafo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
Jbowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.1. Cena jednostki obmiarowej materiatu:

Cena jednostkowa $ciany oporowej obejmuije:
- bloczki betonowe,
- Zzbrojenie gruntu — geosiatki,
- lgczniki.
Cena jednostka obmiarowa fundamentu pod $ciane oporowa jest cena za m3 (metr sze$cienny) betonu.
Cena jednostki obmiarowej zasypki jest cena m3 (metr sze$cienny) zasypki.
Cena jednostki obmiarowej kruszywa drenazowego jest cena m3 (metr szeScienny) kruszywa.
Cena jednostki obmiarowej zaprawy jest cena m3 (metr sze$cienny) zaprawy.

8.2. Cena jednostki obmiarowej wykonania Sciany oporowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot — wytyczenie $ciany oporowe;j,

- dostarczenie materiatow,

- pomiary no$nosci podtoza ptytg VSS,

- wykonanie tawy fundamentowej,

- montaz bloczkéw betonowych wraz z ich wypetnieniem,

- montaz geosiatek wraz z tgcznikami,

- koszt transportu, wykonanie i zageszczenie zasypki,

- roboty odwodnieniowe,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

3. PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

4, PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
5. PN-B-06716 Kruszywa mineraine. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

6. BN-76/8847-01 Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania.

Obowigzujg aktualne wydania przywotanych powyzej norm.
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