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Most 283-001

Most pres potok, Béla u Turnova

HLAVNI PROHLIDKA
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Objekt: Most ev.¢. 283-001 (Most pres potok, Béla u Turnova)

Okres: Semily

Prohlidku provedI: Dolezal Petr, Ing.

PONTEX, s.r.o.
Datum provedeni prohlidky: 6.8.2020
Poznamka:

Cislo opravnéni 117/2007

Prohlidka provedena na zakladé ramcové smlouvy €. 2019578/D uzaviené mezi Krajskou spravou silnic Libereckého
kraje a firmou Pontex spol. s r. 0., opravnéné osoby = Ing. P. Dolezal + Bc. O. Mohyla. Podkladem pro jeji zpracovani
byly idaje uvedené v mostni evidenci (BMS) a zjisténé na misté. V textu je uzito vyrazl vlevo (L) = vtok potoka,
vpravo (P) = vytok + lavka pro pési, oznaceni opér O1 (blize k Turnovu) - opéra O2 (blize k obci Radostna p/K), tzn.
pohled pozorovatele ve sméru staniceni sil. 11/283.

Pocasi v dobé provadéni prohlidky:
slunec¢no, dlouhé obdobi bez srazek
ZpUsob zpfistupnéni:
z koryta vodotece, brodéni, z lavky
Teplota vzduchu: 28.3°C

A. ZAKLADNIi UDAJE

Cislo komunikace: 283

Stanic¢eni km: 2.685km

Teplota NK: 26.9°C

Ev.¢.mostu: 283-001

Nazev objektu: Most pres potok, Béla u Turnova
Stani€eni ve sméru: Turnov - Radostna pod Kozakovem

B. POPIS CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpér a

kfidel

[1.2] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Celni
zdi / Opéry

[1.3] 1.2.4 kidlo

2. Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce

[2.2] 2.2 Loziska, klouby / Opéry

[2.3] 2.3 Mostni zavéry

Zaklady opér nepfistupné, zplsob zaloZeni nebyl ovérovan,
archivni nacrt neni k dispozici. NejspiSe ploSné zalozeni.

Masivni zdéné opéry, na lici piskovcové bloky, kvadrové zdivo,
otvory odvodnény rub. Ve vrcholu souvisly ulozny prah z
monolitického betonu, v 1/2 jeho délky dilatacni spara, nize
pokracuje jako svisla trhlina do zdiva.

Oboustranna rovnobézna zdéna kfidla, vetknuta do dfiku opér, na
lici piskovcové bloky. Vrchol pod fimsou vyrovnan pasem z
monolitického betonu.

Kolmy deskovy most o jednom prostém poli svétlosti cca 2,5m. NK
tvori deska tl. cca 35cm z monolitického Zelezobetonu, v podélné
ose dilata¢ni spara, boky opatfené hladkou cementovou omitkou.

Ulozna spara neni patrna, NK byla nejspi§e vybetonovana pfimo
na prahy opér.

Mostni zavéry nejspiSe nejsou zfizeny, neovéfovano. V fimsach na
koncich NK provedeny dilatacni spary.
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3. svrSek

[3.11 3.1 Vozovka

[3.2] 3.2 Chodniky / Lavka pro pési

[3.3] 3.3.1Ffimsa

[3.4] 3.5 Izola¢ni systém NK

4. Vybaveni

[41] 4.8 Odvodnéni

[42] 42 Zabradli

[4.3]1 4.3 Dopravni znaeni, oznaceni

objektu

[4.4] 4.6 Uzemipod mostem a pfistup.

cesty

[4.5] 4.7 Cizi zafizeni

Ziviéna prevrstvena vozovka v pfimé, nedavno obnoveny kryt, bez
obrub, bez chodnik, nejspise stfechovity pricny sklon. Krajnice
zpevnéné betonem, pfevySeny nad povrch fimsy.

Na mosté nejsou chodniky zfizeny. Jejich funci plni samostatna
ocelova lavka zfizena v minulosti podél pravého boku objektu.
Pochozi povrch z ocelovych rostt, trubkové zabradli.

V celé délce mostu oboustranné plivodni fimsy z monolitického
betonu, nejspise integrované do NK pfipadné do pasu ve vrcholu
kfidel, na vzdusném povrchu opatfené hladkou cementovou
omitkou.

NejspiSe vanovy hydroizola¢ni systém, neovéfovan.

Voda z vozovky odtéka jejim pficnym sklonem na krajnice a pres
nizké fimsy do vodotece.

Oboustranné plvodni zabradli, do fimsy vyztuzi zakotvené
zelezobetonové sloupky, opatfené hladkou cementovou omitkou,
horizontalni vypln z ocelovych profilt "L" ve dvou Urovnich.

Oboustranné pred objektem osazena evidencni €isla. Standardni
vodorovné dopravni znaceni.

Mostnim otvorem protéka v plochém nejspiSe kamennou dlazbou
zpevnéném koryté (vrstva Stérkovitého naplavu) stala vodotec,
potok. Bezproblémovy pfistup.

Vozovku za opérou O2 kfizZi el. silové vzdusné vedeni.

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpér a
kridel

[1.2] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Celni

zdi / Opéry

[1.3] 1.2.1 dfik/sténa / Mrazovy rozpad

Nezjistény skutecnosti, které by signalizovaly poruchy zalozeni.

Na narozich v ¢ele Uloznych prahi mrazovy rozpad betonu do
hloubky cca 3 az 8cm. Obdobné i ve svislém pruhu pod nimi u
malty ve sparach mezi piskovcovymi kvadry. Pfi€inou je
dlouhodobé nefesené zatékani dilataCnimi sparami fims.
Konstatuji soustavné zhorsovani stavu.

Ve vnitfnim Useku zdiva dfik(l obou opér vétsina (cca 80%)
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piskovce

[1.4] 1.2.4 kfidlo

2. Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce

3. svrsek

[3.11 3.1 Vozovka

[3.21 3.1 Vozovka/Betonové krajnice

[3.3] 3.3.1fimsa

[3.4] 3.5 Izolaéni systém NK

4. Vybaveni

[4.1] 4.8 Odvodnéni

[4.2] 4 Vybaveni / Zachytny systém

[4.3] 4.2 Zabradli/ Vpravo

[44] 4.2 Zabradli/Vievo

piskovcovych kvadrli postizena mrazovym rozpadem lice.
Extrémni hloubka degradace 10 az 12cm naméfena na O1.

Nasledkem zatékani + prdsaki vody z krajnic vozovky destruktivni
mrazovy rozpad betonového pasu ve vrcholu obou L kFidel.

Dlouhodobé zatéka pres fimsy na oba boky NK + pfilehly podhled
desky. Na P strané mrazovy rozpad betonu v podélné hrané. Na
smacené ploSe podhledu nesouvisle koroduje nékolik viozek
vyztuze s odtrzenou kryci vrstvou.

Prusaky podélnou dilata¢ni sparou v ose desky NK. Poruchy kryci
vrstvy + koroze vyztuze v cca 15cm Sirokém pasu podél ni.

Vozovka je soustavnym pfidavani novych vrstev prevysena.
Odhaduiji cca 15 az 20 cm nad Uroveri plivodni projektované
nivelety. Svou tihou vyCerpava Cast zatizitelnosti NK dopravou.

Dobetonavky krajnic + fims se rozpadly na kry. Velké kusy jsou
nebezpecné, nestabilni, mohou spadnout do prostoru pod most.

Obé fimsy postizeny extrémnim (destruktivnim) mrazovy
rozpadem betonu. Po zcela nevhodné provedeném dobetonovani
prevySenych krajnic vozovky (bez obrub) voda fimsy snadno
pretéka. Neplni ochrannou funkci boku mostu.

Podle prisakl a poruch na podhledu NK selhava hydroizolace v
ukonceni na fimsach, na dilatani spare v ose mostu.

Odvodriovani vozovky pretékanim Fims je pric¢inou vaznych poruch
NKi SS.

Zachytny systém nevyhovuje bezpe&nostnim pozadavkim
platnych predpist pro silni¢ni dopravu v obci (50km/hod).
Problémem je neexistujici odrazna vozovkova obruba standardni
fimsy opatfené zabradlim nebo zabradelnim svodidlem.

U vSech sloupkt P zabradli pfekorodovala v jejich patnim prifezu
veskera svisla kotevni vyztuz. Pri bézné zkousce upevnéni sloupku
k fimse ztratilo zabradli v celé délce stabilitu a zhroutilo se na
sousedici ocelovou lavku. Zpracovatel HPM o této skutecnosti
neprodlené telefonicky informoval spravce objektu.

PuUvodni L zabradli dozZiva, nasledkem opakovaného zvy$ovani
povrchu vozovky je nizké, obecné nevyhovuje platnym
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bezpecnostnim predpisim. Dva sloupky vazné poskozeny
narazem, 1x uvolnéna nebezpelna ty€ horizontalni vypiné.

D. HODNOCENi PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACi A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNIi EVIDENCE

Udrzba se provadi v minimalnim rozsahu v ramci moznosti spravce.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI
ZJISTENYCH ZAVAD

5.odstranéni nutno provést ihned

[11 4.2 Zabradli/Vpravo Podél zhrouceného P zabradli neprodlené zajistit osazeni min. 3ks
smérovych desek "Z4". Smylem opatfeni je oddalit provoz od
nebezpecného podélného okraje fimsy nalézajici se zde pod urovni
povrchu vozovky.

[2] 4.2 Zabradli/Vpravo Neprodlené zajistit bezpe€né + Setrné odstranéni zhrouceného P
zabradli ze sousedici ocelové lavky.

4.odstranéni do nejblizsiho zimniho obdobi

[8] 3.1 Vozovka/Betonové Z obou krajnic + fims odstranit volné kusy rozlamaného betonu.
krajnice Smyslem opatreni je zajistit bezpe€nost prostoru pod mostem.
[4] 4.2 Zabradli/Vpravo Zaijistit osazeni vhodného do¢asného zachytného systémuna P iL
krajnici vozovky v Useku mostu, napf vodici sténa z betonovych
svodidel.

bez uvedeni naléhavosti

[5] 2.1 Nosna konstrukce Urychlit pfipravu komplexni opravy (vymeény) objektu podle radné
projektové dokumentace. O zplsobu a pfipadné vyuzitelnosti
nékterych sou€asnych konstrukénich &asti rozhodnout na zakladé
doporuceni diagnostického prizkumu a statického vypoctu
zatiZitelnosti.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENiI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENi ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI ZKOUSKY, STANOVENiI PREDBEZNE
CENY PRACI

Datum projednani: 30.11.2020
Cislo jednaci:

Poznamka:
Zjisténi a navrzena opatfeni byla projednana s odpovédnym zastupcem zadavatele (mostmistr oblasti Vychod - pan
Jaroslav Bakes).
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G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba ZpUsob zjisténi zatizitelnosti:

Stavebni stav: N (ZpUsob stanoveni zatizitelnosti neznamy)

V - Spatny (koefic. a=0.6) Vi = 42 0t

Nosna konstrukce Vr = 50t

Stavebni stav: Ve = 84t

V - Spatny (koefic. a=0.6) Max.napravovy tlak = 15.8t

Pouzitelnost: IV - Omezené pouzitelné

Poznamka ke stavu a pouzitelnosti Poznamka k zatizitelnosti

O stavebnim stavu rozhoduji poruchy SS a NK Udaje o vychozi zatiZitelnosti byly pfevzaty z BMS.

zpUsobené dlouhodobym zatékanim.O pouzitelnosti
rozhoduje nebezpecény stav po zhrouceni pravého
zabradli.

Stanoveny termin dalSi hlavni prohlidky: 10 / 2023

V souladu s &lankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohlidky mostd pozemnich komunikaci,
pfipadné prvni hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVE PRILOHY
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Prostorové usporadani na mosté, pohled po
smeéru staniceni.

4 Vybaveni

Zachytny systém nevyhovuje bezpe€nostnim
pozadavklm platnych predpist pro silni¢ni
dopravu v obci (50km/hod). Problémem je
neexistujici odrazna vozovkova obruba standardni
fimsy opatfené zabradlim nebo zabradelnim
svodidlem.

... zpracovatel namatkové ovéfil funkénost
upevnéni koncového sloupku P zabradli k fimse.

4.2 Zabradli

U v8ech sloupkl P zabradli pfekorodovala v jejich
patnim priifezu veskera svisla kotevni vyztuz. Pri
bézné zkousce upevnéni sloupkd k fimse ztratilo
zabradli v celé délce stabilitu a zhroutilo se na
sousedici ocelovou lavku. Zpracovatel HPM o
této skutecnosti neprodiené telefonicky
informoval spravce objektu.

Pravy bok mostu ze zarostlého koryta potoka.

3.3.1 fimsa

Obé fimsy postizeny extrémnim (destruktivnim)
mrazovy rozpadem betonu. Po zcela nevhodné
provedeném dobetonovani prevysenych krajnic
vozovky (bez obrub) voda fimsy snadno pretéka.
Neplni ochrannou funkci boku mostu.
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P narozi O2, bok ulozného prahu, konec NK pod
dilataéni sparou.

1.2 Mostni podpéry kfidla a ¢elni zdi

Na narozich v ¢ele Uloznych prahd mrazovy
rozpad betonu do hloubky cca 3 az 8cm. Obdobné
i ve svislém pruhu pod nimi u malty ve sparach
mezi piskovcovymi kvadry. Pfi¢inou je
dlouhodobé nefeSené zatékani dilatatnimi
sparami fims. Konstatuji soustavné zhorSovani
stavu.

P narozi dfiku 02, P kfidlo.

Lic opéry O1 od P boku mostu.
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Detail z lice dfiku O1, mrazovy rozpad piskovce.

1.2.1 drik/sténa

Ve vnitfnim Gseku zdiva dfikd obou opér vétsina
(cca 80%) piskovcovych kvadrd postizena
mrazovym rozpadem lice. Extrémni hloubka
degradace 10 az 12cm naméfena na O1.

Podhled NK, podélna dilata¢ni spara v ose
mostu.

2.1 Nosna konstrukce

Prisaky podélnou dilatacni sparou v ose desky
NK. Poruchy kryci vrstvy + koroze vyztuZe v cca
15cm Sirokém pasu podél ni.

3.5 Izolacni systém NK

Podle priisakt a poruch na podhledu NK selhava
hydroizolace v ukonéeni na fimsach, na dilatacni
spare v ose mostu.

Podhled NK od P boku mostu.

2.1 Nosna konstrukce

Dlouhodobé zatéka pres fimsy na oba boky NK +
prilehly podhled desky. Na P strané mrazovy
rozpad betonu v podélné hrané. Na smacené
ploSe podhledu nesouvisle koroduje nékolik vlozek
vyztuze s odtrzenou kryci vrstvou.
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L bok mostu, kfidlo opéry O1, pohled z koryta
potoka.

1.2.4 kiidlo

Nasledkem zatékani + priisakd vody z krajnic
vozovky destruktivni mrazovy rozpad betonového
pasu ve vrcholu obou L kfidel.

4.8 Odvodnéni
Odvodriovani vozovky pfetékanim fims je pficinou
vaznych poruch NK i SS.

Patni prirez jednoho ze sloupk( P zabradli,
detail stycné spary s fimsou.

Rozlamana dobetonavka L krajnice a fimsy.
Nebezpecny oddéleny blok, hrozi jeho pad do
potoka.

3.1 Vozovka

Dobetonavky krajnic + fims se rozpadly na kry.
Velké kusy jsou nebezpecné, nestabilni, mohou
spadnout do prostoru pod most.
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l Rozlamana dobetonavka P krajnice a fimsy.

L zabradli + fimsa od opéry O2.

4.2 Zabradli

Plvodni L zabradli doziva, nasledkem
opakovaného zvySovani povrchu vozovky je
nizké, obecné nevyhovuje platnym bezpe&nostnim
predpisim. Dva sloupky vazné poskozeny
narazem, 1x uvolnéna nebezpecna ty¢
horizontalni vypIné.

Detail ze sloupku uvolnéné tyée vypiné L
zabradli.



