Lavi¢ka s operadlom dizky min. 1800mm

Charakter konstrukcie:

Povrchova uprava:

Nosna kostra:

Sedadlo:

Operadilo:

Farebnost:
Kotvenie:

Hmotnost:

llustra¢ny obrazok:

odliatky zo zliatiny hliniku spojené drevenymi doskami pomocou skrutkovych spojov z nerezu.

odliatky bocnic su opatrené praskovym vypalovanym lakom s hribkou min. 70 um, ocelova spojka
je opatrend ochrannou vrstvou zinku hrdabky min. 60 um a praskovym vypalovanym lakom min. 70
pum.

odliatky zo zliatiny hliniku, spojky z ocelového plechu.

7 lamiel z masivneho tropického dreva hustotou min 890 kg/m3 obdiznikového prierezu
dizky min. 1800 mm.

7 lamiel z masivneho tropického dreva hustotou min 890 kg/m3 obdiZnikového prierezu
dizky min. 1800 mm.

odtiene polyesterovych praskovych lakov v jemnej Struktire mat.
kotvenie pod dlazbu do beténového zakladu pomocou zavitovych tyci.

min. 42 kg
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