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. WSTEP

Program ma na celu okreslenie zatozeh programu prac konserwatorskich remontu
kaplicy domkowej pw. Matki Boskiej w Rzykach. Planowane prace majg na celu
przywrécenie budynkowi swietnosci oraz poprawe jego stanu technicznego.

Przedmiotowy budynek wpisany jest do zasobu gminnej ewidencji zabytkéw Gminy

Andrychow.

Il. HISTORIA OBIEKTU | OPIS OBIEKTU.
Kaplica wzniesiona w 1. pot. XIX wieku, znajduje sie przy drodze lokalnej we wsi

Rzyki, wérod zabudowan, przy lokalnej tgce.

Obiekt jednonawowy na planie prostokata, wzniesiony z kamienia tynkowanego.
Kapliczka jednokondygnacyjna, nakryta dachem dwuspadowym z dachéwki ceramicznej w

kolorze czerwonym, zwienczonym prostym krzyzem.

Kapliczka tynkowana zaprawg cementowg z widocznymi wtornymi uzupetnieniami
(warstwa wierzchnia wtérna). Pod warstwg wierzchnig widoczna zaprawa wapienno-
piaskowg (warstwa pierwotna). Tynki ptaskie o strukturze baranka. Kapliczka malowana na

kolor ugrowy, cokot brgzowy.

Na elewacji frontowej otwér drzwiowy zamkniety nieregularnym tukiem odcinkowym.
Drzwi drewniane przeszklone z metalowym zamknieciem, malowane brgzowg farba.

Ponad wejsciem krzyz w kolorze biatym, wykonany w tynku. Brak okien.

Otoczenie kapliczki stanowi tgka oraz trawa rosngca tuz przy linii cokotu i Scian

fundamentowych.
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lll. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Pokrycie dachowe.
Pokrycie dachowe z dachowki ceramicznej posiadajgcej liczne ubytki i spekania

szczegolnie na krawedziach. Skrajne dachéwki oraz gagsiory montowane na zaprawie

cementowej - wykazujg uszkodzenia. Czes¢ zaprawy odpadta lub spekata.

Zamiast obrébek blacharskich zastosowano deski ostonowe, ktére ulegly
odksztatceniu i wypaczeniu. Nie spetniajg swojej funkcji powodujgc dodatkowg degradacije
zaprawy cementowej oraz namakanie konstrukcji wiezby dachowej. Krzyz na szczycie

dachu w dobrym stanie technicznym.

Obiekt nie posiada instalacji odgromowe;j.

Tynki elewacyjne.
Tynk cementowy typu baranek - warstwa wierzchnia wtérna, pokrywajgcy elewacje

jest w bardzo duzym stopniu odspojony i niestabilny. Wystepujg rozlegte obszary
wskazujgce na brak zespolenia tynku z podtozem - tynk wapienno — piaskowy pierwotny.
Struktura tynku jest chropowaty i pokryta nalotem atmosferycznym. Widoczne sg wtorne,
nieestetyczne uzupetnienia, wykonane na przestrzeni lat. Uzupetnienia te obnizajg
estetyke obiektu. Tynk przy linii gruntu zawilgocony wskutek dziatania wilgoci, migrujgcej z

trawy i roslin.

Tynk wapienno — piaskowy pierwotny prawdopodobnie w dobrym stanie
technicznym, jednak dokfadnej oceny nalezy dokonaé po usunieciu tynku wtérnego. W

odkrywkach naturalnych mozna dostrzec zwarty i stabilny tynk.

Tynki elewacyjne (pierwotne i wtérne) pomalowane kilkoma warstwami farb w

réznych odcieniach. llos¢ warstw dostrzegalna jest w naturalnych odkrywkach.

Stolarka drzwiowa.

Stolarka drzwiowa w ztym stanie zachowania. Farba olejna pokrywajgca
powierzchnie drewna jest zwietrzata i fuszczy sie, odstaniajgc poszarzate drewno. Drewno
znajdujgce sie pod farbg jest pozbawione tyka, ma charakterystyczng fakture. Metalowa

zamkniecie jest pokryte grubg warstwg farby, wymaga konserwac;ji.

4 u
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Otoczenie.
W bliskim otoczeniu kapliczki brak drzew i samosiejek, jednak tuz przy linii
cokotu i scian fundamentowych gesta trawa. Przed elewacjg frontowg znajduje sie

Sciezka z kostki brukowej, poprzerastanej trawa.

Whnetrze kapliczki.
Sciany wewnetrzne wraz ze sklepieniem tynkowane zaprawg wapienno —

cementowg, szczegdlnie w dolnej czesci uszkodzone. Tynk widocznie
zdegradowany, odspojony zamalowany farbg w kolorze biatym - warstwa
wierzchnia. Spomiedzy naturalnych odkrywek mozna dostrzec inne kolory m.in.
niebieski czy szary. Dolne partie scian wtérnie tynkowane tynkiem cementowym —
najprawdopodobniej w ramach napraw biezgcych. Sklepienie posiada spekania

oraz miejscowe ztuszczenia farby.

Posadzka betonowa w dobrym stanie technicznym, bez widocznych spekan

ani uszkodzen struktury.
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IV. WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Pokrycie dachowe i obrébki blacharskie.
Istniejgce pokrycie dachowe zdemontowac, zabezpieczy¢ i utylizowaé. W trakcie

prac demontazowych dokonac¢ przeglgdu wiezby dachowej. W razie koniecznosci dokonac¢
koniecznych napraw lub wymiany elementéw. Konserwacje wiezby dachowej potraktowac

zachowawczo.

Nowe pokrycie dachowe z dachéwki ceramicznej w kolorze czerwonym, montowac
zgodnie z uktadem istniejgcym. Nie dopuszcza sie jakiejkolwiek ingerencji w ksztatt i kat

nachylenia dachu. Na krawedziach zewnetrznych dachu zamontowa¢ dachdéwki narozne.

Istniejgce ostony drewniane zastgpi¢ obrébkami blacharskimi wykonanymi z blachy
tytanowo — cynkowej, malowanej na kolor czerwony (podobny do odcienia dachdéwki).
Istniejgcy krzyz na szczycie dachu oczysci¢ z zabrudzen powierzchniowych, a

nastepnie zamontowac ponownie w miejscu pierwotnej lokalizacji.

Tynki elewacyjne.

Biorgc pod uwage wystepowanie dwdch rodzajow tynkdéw na elewacji kapliczki oraz
bardzo zly stan zachowania tynku wtérnego cementowego typu baranek, nalezy go
usung¢ w catosci. W trakcie prac zachowaé szczegdlng ostroznosc¢, aby nie doszto do
uszkodzenia lub naruszenia tynku pierwotnego wapienno — piaskowego. W trakcie
wykonywania prac dokonac¢ doktadnych ogledzin oraz podjg¢ decyzje, ktore partie tynku
pierwotnego nadajg sie do dalszego uzytkowania. Partie zdegradowane powyzej 75%

nalezy skuc i zastgpi¢ nowymi.

Nowe tynki wapienno - piaskowe naktada¢ zgodnie z technologig ich wykonania,
zachowujgc odpowiedni cigg technologiczny. Jako warstwe wyréwnujacg stosowac tynk

wapienny gruboziarnisty, a nastepnie warstwe zacierki wapiennej barwionej w masie.
Tynk podktadowy:

a) 1 czes$¢ wapna hydraulicznego,

b) 1 cze$¢ wapna dotowanego,

c) 6 czesci piasku szarego,
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d) 0,5 czesci cegty mielone;j.

Warstwa zacierki wierzchniej zostanie wykonana z zaprawy wapiennej barwionej w

masie pigmentami ziemnymi w odpowiednich odcieniach.

Elewacje pomalowac¢ farba laserunkowg wediug wskazan wybranego
producenta farby. Kolorystyke zweryfikowa¢ poprzez wykonanie préob na elewac;ji.
Ostateczny kolor elewacji ustali¢ na podstawie badan przesiewowych nawarstwien
tynku. Odkrywki naturalne na obiekcie ujawnity wystepowanie kilku warstw

chronologicznych o r6znych odcieniach.

Stolarka drzwiowa.
Stolarke drzwiowg poddac¢ konserwacji. Skrzydto drzwiowe wraz z oscieznicg
oczysci¢ z farb wtérnych stosujgc $rodki chemiczne, np. pasty do usuwania starych

powtok malarskich.

Dokona¢ koniecznych napraw, reperacji i uzupetnien uszkodzonych elementow,
stosujgc lite drewno w odpowiednim gatunku. Mniejsze ubytki uzupetni¢ odpowiednim
kitem (gotowy kit lub kit trocinowy o odpowiednio dobranej kolorystyce). W razie potrzeby
dokona¢ wymiany zniszczonych lub uszkodzonych fragmentéw drewna, stosujgc drewno
sezonowane w odpowiednim gatunku (zgodnym z oryginatem). Cato$¢ pomalowaé
lakierobejcg zabezpieczajgcg w odpowiednim odcieniu. U dotu drzwi zamontowac

mosiezny kopacz.

Instalacja odgromowa.
Obiekt wyposazy¢ w instalacje odgromowg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa budowlanego. Elementy instalacji montowac tak, aby nie zaburzaty estetyki obiektu.
Pret odgromowy montowac¢ wzdtuz krawedzi elewac;ji i zgodnie z przebiegiem linii dachu

czy sygnaturki.

Otoczenie.
Otoczenie kapliczki uporzgdkowac, a nastepnie wykona¢ opaske wokot
kapliczki z ttucznia , ktéra uniemozliwi porastanie trawy, a co za tym idzie

uniemozliwi gromadzenie sie wilgoci w $cianach fundamentowych. Nalezy takze

7 u
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usung¢ istniejgcg kostke brukowg i wykona¢ nowg Sciezke z ptyt piaskowca,

uktadanych na odpowiedniej podbudowie.

Whnetrze kapliczki.
Zawilgocone tynki $cian wewnetrznych sku¢ catkowicie na wysokos¢ ok. 50 cm

powyzej poziomu zawilgocenia. Czynnos¢ wykonac tak, aby odstoni¢ watek ceglany i go
nie uszkodzi¢. Oczyszczony watek oczysci¢ za pomocg szczotek metalowych, a nastepnie

uzupetni¢ warstwy wypraw tynkarskich tynkiem o odpowiednich proporcjach sktadnikéw.

Pozostawione tynki oczysci¢ z zabrudzen powierzchniowych oraz tuszczacej sie

farby, a nastepnie zaciggna¢ warstwg zacierki o odpowiednich proporcjach materiatow.

Tynki zagruntowa¢ i pomalowaé pobiatg wapienng w odpowiednio dobranym

kolorze.
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V. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH'

Pokrycie dachowe.
1. Wykonanie szczegotowej dokumentacji fotograficznej przed przystgpieniem do prac

konserwatorskich.

N

. Demontaz pokrycia dachowego.
3. Demontaz metalowego krzyza.

4. Demontaz drewnianych oston krawedzi bocznych dachu.

5. Przeglad wiezby dachowej i dokonanie koniecznych napraw czy wymiany
najbardziej zniszczonych elementow.
6. Montaz pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej w kolorze czerwonym,

zgodnie z uktadem oryginalnym. Zabrania sie zmiany kata nachylenia dachu. Na

krawedziach zewnetrznych montowac dachéwki narozne.

7. Montaz metalowego krzyza poddanego konserwacji w miejscu pierwotnej

lokalizacji.

8. Montaz nowych obrdbek blacharskich wykonanych z blachy tytanowo — cynkowej

malowanej w kolorze dachdéwki.

Tynki elewacyjne.

1. Wykonanie szczegdtowej dokumentacji fotograficznej przed przystgpieniem do prac

konserwatorskich.
2. Usuniecie wtérnego tynku cementowego z wszystkich $cian elewaciji kapliczki.

3. Usuniecie niestabilnych partii tynku pierwotnego wapienno - piaskowego. Tynki
zdegradowane powyzej 75% nalezy skué, zachowujgc ostroznos¢, aby nie doszio
do uszkodzenia watku kamiennego. Stopien uszkodzenia tynku okresli¢ podczas

wykonywania prac.

1 Nazwy wlasne przytoczone w niniejszym programie prac nie majg na celu naruszenia art. 29 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych, a stuzg jedynie sprecyzowaniu oczekiwan
jakosciowych i technologicznych zamawiajgcego. W kazdym przypadku wykonawca moze zastosowac
materiaty, bgdz rozwigzania rownowazne.

9 ].u J1
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4.

Podklejenie lekko odspojonych partii tynku stosujgc ptynng zaprawe na bazie

cementu ze spoiwem akrylowym.

Odsolenie watku kamiennego w zakresie koniecznym. Oceny zakresu

wystepowania zasolen dokonac po skuciu tynku.

Uzupetnienie struktury tynku indywidualnie dobrang zaprawg wapienng o

odpowiednio dobranym kolorze i fakturze oraz proporcjach:
a) 1 czes¢ wapna hydraulicznego,

b) 1 cze$¢ wapna dotowanego,

c) 6 czesci piasku szarego,

d) 0,5 czesci cegty mielonej.

Wykonanie warstwy zacierki wierzchniej z zaprawy wapiennej barwionej w
masie pigmentami ziemnymi w odpowiednich odcieniach, np. Universalputz-

Fein firmy Keim.

Malowanie powierzchni tynku za pomocg farb laserunkowych, np. Keim Restauro
Lasur lub produktem réwnowaznym. Ostateczng kolorystyke ustali¢, wykonujgc

préby na obiekcie.

Stolarka drzwiowa.

1.

Wykonanie szczegétowej dokumentaciji fotograficznej przed przystgpieniem do prac

konserwatorskich.

Usuniecie wtérnych warstw farby olejnej stosujgc $rodek do usuwania starych
powtok malarskich, np. V33 lub innym réwnowaznym. Zabrania sie stosowania

metody termicznej, jako zbyt inwazyjne;j.

Uzupetnienie ubytkéw za pomocg gotowego kitu do drewna lub kitem trocinowym.

W trakcie prac zwrdci¢ uwage na odpowiednig kolorystyke wypetnien.

. Szlifowanie powierzchni kitbw za pomocg papieréw $ciernych o réznej gradacji.

10 1l
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5.

Wiegkszych napraw lub wymiany elementéw drewna dokonac¢ stosujgc lite drewno

sezonowane, dobrane zgodnie z gatunkiem oryginatu.
Szlifowanie powierzchni drewna za pomocg papierdéw sciernych.

Malowanie drewna lakierobejcg o odpowiednim odcieniu, odporng na dziatanie

warunkéw atmosferycznych oraz wysokiej temperatury.

Montaz kopacza z blachy mosieznej u dotu drzwi.

Elementy metalowe — krzyz. okucia drzwi.

1.

Wykonanie szczegdtowej dokumentacji fotograficznej przed przystgpieniem do prac

konserwatorskich.
Usuniecie wykwitéw rdzy za pomocg szczotek metalowych.

Odrdzewienie elementéw jesli na powierzchni metalu pozostaty resztki korozji

stosujgc srodek neutralizujgcy wykwity rdzy, np. Cortanin.

. Wykonanie koniecznych naprawy i reparacji, np. prostowanie, wyginanie,

odtwarzanie brakujgcych fragmentow Ilub inne czynnosci majgce na celu

przywrocenie elementom pierwotnej formy.

Rekonstrukcja — jes$li zajdzie potrzeba, brakujgcych fragmentéw na podstawie

oryginatu.
Odttuszczenie powierzchni metalu przed zasadniczym malowaniem.

Zabezpieczenie wszystkich elementéw konserwowanych farbg podktadowg

antykorozyjna.

Malowanie przygotowanych elementéw za pomocg farby poliwinylowej, np. Eddie
Schmied lub innym preparatem réwnowaznym, stosujgc metode powlekania

pedzlem.

Instalacja odgromowa.

1.

Montaz elementéw instalacji ogromowej zgodnie z projektem technicznych
przewidzianym dla tego zadania. W trakcie wykonywania zadania nalezy zwrocic

szczegolng uwage na estetyke wykonania. Poszczegolne elementy instalacji

11 1l
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lokowa¢ w miejscach nie zaburzajgcych ogdlinej bryty budynku. Sugeruje sie wybor
trasy przebiegu pretu odgromowego wzdituz linii zatamania dachu, czy przy
krawedzi sciany. Pret odgromowy musi bezwzglednie powtarzac¢ ich ksztatt dachu i

by¢ jednoczesnie odpowiednio napiety.

Otoczenie.

1.

Wykonanie szczegoétowej dokumentacji fotograficznej przed przystgpieniem

do prac konserwatorskich.

. Usuniecie trawy i wykonanie wykopu czeséci scian fundamentowych oraz

zasypanie ttuczniem o odpowiedniej frakciji.

. Usuniecie kostki brukowej przed wejscia do kapliczki.
. Wykonanie odpowiedniej podbudowy pod kamienne ptyty z piaskowca.

. Plantowanie terenu wokot kapliczki.

Whnetrze kapliczki.

1.

Wykonanie szczegdétowej dokumentacji fotograficznej przed przystgpieniem

do prac konserwatorskich.

Skucie tynkow zdegradowanych i odspojonych w dolnych partiach scian na
wysoko$¢ ok. 50 cm powyzej linii zawilgocenia. Czynno$¢ wykonaé z

zachowaniem ostroznosci.

Oczyszczenie powierzchni watku ceglanego dolnej partii scian za pomocg
szczotek. Celem zadania jest usuniecie pozostatosci pytu oraz zwiekszenie

przyczepnosci podtoza.

Uzupetnienie warstw wypraw tynkarskich zaprawg o odpowiednio dobranych

proporcjach.

Czyszczenie powierzchni pozostawionych tynkéw za pomocag szczotek oraz

usuniecie tuszczgcych sie partii farb.

Wykonanie zacierki scalajgcej na catej powierzchni $cian zaprawg o

odpowiednio dobranych proporcjach.
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7. Gruntowanie $cian, a nastepnie malowanie pobiatg wapienng w odpowiednim

kolorze.

. Oczyszczenie powierzchni posadzki metodg chemiczng. W trakcie wykonywania
prac zachowac szczegodlng ostroznos¢, aby nie doszto do uszkodzenia struktury
kamienia i spoinowania. W przypadku trudnych do usuniecia zabrudzenh

zastosowac metody bardziej inwazyjne, poprzedzajgc je wykonaniem prob.

. Impregnacja powierzchni posadzki za pomocg odpowiednio dobranego
preparatu, np. Funcosil AS lub innym réwnowaznym. Powtoke nanies¢

zgodnie z zaleceniami producenta wybranego preparatu.
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IX DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

P

e N

fot. 1: Kapliczka domkowa - elewacja frontowa, widok ogdiny.
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fot. 3: Kapliczka domkowa - metalowe okucie pokryte farbg
olejna.
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fot. 4: Kapliczka domkowa - widoczne metalowe zamkniecie drzwi oraz ubytk| farby olejnej
odstaniajgce drewno.
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fot. 6: Kapliczka domkowa - widoczne uszkodzenia tynku cokotu elewacji frontowe;j.
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fot. 7: Kapliczka domkowa - widoczne spekania tynku wtérnego cementowego na szpalecie drzwi wejsciowych
do kapliczki.

fot. 8: Kapliczka domkowa - widoczne spekania tynku
wtdérnego na elewacji frontowej.
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fot. 9: Klicza dokoa - wione spekania tynku wtérnego cementoweg na elewacji boczne;.
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I

fot. 10: Kapliczka domkowa - widoczne odksztatcenie
desek ostonowych krawedzi bocznej dachu.

fot. 11: Kapliczka domklowa - widoczne uszkodzenia i ubytki
desek ostonowych krawedzi dachu.
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fot. 12: Kalizka domkowa - widoczne ubytki tynku cokotu eleacji bocznej.
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fot. 13: Kapliczka domkowa - widoczne uszkodzenia tynku cokotu elewacji tylnej oraz nalot biolicny.
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fot. 4: Kpliczka domkowa - w
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fot. 15: Kapliczka domkowa - widoczna degradacja tynku $ciennego dolnej partii Sciany.
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fot. 16: Kapliczka domkowa - widoczna degradacja tynku w dolnej partii $ciany.

fot. 17: Kapliczka domkowa - widoczne spekania sklepienia oraz ztuszczenia farby wierzchniej.
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fot. 18: Kapliczka domkowa - widoczne uszkodzenia tynku przy linii posadzki i drzwi wejsciowych do kapliczki.
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